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TECHNICKY LIST

AQUAFIN®-2K/M-PLUS
Mineralni hydroizolacni stérka pfemostujici trhliny

- -
Cislo vyrobku obsah baleni mérna jednotka baleni barva
204600001 35 kg sada tmavé Seda
204600002 21 kg kombinovana nadoba tmavé Seda
204600003 7 kg sada tmavé Seda

Vlastnosti vyrobku

e mineralni hydroizolaéni stérka (ném. MDS)

e lepSi pfemosténi trhlin i pfi nizkych teplotach (-5 °C) [tf. CM O1 P dle DIN EN 14891]
e odolnost viéi kontaktu s chlorovanou vodou [tf. CM O1 P dle DIN EN 14891]

e odolnost vici vodam s agresivnimi G¢inky na beton dle DIN 4030

e velmi nizké emise EMICODE® EC 1P-YS

Vyhody

e mrazuvzdornost, odolnost viéi posypovym solim

e odolnost vici UV zafeni a starnuti

e dobra pfidrznost na vihkych podkladech bez penetrace
e difuzné oteviena

Oblasti pouziti/Stavebni hydroizolace

e kizolaci stavebnich ¢asti ve styku se zeminou proti padni vihkosti a netlakové vodé (tf. W1.1-E, W1.2-E dle DIN

18533)

e kizolaci soklové konstrukce proti stfikajici vodé a pudni vlhkosti, také proti kapilarné vzlinajici vihkosti ve sténach a

pod nimi (tf. W4-E dle DIN 18533)
e jako dodatecna stavebni hydroizolace dle WTA-zaznamového listu 4-6
e kizolaci nadrzi a bazénu (tf. W1-B, W2-B dle DIN 18535)

Oblasti pouziti/Kontaktni hydroizolace
jako kontaktni hydroizolace pod obklady a dlazby

Prava kupujiciho ohledné kvality nasich materialt jsou upravena prodejnimi a dodacimi podminkami. Pro pozadavky nad ramec zde popsaného
pouziti je Vam k dispozici nase technickd poradenska sluzba, pravni zavaznost vSak vyZaduje predchozi pisemné potvrzeni z nasi strany. Popis
vyrobku nezbavuje uzivatele povinnosti byt peclivy. V pfipadé pochybnosti zalozte zkuSebni plochy. Vydanim nového Technického listu pozbyva

puvodni svou platnost.
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AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Technické udaje
Vlastnosti materialu
Slozky vyrobku

Baze

Konzistence

Hustota vyrobku pfipraveného ke zpracovani (ISO 1183-1)
PFemosténi trhlin dle kritérii pro MDS/pruzné polymerni

silnovrstvé natéry
Pfemosténi trhlin dle normy ASTM C 836

PFemosténi trhlin dle DIN EN 14891 (za normalnich a nizkych teplot):

Vodotésnost (kritéria pro MDS/pruzné polymerni

silnovrstvé natéry)

Vodotésnost proti negativni tlakové vodé (zaznam. list WTA 4-6)

Tahova pfidrznost dle DIN EN 1542
Faktor difizniho odporu U

Ekvivalentni difuzni tloustka Sa (pfi 2mm tloustce suché vrstvy)

Protazeni dle normy ASTM D 412-16

Vodotésnost v zabudovaném stavu dle kritérii pro MDS/
kontaktni hydroizolace pod obklady a dlazby

Reakce na ohen (zatfidéni dle DIN EN 13501-1)

Pfiprava smési
Smésovaci pomér, A-slozka
SmésSovaci pomér, B-slozka
Doba michani smési

Doba zrani smési

Mnozstvi pfidané vody

Zpracovani

Teplota podkladu

Zpracovatelnost

Tloustka vrstvy v 1 pracovnim kroku

Druhy pracovni krok po technologické prestavce

Pochozi
Zatizitelnost tlakovou vodou

Systémové slozky ke zhotoveni stavebni hydroizolace

Tésnici pasky

Malta/sanaéni omitka

2slozkovy systém

maltova smés obohacena polymery
stérka

cca 1,6 kg/dm3

az 0,4 mm
> 2,6 mm
> 0,75 mm

do 2,5 bar
do 0,75 bar
= 0,5 N/mm?2
<1000
>200m
cca 192 %

do 2,5 bar
tfida E

1 véahovy dil

2,5 vahovych dild
cca 3 minuty

cca 3 minuty

max. 0,51 na 35 kg

+5°Caz+30°C
cca 60 minut
max. 1 mm

cca 3-6 hod.

po cca 24 hod.
po =7 dnu

ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (rohy)
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (kFizeni)
ASO-Dichtband-2000-T-Stlick
ASO-Anschlussdichtband
ADF-Dehnfugenband
ADF-Rohrmanschette

ASOCRET-M30




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Systémové slozky ke zhotoveni kontaktni hydroizolace pod obklady a dlazby

Tésnici pasky ASO-Dichtband-2000
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (vnitfni a vnéjsi rohy)
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
ASO-Dichtmanschette-Boden
ASO-Dichtmanschette-Wand
ASO-Dichtband-120
ASO-Dichtecke-I
ASO-Dichtecke-A
ASO-Dichtmanschette-W
ASO-Dichtmanschette-B

Lepidla na obklady a dlazbu AK7P
ASODUR-EKF
CRISTALLIT-FLEX
LIGHTFLEX
MONOFLEX
MONOFLEX-fast
MONOFLEX-FB
MONOFLEX-white
MONOFLEX-white obohaceny UNIFLEXem-F (3:1)
MONOFLEX-XL
SOLOFLEX
UNIFIX-S3
UNIFIX-S3-fast




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Spotieba materialu
v zavislosti na oblasti pouziti

Zatizeni Tloustka suché Tloustka mokré Spotieba
vrstvy, mm vrstvy, mm kg/m?
Sklepni zdi a >2.0 cca 2,2 3,5
zakladové desky
Izolace soklové konstrukce >2.0 cca 2,2 3,5
Izolace prlifezovych ploch >2.0 cca 2,2 3,5
Podle WTA-zaznam. listu 4-6 ,Dodatecna hydroizolace stavebnich ¢asti ve styku se zeminou*
pudni vlhkost/nezadrzovana >2.0 cca 2,2 3,5
prosakujici voda
netlakova voda >2,0 cca 2,2 3,5
zadrzovana prosakujici voda/ > 3,0 5,3
. cca 3,3
tlakova voda
|Izolace nadrzi >20 cca 2,2 3,5
a bazénu
Izolace ve spojeni s obklady/dlazbou >20 cca 2,2 3,5
Egalizacni vrstvy 1 mm 1,1 mm 1,75

Zohlednéte vétsi spotfebu materialu na nerovném podkladu a drobné odchylky pfi zpracovani, podle norem DIN 18531, DIN 18534,
DIN 18535 je tfeba pocitat minimalné s 25% pfidavkem tloustky.

Pomiicky pro zpracovani
Pomlicky/naradi

e michacka (cca 500-700 ot./min.)
¢ vhodny nastavec

e zednicka lzice

e ozubena stérka

e hladitko

o Stétec

o stfikaci pfistroj

Ruéni zpracovani
stérkovanim

Strojové zpracovani

AQUAFIN®-2K/M-PLUS je zpracovatelny strojové (podrobnosti viz Technicka doplitkova informace ¢. 43).

Vhodné podklady

e staré soudrzné bitumenové podklady
e beton

e zdivo

e omitky PllaPlll




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Priprava podkladu

PozZadavky na vlastnosti podkladu

1. rovinny

2. zbaveny latek, které snizuji pfilnavost
3. s celistvym povrchem

4. a otevienymi pory

5. Unosny

6. se zarovnanymi sparami

Priprava detaill

Oblast paty a pfechodu na sokl budovy namahany stfikajici vodou odkryjte az na mineralni podklad.

Vycistéte a odmastéte pfiruby.

Srazte rohy a ostré hrany, opatfete je fazetou.

Prohlubné vétSi nez 5 mm, maltové kapsy, oteviené stycné a lozné spary, vylomy, podklady s hrubsimi péry nebo
nerovné zdivo nejprve vyplite a zarovnejte ASOCRETem-M30 (cementovou maltou).

P wbdPE

Pfiprava plochy

Podklad poskozeny posypovymi solemi o€istéte az k nepoSkozené oblasti, napf. frézovanim apod.

Nerovny podklad je mozno nejprve zarovnat ASOCRETem-M30.

Suchy podklad pfedem navlhCete tak, aby byl v okamziku nanaseni AQUAFINu-2K/M-PLUS matné vihky.

Silné nasakavé nebo lehce prasivé podklady napenetrujte ASO-Unigrundem-GE nebo ASO-Unigrundem-K.

Dalsi vrstvy nanasejte az po dikladném proschnuti penetrace.

Zamezte provlhéeni pfip. bodovému zatiZzeni vlhkosti z negativni strany.

Pokud je hydroizolace zatizena vihkosti ze zadni strany, doporu¢ujeme oblast nejprve zaizolovat AQUAFINem-1K
nebo ASODURem-SG2/-thix.

No gaghrwbdhpE

Pfechod zakladovéa deska/sténa

Nejprve aplikujte AQUAFIN-1K nebo ASOCRET-M30 kaSovité konzistence.

Metodou ,Cerstvé do Cerstvého” vytvoite z ASOCRETu-M30 fabion s délkou ramene min. 4 cm.

Po vytvrdnuti zhotovte hydroizolaci pomoci AQUAFINu-2K/M-PLUS.

V oblasti délicich spar hydroizolaci zesilte zabudovanim tésnici pasky ADF-Dehnfugenband nebo ASO-Dichtband-
2000-S a napojte ji na plosnou hydroizolaci.

P wbdPRE

Potrubni prostupy

1. Pro tfidu expozice vici plsobeni vody W 2.1-E pouzivejte vhodné pfiruby nebo jiné osvédcené systémy.

2. K zajisténi vodotésnosti potrubnich prostupl pouzivejte tésnici manzety ASO-Dichtmanschetten v souladu s pokyny
v pfislusnych technickych listech.

Aplikace

Pfiprava smési

1. Nalijte pfibl. 50-60 % tekuté slozky do Cisté nadoby, pfidejte praskovou slozku a smichejte na homogenni hmotu bez
zmolk.

2. Pf¥idejte zbytek tekuté slozky a znovu dobfe promichejte.

3. Podle konkrétniho zplisobu zpracovani (kasovita konzistence, resp. aplikace nastfikem) Ize do smési pfidat vodu,
nejvySe vSak v mnozstvi uvedeném v €asti Technické udaje (tj. 0,5 | na 35 kg).

4. Voda se pfidava az po smichani tekuté a praskové slozky.

5. Doba michani smési je cca 3 min.

6. Po cca Sminutové dobé zrani smés jesté jednou dukladné promichejte.




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Hydroizolace

1. Spotfeba materidlu zavisi na pfedepsané tloustce suché vrstvy podle tfidy expozice v(ci plsobeni vody (viz tabulka
Spotieba materialu).

2. AQUAFIN-2K/M-PLUS se nanasi minimalné ve dvou vrstvach.

3. Druhou (a dalSi vrstvy) nanasejte teprve, kdyz uz nehrozi poskozeni aplikované vrstvy (viz Technické udaje/
Zpracovani/Druhy pracovni krok po technologické prestavce)

4. Béhem jednoho pracovniho kroku aplikujte nejvy$e 2 kg/m?, v opaéném piipadé hrozi nebezpedi vzniku trhlin.

5. Nanasenim ozubenou stérkou a naslednym vyhlazenim doséhnete rovnomérné tloustky vrstvy.

Hydroizolace pod obklady a dlazby

1. K pokladce obkladu nebo dlazby pouzijte nékteré z lepidel uvedenych v ¢asti Systémové slozky.
2. Zapracuijte tésnici manzety podle pokyn( v Technickém listu.

3. Podlahové vypusti a prostupy bazénovych van je nutno osadit vhodnymi pfirubami.

4. Hydroizolaéni vrstva musi byt v okamZiku pokladky obkladu nebo dlazby jiz aplné vytvrzena.

Dilatac¢ni a sty¢né spary
K vytvoreni vodotésnych dilatacnich a styénych spar pouzijte tésnici pasky ze systému ASO-Dichtband podle pokynu
v pfisl. Technickych listech.

Cisténi naradi
Pouzité naradi oCistéte ihned po pouziti vodou. Zaschly material odstrarite pfipravkem ASO-R001.

Podminky pro skladovani

Skladovatelnost

Chrarite pfed mrazem, skladujte v suchu a chladu, pfi teplotach +5 °C az +40 °C po dobu 12 mésicl v originalnim
uzavfeném obalu, po otevieni obsah ihned spotfebujte.

Likvidace zbytka
Zbytky materialu likvidujte podle odpadovych kédd AVV 17 01 01 a AVV 08 04 10.

Emise/Systémy pro hodnoceni budov

o  AQUAFIN-2K/M-PLUS ma velmi nizké emise dle GEV-EMICODE, coz pfispiva k pfiznivému hodnoceni budov dle
certifikacnich systémt DGNB, LEED, BREEAM, HQE.

e Material splfiuje kritéria némeckého systému DGNB pro nejvySsi stupen kvality 4, fadek 8 ,ENV 1.2 Rizika pro lokalni
okolni prostredi.

Upozornéni

e  Povrchovy hydroizola¢ni natér z AQUAFINuU-2K/M-PLUS se nesmi vystavovat bodovému nebo liniovému zatizeni.

¢  AQUAFIN-2K/M-PLUS Ize omitnout a pfetfit difuzné otevienymi a bezrozpoustédiovymi disperznimi fasadnimi
barvami nebo disperznimi silikatovymi barvami (nikoli Cisté silikatovymi barvami). Je mozno pouzit také akrylatové
barvy nebo barvy na bazi silikonovych pryskyfic.

e Priruby z PVC, €erveného bronzu ¢i uslechtilé oceli opatfete té€snicimi manzetami ASO-Dichtmanschette pfip. ADF-
Rohrmanschette tak, aby nevznikly dutiny ani zahyby, a napojte beze $vii na ploSnou hydroizolaci.

e  Pfi silném slune¢nim zareni pracujte ve stinnych oblastech proti sméru pohybu slunce.

e Pfimy kontakt s kovy, napf. s médi, zinkem a hlinikem, je tfeba vyloucit nanesenim penetrace, ktera utésnuje pory.
Penetraci zhotovite z ASODURu-GBM ve dvou pracovnich krocich (viz Technicky list).

e V prostorach s vysokou vzdu$nou vihkosti a/nebo nedostateé¢nym vétranim (vodni nadrze) mize pfi poklesu teploty
pod rosny bod vznikat ha povrchu kondenzat. Zamezte tomu vhodnym opatfenim, napf. pouzijte odvlihéovaé
vzduchu. Pouziti pfimotopu nebo nekontrolované vhanéni teplého vzduchu neni pfipustné.

¢ NeoSetfované plochy chrarite pfed pusobenim AQUAFINu-2K/M-PLUS.

e Hydroizolace nesmi byt béhem tuhnuti zatézovana vodou. Voda plsobici ze zadni strany mize za mrazu zpUsobit
odpryskavani vrstvy.




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Prislusné predpisy
Vybrané normy a smérnice

e DIN 18533
e DIN 18534
e DIN 18535

e Zaznamové listy WTA

Vysvétlivky
Shoda/Prohlaseni/Certifikace
- SCHOMBURG

GmbH & Co. KG
Detmold

P-1200/906/17
P-1200/907/17

MPA Braunschweig

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold

18
2 04600

EN 14891
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Vodotésny vyrobek na bazi cementu,
nanaseny v tekutém stavu, pouzivany v
exteriéru pod lepené keramické obklady

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold
18
2 04600

EN 1504-2
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Vyrobek k ochrané povrchu

Zasada 1.3 (C)

EN 14891 : CM
Pogéateéni pridrznost: 20,5 N/mm?
Tahova pfidrznost
po kontaktu s vodou: 20,5 N/mm?
po tepelném starnuti: 20,5 N/mm?
po cyklickém
zmrazovanilrozmrazovani: >0,5 N/mm?

po kontaktu s vapennou vodou: = 0,5 N/mm?
Vodotésnost: nepropousti Zadnou vodu
Schopnost premosténi trhliny: 20,75 mm

Kapilarni absorpce vody

a propustnost pro vodu: w < 0,1 kg/m? x h%®
Propustnost pro vodni paru: tfida |
Propustnost pro COz: hodnota Sd > 50 m
Odtrhova zkouska k uréeni

adheze >0,8 N/mm?
Reakce na ohen tfida E




AQUAFIN®-2K/M-PLUS

TFidy expozice vici plsobeni vody a typické pfiklady dle DIN 18533

Tridy expozice viéi plsobeni vody a typické priklady dle DIN 18533
Trida expozice vUci . | .
pusobeni vody Pusobeni vody Priklady
W1-E PUdni vihkost / netlakova voda . kapil?rné véza’né vona a voda transportovana kapilarni silou
proti plisobeni gravitace
WL.1-E Pudni vihkost / netlakova voda plsobici na zakladové « podlozi s velkou propustnosti pro vodu
desky a stény ve styku se zeminou « stavebni jama zasypana materidlem s velkou propustnosti
pro vodu
* nejméné 50 cm nad nejvysSi oCekavanou hladinou vody
W1.2-E Pudni vihkost / netlakova voda plsobici na zakladové « zadrzovani vody v podlozi s mensi propustnosti pro vodu Ize
desky a stény s drenazi ve styku se zeminou zamezit drenazi
* nejméné 50 cm nad nejvysSi o¢ekavanou hladinou vody
W2-E Tlakova voda « voda pusobici tlakem z vnéjsi strany (podzemni voda,
zadrzovana voda, vzduta voda)
W2.1-E Stfedni pusobeni tlakové vody, hloubka ponoru < 3 m « zadrzovana voda/vzduta voda do 3 m
W2.2-E Silné plsobeni tlakové vody, hloubka ponoru = 3 m < zadrzovana voda/vzduta voda > 3 m
W3-E Netlakova voda na zakladové desky zahrnuté zeminou « srazkova voda prosakuje zeminou az k hydroizolaci, kde se
musi odvadét
WA4-E Stfikajici voda / pudni vihkost pusobici na soklovou « stfikajici voda a prosakujici voda plsobici na povrch soklu,
konstrukci a kapilarné vzlinajici voda ve sténach a pod zakladové desky a zaklady
nimi « voda muze vzlinat kapilarami ve sténach a pod nimi
 u dvouplastového zdiva miize dojit k prosakovani srazkové
vody do meziprostoru

TFidy expozice vici pusobeni vody a typické pfiklady dle DIN 18534-1

Tridy expozice viéi pisobeni vody a typické priklady dle DIN 18534-1

Trida expozice vuci
pusobeni vody

Pusobeni vody

Piklady

plochy vystavené velmi ¢astému nebo dlouhodobému
pusobeni stfikajici a/nebo uzitkové vody a/nebo vody
pouzivané pfi intenzivnim ¢isténi, se zesilenym Gcinkem
v disledku zadrzovani vody

WO-I slabé stény nad umyvadly v koupelnach, nad dfezy v domacich
kuchynich
plochy vystavené obcasnému pusobeni stfikajici vody « podlahy v domacich prostorach bez podlahové vpusti, napf. v
kuchynich, domacich technickych mistnostech, WC pro
hosty apod.
W1-1 stiredni « stény nad vanou a ve sprchach
plochy vystavené ¢astému pusobeni stfikajici vody nebo + podiahy v domécnostech s podiahovou vpusti
ob&asnému pisobeni uitkové vody bez zesileni uginku « podlahy v koupelnach bez/s podlahovou vpusti, bez silného
v disledku zadrzovani vody namahani vodou ze sprchy
W2-| silné * stény ve sprchach ve sportovnich zafizenich/provozovnach
plochy vystavené ¢astému plsobeni stfikajici a/nebo * podiahy s podlahovymi vpustmi a/nebo odtokovymi Zlaby
uzitkové vody, zejména podlahy, se zesilenym uginkem « podlahy ve sprchach v jedné roviné s podlahou (sprchy bez
v dusledku zadrzovani vody vanicky)
« stény a podlahy ve sportovnich zafizenich/provozovnach
W3-I velmi silné « plochy ochozli kolem plaveckych bazénu

plochy ve sprchach ve sportovnich zafizenich/provozovnach
plochy v provozovnach (velkokuchyné, pradelny, pivovary
apod.)
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TFidy expozice vici plisobeni vody pro nadrze dle DIN 18535

Tridy expozice viéi plisobeni vody pro nadrze dle DIN 18535
TFida expozice vicéi plsobeni vody je zavosla na vySce vodni hladiny v nadrzi.

Tfida expozice vuci plisobeni vody

Vyska vodni hladiny v nadrzi

W1-B

25m

W2-B

<10m

W3-B

>10m




