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ASOCRET®-VK30

INDUCRET-VK30

Vysoce tekuta, mineralni zalivkova malta
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG
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D-32760 Detmold
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206416

DIN EN 1504-6:2006-11

ASOCRET-VK30

Vyrobek pro kotveni ocelové vyztuze
Odpor proti vytazeni

Obsah chloridovych iontd

Uvolfiovani nebezpecnych
latek

Reakce na oheri:

< 0,6 mm
<0,05%

nestanovuje se
tfida A1

Vlastnosti:
e mineralni zalivkova malta

e vhodna k pouziti do interiéru i exteriéru

e bez obsahu chloridd
e vysoce rozlivna

e odolna vl¢i mrazu a posypovym solim

e vodotésna

Pouziti ASOCRETuU-VK30 zaruéuje silovy spoj
s betonovymi a asfaltovymi nosnymi vrstvami.

Oblasti pouziti:

ASOCRET-VK30 se pouziva jako zalivkové lepidlo
s vy8kou vyplné 5-60 mm k podlévani bez vzniku dutin

napf.:

e  obrubnikud (napf. typu ,Dresdner Combiborde® na

zastavkach MHD)
e  betonovych prefabrikatl
e zakladu strojd, podpér apod.
e kolejnic jefabovych drah

vyr. €.: 2 06416

Dale se ASOCRET-VK30 pouziva ke kompaktni zalivce:
e prohlubni a spar v betonu

e ocelovych konstrukénich prvkl a zlabl v betonu

e  kotevnich Sroubu.

Technické udaje:
Velikost zrna:

Hustota Cerstvé malty*):

Spotfeba materialu:

Mnozstvi zamésoveé vody:
Rozlivova zkouska **):

Mira bobtnani *):
Mira smrsténi *):
po 28 dnech

po 90 dnech
Pevnost v tlaku *):
po 24 hod.

po 7 dnech

po 28 dnech

po 90 dnech

0-1,0 mm

cca 2,3 kg/dm?®

cca 2,0 kg/dm?®

cca 3,51/25 kg

rozliv cca 60 cm

cca +0,5 az +1 obj. %

cca 1,2 mm/m
cca 1,4 mm/m

cca 50 N/mm?
cca 70 N/mm?
cca 80 N/mm?
cca 90 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu *):

po 24 hod.
po 7 dnech
po 28 dnech
po 90 dnech

Cisténi:

Dodavané baleni:
Skladovani:

cca 6 N/mm?
cca 10 N/mm?
cca 12 N/mm?
cca 13 N/mm?

po pouziti dikladné ocistéte naradi
vodou.

25kg pytle

v chladu a suchu, 12 mésicu

v uzavieném originalnim baleni.
Po otevieni urychlené spotfebuijte.

*) Hodnoty plati pro +23 °C a 50% relat. vihkost vzduchu.

**) Zkouska rozlivu (konzistence malty) pomoci PFT valce na
nenasakavé podloZce (napf. na PE desce) po 5 minutach. VSechny
uvedené hodnoty jsou orientaéni a byly stanoveny na zakladé
laboratornich i praktickych zkuSenosti.
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ASOCRET®-VK30

Podklad:

Podklad musi byt unosny, pevny, drsny a zbaveny latek
se separacnimi Uucinky, jako je napf. prach apod. Hlubsi
vylomy je tfeba zbavit vSech volnych &i drolicich se
vrstev a vygistit az na pevné jadro. Sintrové vrstvy se
odstrani vhodnym postupem, napf. otryskanim
vysokotlakou vodou &i granulatem nebo pomoci ruéni
frézky. Podklad pfedem dostate¢né navlhcit tak, aby
béhem aplikace ASOCRETu-VK30 byl matné vihky,
nutno zamezit tvorbé kaluzi.

Kvalita betonu: nejméné C 20/25
Asfaltova nosna vrstva: 0/16
Prilnavost v tahu: 21,5 N/mm?

Bednéni:
Nenasakavé bednéni, které je tfeba stabilné upevnit a
pripadné utésnit.

Zpracovani:

Ruéni zpracovani:

Material se dodava hotovy k pouziti, 25 kg ASOCRETu-
VK30 se smicha s cca 3,5 litry zamésove vody.

K michani doporuéujeme pouzivat michacku s nucenym
obéhem. Nejprve viozte do bubnu michacky cca 3,2 |
vody na 25 kg ASOCRETuU-VK30 a michejte po dobu
cca 3 minut. Pak pfidejte zbyvajici mnozstvi zamésové
vody a michejte dalSi 2 minuty tak, aby vznikla
homogenni hmota bez Zmolkud. Takto pfipravenou smés
aplikujte ihned k zalivce.

Strojové zpracovani:

ASOCRET-VKS30 Ize zpracovavat vSemi béznymi
kontinualné pracujicimi sméSovacimi Cerpadly pro
strojné zpracovatelné suché malty (napf. PFT G4 od fy
PFT Iphofen). Pro fadnou obsluhu a plynuly provoz
zafizeni vzdy dodrzujte prisluSné pokyny vyrobce.

Strojni vybaveni:

Délka hadice: max. 40 m
Prameér hadice: 25-35 mm
Stator/rotor: D6-3 z

Domichava¢ Rotormix pro Eerpadla typu D
Mnozstvi vody: cca 325-350 I/hod.
ZkouS$ka rozlivu

- zkuSebni nadoba PFT: cca60+1cm

Zalivka:

Zalivku resp. podlévani provadéjte vyhradné z jedné
strany nebo z rohu tak, aby vytlaovany vzduch mohl
unikat. Proces zalivky nesmi byt pferusen.

U velkoplosné zalivky doporucujeme zacit pokud mozno
od stfedu. Pfi tom Ize jako podpurny prostfedek pouzit
trychtyf a/nebo vhodnou hadici. Pfi podlévani zakladu
stroju se nejdfive zalévaji kotevni otvory (skoro az

k hornimu okraji kotevniho otvoru) a teprve poté deska
stroje.

Dulezita upozornéni:

¢ NeoSetfované plochy chrarite pred plsobenim
ASOCRETu-VK30.

e  P¥i kazdém pouziti ASOCRETuU-VK30 jako
podlévaci malty vénujte pozornost nastaveni
pozadované hodnoty rozlivu - viz vy$e uvedené
udaje. Samotné podlévani se pak provadi
kontinualné, bez preruseni, aby byl zajistén
nepfetrzity tok materialu.

¢ Volné a nekryté plochy chrarite pfed vétrem a
prGvanem. Pfed¢asnému odpareni vody se zabrani
zakrytim folii.

e NizSi teploty a studena zamésova voda zpozduji
vyvoj pevnosti a snizuji schopnost rozlivu. Vyssi
teploty naopak vyvoj pevnosti urychluji.

Dbejte pokynu v platném Bezpe&nostnim listu dle
smérnic ES!
GISCODE: zP1

Prava kupujiciho ohledné kvality nasich materidld jsou upravena prodejnimi a dodacimi podminkami. Pro poZadavky nad rdmec zde
popsaného pouziti je Vam k dispozici nase technicka poradenska sluzba, pravni zavaznost vsak vyzaduje pfedchozi pisemné potvrzeni z nasi
strany. Popis vyrobku nezbavuje uZzivatele povinnosti byt peclivy. V pfipadé pochybnosti zalozte zkuSebni plochy. Vydanim nového

Technického listu pozbyva plavodni svou platnost.
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