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INDU-Primer-S

Primer-2000-S

vyr. €. 2 06413

Penetrac¢ni natér/prostiedek ke zlepSeni prilnavosti pro nasakavé styéné plochy

Vlastnosti:
¢ velmi dobra pfilnavost na nasakavych podkladech
¢ velmi dobra odolnost viéi vihkosti, rdznym
rozpoustédlim, kyselinam a louhlm
e 2slozkovy materiél

Oblasti pouziti:

INDU-Primer-S se pouziva ke zvyseni pfilnavosti na
nasakavé stycné plochy, napf. beton, cementové potéry,
zulova dlazba apod., pfi aplikaci zalivkovych tésnicich
hmot do spar: INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS a
INDUFLEX-PU.

Technické udaje:

Baze: 2slozkova epoxidova
pryskyfice

Barva: bezbarva, nazloutla

Viskozita*: nizka, lze natirat

cca 1,0 g/em?®
100 : 30 vah. dila

Hustota*:
SméSovaci pomeér:
Teplota pfi zpracovani: cca +5 °C az +30 °C
Doba zpracovatelnosti*: max. 3 hod.
Prodleva mezi dvéma natéry*: min. cca 30 min.
max. 6 hod.
* Uvedené hodnoty plati pfi +23 °C a 50% relativni
vlhkosti vzduchu.
Cisténi naradi: Po pouziti pracovni nafadi
peclivé oCistéte acetonem
nebo prostfedkem ASO-
ROO1.
500ml nadoba, A-slozka a B-
slozka jsou ve stanoveném
smésovacim pomeéru.
v chladu a suchu, chranit
pfed mrazem, 18 mésicl v
uzavieném originalnim
obalu, pfi teplotach = +10 °C
do +25 °C, po otevfeni ihned
spotfebovat.

Dodavané baleni:

Skladovani:

Podklad:
Osetfované plochy museji byt:
e suché, pevné, unosné a drsné
e zbavené separacnich vrstev a latek, které snizuji
pfilnavost, jako je napf. prach, cementova kase,
mastnota, pryZzovy odér, zbytky starych natér apod.

Zpracovani:

A-slozka (pryskyfice) a B-slozka (vytvrzovaci €inidlo) se
dodavaji ve stanoveném sméSovacim pomeéru. B-slozka
se pfida do A-slozky. Dbejte na to, aby vytvrzovaci €inidlo
vyteklo z nadoby beze zbytku. Obé slozky se intenzivné
promisi, smés se pfi tom micha také ode dna a od stén
tak, aby se vytvrzovaci Cinidlo rozdélilo rovhomérné.
Michejte smés tak dlouho, az vznikne homogenni hmota
(bez Smouh). Teplota materialu by méla byt pfi michani
cca +15 °C. Namichany material nezpracovavejte pfimo z
puvodniho obalu. Hmotu pfelijte do €isté nadoby a pak
jesté jednou peclivé promichejte. Na povrchu
oSetfovaném INDU-Primerem-S ke zlepSeni adheze
nesmi vzniknout tenky film kondenzatu v dasledku
poklesu teploty pod hodnotu rosného bodu.

Postup pri aplikaci/spotreba:

Po pfipravé prafezu spar (viz Technicky list INDUFLEX-
MS, INDUFLEX-PS a INDUFLEX-PU) se bo¢ni stény
spar napenetruji pomoci Stétce INDU-Primerem-S

v jednom pracovnim kroku.

Spotieba materialu: 150 g/m?

Naslednou zalivku spar INDUFLEXem-MS,
INDUFLEXem-PS a INDUFLEXem-PU |ze provést po
min. 30minutové technologické prestavce.

Prava kupujiciho ohledné kvality naSich materiald jsou upravena prodejnimi a dodacimi podminkami. Pro pozadavky nad ramec zde
popsaného pouziti je Vam k dispozici naSe technickd poradenska sluzba, pravni zavaznost vsak vyZaduje pfedchozi pisemné
potvrzeni z nasi strany. Popis vyrobku nezbavuje uZivatele povinnosti byt peclivy. V pfipadé pochybnosti zaloZte zkuSebni plochy. Vydanim

nového Technického listu pozbyva plavodni svou platnost.
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Dulezita upozornéni:

INDU-Primer-S obsahuje rozpoustédla. Pfi praci

v uzavienych prostorach zajistéte dobré odvétravani a
dostatecny pfivod Cerstvého vzduchu.

Plochy, které nemaji byt oSetfeny INDU-Primerem-S,
je nutno chranit pfed jeho plisobenim.

Vyrobky fy SCHOMBURG se zpravidla dodavaji v
pracovnim baleni, tzn. v pfedepsaném smésovacim
poméru. Pokud jste si objednali velké baleni, dil¢i
mnozstvi si odvazte pomoci vahy. PInénou sloZku
vzdy nejprve dikladné promichejte a teprve potom
smichejte s druhou slozkou. K tomu pouzijte vhodné
michadlo, napf. Polyplan/Ronden. Smés pfelijte do
Cisté nadoby a znovu promichejte. Rychlost michani
je cca 300 ot./min. Dbejte na to, abyste do smési
nepfimichavali vzduch. Teplota sloZek by méla byt pfi
michani min. +15 °C. VysSi teploty zkracuiji, nizsi
teploty prodluzuji dobu zpracovatelnosti a dobu
vytvrzovani. Spotfeba materialu se pfi nizSich
teplotach zvysuje.

Soudrznost jednotlivych vrstev muze byt silné
naru$ena plsobenim vihkosti nebo necistotami.
Natéry aplikujte pfi okolni teploté, ktera je min. o 3 °C
vySSi nez je teplota rosného bodu.

Pokud mezi jednotlivymi pracovnimi kroky nastane
delSi ¢asova prodleva, resp. ma-li se na plochy
oSetifené tekutymi pryskyficemi aplikovat po delSim
Case dalSi vrstva, musite povrch odistit a fadné
zbrousit. Potom naneste celoplo$né novou neporézni
vrstvu.

e Systémy ochrany povrchu se po aplikaci musi chranit
pred vihkosti (napf. dést, rosa) po dobu cca 4-6
hodin. Vlhkost zpUsobuje zbéleni a/nebo lepkavost
povrchu a mlze narusit proces vytvrzovani.
Zabarveny a/nebo lepivy povrch odstrarite, napf.
zbrou$enim nebo otryskadnim a znovu pfepracuijte.

e Uvedené hodnoty spotfeby byly stanoveny vypoctem
bez pfihlédnuti k nerovnostem a nasakavosti
oSetfovaného podkladu, nivelizaci povrchu a
zbytkovému mnozZstvi materialu v nadobé.
Doporucujeme pocitat s 10% rezervou navic
k uvedenym hodnotam spotfeby.

e Pouziti k ucellm, které nejsou jednoznacéné uvedeny
v tomto Technickém listu, je povoleno pouze po
konzultaci nebo na zakladé pisemného souhlasu
aplikaéniho technika fy Schomburg Cechy a Morava
S.r.0.

e Vytvrzené zbytky vyrobku se likviduji dle odpadového
klice AVV 150106.

Dodrzujte pokyny uvedené v bezpeénostnim listu dle
ES!
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