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TECHNICKY LIST

SUCHA MALTOVA SMES, HOTOVA K POUZITI

SOLIDONE PRONTO

MALTOVA SMES HOTOVA K POUZITi PRO RYCHLESCHNOUCI POTERY
(4* DNY) S KONTROLOVANYM SMRSTOVANIM

TECHNICKE VLASTNOSTI:

SOLIDONE PRONTO je hotova smés obsahuijici
extrémné odolny specialni cement, syntetické pfisady
a kamenivo vybrané zrnitosti. Slouzi k vyrobé
podlahovych konstrukci s kontrolovanym
smrstovanim, které jsou zatfidéné dle EN 13813 do
CT C30 - F6 Al.

Micha se pfimo na stavbé zamésovou vodou a diky
svému sloZzeni umoziuje vytvaret vazané a plovouci
potéry tloustky az 8 cm, vhodné i pro vytapéné
podlahy. Na potér pfipraveny ze SOLIDONE
PRONTO lze jiz po 24* hodinach pokladat
keramickou dlazbu, po 4* dnech je mozno klast
dfevéné podlahy a pruzné podlahové krytiny.
SOLIDONE PRONTO je vhodny pro profesionalni
pouziti, do vnitfnich a vnéjSich prostor.

OBLASTI POUZITI:

PFiprava vazanych i plovoucich cementovych potéra,
které jsou pochozi jiz po 12* hodinach. K vyschnuti
potéru dojde za 4* dny (zbytkova vihkost < 2 %).
SOLIDONE PRONTO Ize pouzit i pfi sanacnich
pracich na star$i keramické dlazby nebo dlazby z
pfirodniho kamene; také v primyslovych objektech
pfi silném zatizeni chuzi ¢i dopravnim ruchem.

ZPRACOVANI A OMEZUJICi VLIVY:

Podklad musi byt pevny a tvarové stabilni, tj. pokud
se odhlédne od pohybu, které jsou konstrukci vlastni,
podklad nema vykazovat Zzadné pohyby ¢&i vibrace.
Proces smrstovani v dlsledku zrani podkladu musi
jiz byt ukon€en, podklad musi byt dokonale suchy,
zbaveny necistot a mastnot.

Podklady vystavené vzlinajici vihkosti nejsou vhodné.

Na vazanych potérech tloustky od 2 cm do 8 cm do
spar aplikujte zesilujici smés SOLIDONE PRONTO a
Cemlatexu 600 v poméru 1:1.

Na sadrové a anhydritové podklady se doporucuje
nejprve nanést ve dvou vrstvach penetraci/ adhezni
mustek Benferprim.

V pFipadé prdmyslovych podlah a u potérd ze
SOLIDONE PRONTO s tloustkou pfesahujici 3,5 cm
vlozte (zalijte) elektricky svafovanou kovovou sit’ a je-
li to nutné, vytvorte také dilatacni spary. Pfedepsana
tloustka vrstvy pro plovouci potéry je minim. 4 cm,
vytvofena vrstva se ma vystavovat pusobeni svétla
jen v omezené mife. Doporu€ujeme pouzit silnou
polyetylenovou separacni folii s pfesahem nejméné
30 cm a 10 cm svisle u stén, ktera slouzi jako
parotésna zabrana. Pokud se do vytapéné podlahy
ma zabudovat teplovodni spirala, pozadovana
celkova tloustka potérové vrstvy &ini minim. 6 cm,

z Cehoz nejméné 3 cm nad topnym systémem.

V misté instalacnich rozvodd musi byt potér ze
SOLIDONE PRONTO zesilen deformovatelnhou
kovovou siti.

Pfed provadénim potéru instalujte po obvodu, pfip.
také u sloupu, stlacitelnou dilataéni viozku tloustky
min. 8-10 mm, aby se vytvofila okrajova spara.

POKYNY:

- Nepouzivejte na podklady vystavené vzlinajici
vlhkosti bez vhodné parotésné zabrany.

- Nepouzivejte na sadrové a anhydritové podklady
bez pfedchoziho oSetfeni Primer Benferprim ve
dvou vrstvach.

- Jakmile smés zacne tuhnout, jiZ nepfidavejte
Zadnou vodu, nepouzitou smés zlikviduijte.

- Pro potéry s tloustkou > 4 cm doporucujeme pouzit
separacéni polyetylenovou félii, ktera pasobi jako
parotésna zabrana. Tim se zlepSi vysledna kvalita
potéru a také se zamezi vylu€ovani vihkosti do
podkladu.

- V pfipadé potfeby zhotovte dilataéni spary.

- Pfed pokladkou dfevéné podlahy nebo pruzné
podlahové krytiny je nutné vzdy zkontrolovat
zbytkovou vihkost potéru karbidovou metodou (viz
Zatizitelnost).




PRIPRAVA SMESI:

Jeden pytel SOLIDONE PRONTO se rozmicha s 1,7 |
vody a takto vznikla smés se promichava po dobu
nejméné 3-4 min. pomoci vhodného mechanického
michadla do dosazeni konzistence vihké zeminy.

APLIKACE:

Pfipravenou smés aplikujte do 60* min. od zhotoveni
pomoci technologie béZzné pouzivané pro jiné
cementové potéry.

Pripravte si pasy v pozadované vyskové urovni, mezi
né naneste smés, dobfe ji zhutnéte a povrch vyhladte
hladitkem. Dbejte na to, aby vrstva potéru nanaSena
nad rozvody méla tloustku nejméné 3 cm, pfip.
poloZte vhodnou pozinkovanou sit.

V pfipadé potfeby zhotovte dilataéni spary.

Pokud je nutné prerusit praci na dobu del$i 24 hod.,
vloZte do potéru v misté pracovni spary ocelové tyce
(dlouhé cca 30 cm) v osové vzdalenosti cca 20-30 cm
(kolmo k pribéhu pracovni spary), aby bylo zajiSténo
dokonalé spojeni mezi novym a starym potérem a
nedochazelo ke vzniku trhlin. Az budete opét
pokraCovat, aplikujte do spary zesilujici smés ze
SOLIDONE PRONTO a Cemlatexu 600 v poméru
1:1.

Pokud mozno nezpracovavejte SOLIDONE PRONTO
v silném prdvanu a za mrazu.

ZATIZITELNOST:

Potér vytvofeny ze SOLIDONE PRONTO je po cca 6-
10 hodinach pochozi a jeho povrch se da dle potfeby
vyhladit. Keramickou dlazbu Ize pokladat pfi zbytkové
vihkosti < 6 % jiz po 24* hod., mramor a stabilni
pFirodni kamen pfi zbytkové vlhkosti 3 % po 48* hod.
K pokladce pouZijte rychletuhnouci nebo bézna
lepidla fady Benferflex. Dfevéné podlahy nebo
pruzné podlahové krytiny Ize pokladat pfi zbytkové
vihkosti < 2 % teprve az za 4* dny.

Pied pokladkou pochozich vrstev je vzdy nutno
zkontrolovat zbytkovou vihkost potéru
karbidovou metodou.

Stanoveni zbytkové vihkosti potéru zhotoveného
ze SOLIDONE PRONTO se provadi karbidovym
(CM) vihkomérem na vice reprezentativnich
mistech s odeétenim udaje 2 minuty po destrukci
ampule. Bézné elektrické vihkoméry v tomto
pripadé udavaji vysledky, které nejsou spolehlivé.

Elektrické vihkoméry (zejména vhodné pro méreni
zbytkové vlhkosti dfevénych parket) urcuji vihkost
potérové vrstvy na zakladé jeji elektrické vodivosti.
Nameéfené vysledky jsou v8ak ovlivnény mnohymi
faktory, napf. pfitomnosti kovovych siti, trubek,
rdznych aditiv, vys$si koncentraci soli,
hygroskopickych material(l apod., krom toho
obsazena voda neni jiz volna, ale je chemicky
navazana v podobé stabilnich soli, coz z hlediska
pokladky potéru nepredstavuje riziko.

Karbidovym hygrometrem se naméfi zaruené
hodnoty vihkosti podle hmotnosti, prodleva je viak
del$i 2 min., napf. az 30 min..

CISTENI:
Pfed zatuhnutim potéru ocistéte pracovni naradi
vodou.

SPOTREBA A BALENI:

Spotifeba SOLIDONE PRONTO je cca 14 — 16 kg/m?
na 1 cm tloustky vrstvy.

SOLIDONE PRONTO se dodava ve 25kg papirovych
pytlich s ochrannou polyetylenovou vrstvou, jedna
paleta obsahuje 1 500 kg vyrobku.

SKLADOVANI:
V suchém a chladném prostfedi v plvodnim
uzavieném obalu.

DOBA SKLADOVATELNOSTI:

12 mésicl ode dne vyroby

V souladu se smérnici 2003/53/CEE se vyse
uvedena doba vztahuje na aktivitu redukéniho

Cinidla a udrzeni obsahu rozpustného
Sestimocného chrému.
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TECHNICKE VLASTNOSTI VYROBKU

KLASIFIKACE DLE EN 13 813 tf. CT C30 — F6 Al
KONSISTENCE PRASEK
BARVA SEDA
SKLADOVANi V PUVODNIM UZAVRENEM OBALU
V SUCHEM A CHLADNEM PROSTREDI
DOBA SKLADOVATELNOSTI 12 MESiCU ODE DNE VYROBY V SOULADU SE SMERNICI
2003/53/CEE

UVEDENA DOBA SE VZTAHUJE NA AKTIVITU REDUKCNIHO
CINIDLA A UDRZENi OBSAHU ROZPUSTNEHO
SESTIMOCNEHO CHROMU.

NEBEZPECNOST A ZDRAVOTNi ZAVADNOST NENI NEBEZPECNY. JELIKOZ OBSAHUJE CEMENT, PRI
STYKU S KUZi A OCIMA MUZE DOJIT K PODRAZDENI,
DOPORUCUJEME POUZIVAT OSOBNi OCHRANNE

PROSTREDKY.
ZAPALNOST NE
OBJEMOVA HMOTNOST 1 500 kg/m?
SPOTREBA 14 — 16 kg/m 2NA 1 cm TLOUSTKY VRSTVY
SMESOVACI POMER 1,7 | VODY NA JEDEN 25kg PYTEL
KONZISTENCE HOTOVE SMESI VLHKA ZEMINA
PRACOVNI TEPLOTA od +5°Cdo+35°C
ZPRACOVATELNOST SMESI* 60 MINUT
LEHCE POCHOZIi NA SUCHEM PODKLADU* cca PO 6 HODINACH

MOZNOST POKLADKY KERAMICKE DLAZBY* PO 24 HODINACH (PO NAMERENI ZBYTKOVE
VLHKOSTI < 6 %)

MOZNOST POKLADKY MRAMORU A PO 2 DNECH (PO NAMERENI ZBYTKOVE
STABILNIHO PRIRODNIHO KAMENE* VLHKOSTI < 3 %)

MOZNOST POKLADKY DREVENE PODLAHY A PO 4 DNECH (PO NAMERENI ZBYTKOVE
PRUZNE PODLAHOVE KRYTINY* VLHKOSTI < 2 %)

UPLNE ZTUHNUTI* PO 7 DNECH

KONECNE VLASTNOSTI VYROBKU

PEVNOST V TLAKU PO 24 HODINACH* > 10 N/mm?

PEVNOST V TLAKU PO 2 DNECH* > 12 N/mm?

PEVNOST V TLAKU PO 7 DNECH* > 24 N/mm?

PEVNOST V TLAKU PO 28 DNECH* > 30 N/mm?
ZBYTKOVA VLHKOST PO 24 HODINACH* <6%

ZBYTKOVA VLHKOST PO 2 DNECH* <3 %)

ZBYTKOVA VLHKOST PO 4 DNECH* <2 %)

TEPLOTNi ODOLNOST OD-30°CDO+90°C

Udaje oznagené (*) plati pro plovouci potéry tloustky 4 cm zhotovené pfidanim suchého kameniva pozadované
granulometrie pfi 23 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu. Pfed pokladkou pochozi vrstvy je vzdy nutno zkontrolovat
zbytkovou vihkost.

Upozornéni: Zde uvedené udaje a informace se zakladaji na naSich nejlepSich zkuSenostech a maji isté informativni
charakter, pro konkrétni aplikaci maji byt odzkouseny uzivatelem, ktery v kazdém pfipadé ru¢i za nasledky nespravného
pouziti vyrobku.




