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Technische Zusatzinformation Nr. 46

Taupunkttabelle

an Hand der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Die Taupunkitemperatur ist die Temperatur, bei der die Luft
mit Wasserdampf gesattigt ist. Je niedriger die Temperatur,
desto weniger Wasserdampf kann die Luft aufnehmen.

Bei Temperaturabfall auf die Taupunkt-Temperatur, zum

Beispiel an kihleren Wandfléchen, fritt die Kondensation von
Wasserdampf ein. Zur Ausfuhrung von Beschichtungsarbeiten,

insbesondere bei hohen Temperaturen und/oder hoher
Lufifeuchtigkeit, immer die Taupunkt-Temperatur beachten.

Luft- Taupunkt-Temperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von
temperatur

(°C) 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
2 186 | <160 | -138 | -11,9 | -10,2 8,7 7,3 6,1 4,9 3,9 2,9 2,0 -1,1 0,3 0,5 1,3
4 169 | 143 | -120 | -10,1 -84 6,9 55 4,2 3,1 20 -1,0 0,0 0,9 1.7 2,5 3,3
6 -153 | -125 | -10,3 8,3 6,6 5,0 3,6 2,3 -1,2 0,1 1,0 19 2,8 37 4,5 53
8 -13,6 | -10,8 8,5 6,5 4,8 3,2 1,8 0,5 0,7 19 29 3,9 4.8 57 6,5 7,3
10 11,9 9,1 6,8 4,7 2,9 -1.4 0,1 1,4 2,6 3,8 4,8 58 6,7 7,6 8,5 9.3
12 -10,2 7,4 5,0 -3,0 -1,1 0,5 1,9 3,3 4,5 57 6,7 7.8 8,7 9.6 10,5 11,3
14 8,6 57 -3,3 -1,2 0,7 2,3 3,8 52 6,4 7,6 8,7 Q7 10,7 11,6 12,4 13,3
15 7.7 4,8 2,4 0,3 1,6 3,2 4.7 6,1 74 8,5 9.6 10,7 11,6 12,6 13,4 14,3
16 6,9 -4,0 -1,5 0,6 2,5 4,1 506 7,0 8,3 9.5 10,6 11,6 12,6 13,5 14,4 153
17 6,1 3,1 0,7 1,5 3,4 50 6,6 8,0 92 10,4 11,6 12,6 13,6 14,5 154 16,3
18 5,3 2,3 0,2 2,4 4,3 59 7.5 8,9 10,2 11,4 12,5 13,6 14,6 15,5 16,4 17,3
19 4,4 -1,4 1,1 3,2 52 6,9 8,4 9.8 11,1 12,3 13,5 14,5 15,5 16,5 17,4 18,2
20 3,6 0,6 2,0 4,1 6,1 7.8 9.3 10,8 12,1 13,3 14,4 15,5 16,5 17,5 18,4 19,2
21 2,8 0,3 2,8 50 6,9 8,7 10,2 11,7 13,0 14,2 154 16,5 17,5 18,5 19,4 20,2
22 1,9 1,1 3.7 59 7,8 9,6 11,2 12,6 13,9 15,2 16,3 17,4 18,5 19,4 20,4 21,2
23 -1,1 2,0 4,6 6,8 8,7 10,5 12,1 13,5 14,9 16,1 17,3 18,4 19,4 20,4 21,3 22,2
24 0,3 2,8 54 7.7 9.6 11,4 13,0 14,5 15,8 17,1 18,3 19,4 20,4 21,4 22,3 23,2
25 0,5 37 6,3 8,5 10,5 12,3 13,9 15,4 16,8 18,0 19,2 20,3 21,4 22,4 23,3 24,2
26 1,4 4,5 7,2 Q.4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,7 19,0 20,2 21,3 22,4 23,4 24,3 25,2
28 3,0 6,2 8,9 11,2 13,2 15,0 16,7 18,2 19,6 20,9 22,1 23,2 24,3 25,3 26,3 27,2
30 4,7 7.9 10,6 12,9 15,0 16,8 18,5 20,0 21,5 22,8 24,0 25,2 26,2 27,3 28,3 29,2
32 6,3 9.6 12,3 14,7 16,8 18,7 | 20,3 219 23,3 24,7 259 27,1 28,2 29,2 30,2 31,2
34 7.9 11,3 14,0 16,4 18,6 20,5 22,2 23,8 25,2 26,6 27,8 29,0 30,1 31,2 32,2 33,2
36 9.6 12,9 15,8 18,2 20,3 22,3 24,0 25,6 27,1 28,5 29,7 30,9 32,1 33,2 34,2 351
38 11,2 14,6 17,5 19,9 22,1 24,1 25,8 27,5 28,9 30,3 31,6 329 34,0 35,1 36,1 37,1
40 12,8 16,3 19,2 21,7 23,9 25,9 27,7 29,3 30,8 32,2 33,5 34,8 36,0 37,1 38,1 39,1

"I Die Taupunkitabelle gibt an, bei welchen Oberfléichentemperaturen Kondensat auftritt - in Abhangigkeit von der Lufttemperatur und der relafiven Luffeuchtigkeit.
Beispiel: Bei +22 °C Lufttemperatur und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei einer Objekitemperatur von +13,9 °C. Zeigt das Oberflachenthermo-
meter einen Wert kleiner +16,9 °C (+13,9 °C + 3 °C Sicherheitsfaktor) an, sind keine Beschichtungsarbeiten maglich.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die tber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestdtigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.
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