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1 GEGENSTAND UND VERWENDUNGSBEREICH
1.1  Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und
Verwendung der flussigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen
mit der Produktbezeichnung

AQUAFIN®-RS300

der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, als Bauwerksabdichtung geméal der
Verwaltungsvorschrift Technischen Baubestimmungen, Ifd. Nr. C 3.27 in der jeweils
gultigen Fassung.

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt AQUAFIN®-RS300 darf als Abdichtung in den folgenden Bereichen
verwendet werden:

Verwendungsbereich A

Wand- und Bodenflachen in R&dumen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend mit
Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B.: Umgéange von
Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich oder privat)

und

Verwendungsbereich B

Durch Fllwasser mit Trinkwassereigenschaftenl) beanspruchte Wand- und
Bodenflachen von Behéltern und Becken wie z.B. Trinkwasserbehdlter oder
Schwimmbecken im Innen- und AuBenbereich (bis zu einer maximalen Fullhohe von
10 m WS).

2 ANFORDERUNGEN AN DAS BAUPRODUKT
2.1  Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

2.1.1 Zusammensetzung

Das Produkt ,, AQUAFIN®-RS300%, hergestellt von der Schomburg GmbH & Co. KG,
ist der Gruppe der Kunststoff-Moértelkombinationen zuzuordnen. Das Produkt
LAQUAFIN®-RS300¢ ist eine zweikomponentige, flexible Dichtungsschlimme aus
hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen Zuschldgen und einer
Kunststoffdispersion in flussiger Form. Die Erhartung erfolgt durch Hydratation und
Trocknung.

1 fur z. B. Mineral- und Solebecken sind ergdnzende Nachweise erforderlich
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Das Produkt "AQUAFIN®-RS300" darf als Bauwerksabdichtung im Verbund mit
Fliesen- und Plattenbeldgen unter Einsatz der geeigneten Fliesenkleber verwendet
werden:

Beanspruchungsklassen A und B:

, UNIFIX-S3“, | LIGHTFLEX*, ,MONOFLEX* ,MONOFLEX-XL", ,MONOFLEX-
FB*, “MONOFLEX-white”. MONOFLEX-white vergutet im Masseverhéltnis 3:1 mit
UNIFLEX-F”  ,,SOLOFLEX*®, HAKTP, ,ASODUR-EK98-Boden/-Wand",
,ASODUR DESIGN®“ |, CRISTALLIT-MULTI-FLEX*, ,,AQUAFIN-RS300”,
,ASODUR-EKF” und “CRISTALLFUGE-EPOX".

Beanspruchungsklassen A:

“CRISTALLIT-flex”, “MONOFLEX-fast”, ,,UNIFIX-S3-fast*

Eigenschaften

Die aus dem Produkt ,,AQUAFIN®-RS300% hergestellte Bauwerksabdichtung weist
nachfolgende Eigenschaften auf:

- standfest

- haftzugfest

- frostbestandig

- temperatur- und alterungsbesténdig

- alkalibestandig

- wasserundurchlassig.

Sie ist
» wasserdicht bis 6 m Wasserséule
* rissiiberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen fir flissig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelégen
erbracht.

Das Brandverhalten wurde nach DIN EN 13501-1 ermittelt. Das Bauprodukt kann
mit der Brandklasse ,,E* klassifiziert werden.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Ausgangsstoffe und der Bauwerksabdichtung sind
dem Prufbericht zu entnehmen.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt ,, AQUAFIN®-RS300* wird im Werk Detmold hergestellt.
2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

LAQUAFIN®-RS300“ ist in geschlossenen Gebinden trocken zu lagern. Die
Mindestlagerungsdauer unangebrochener Gebinde betrdgt 6 Monate. Die auf den
Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B.
Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.3  Ausfihrung

Der Untergrund muss tragféhig, sauber, trocken und frei von Rissen sein. Es ist so
vorzunassen, dass er zum Zeitpunkt des Auftragens der Dichtungsschlamme
mattfeucht ist. Stark saugende Untergrinde sind mit ,,ASO-UNIGRUND* zu
grundieren. Die Grundierung muss vollstdndig durchgetrocknet sein bevor der
nachfolgende Auftrag erfolgen kann.

,AQUAFIN®-RS300* ist entsprechend den Herstellerangaben anzumischen. Das
Mischungsverhéltnis (Flissigkomponente : Pulverkomponente) betragt 1 : 1. Es sind
2/3 der Flussigkomponente vorzulegen und mit der Pulverkomponente zu vermischen.
AnschlieRend ist die restliche Menge der Flissigkomponente zuzugeben und zu rihren
bis eine homogene Masse entstanden ist. Die Mischzeit betragt 3 Minuten. Nach einer
Reifezeit von 5 Minuten ist die Bauwerksabdichtung noch einmal griindlich zu
homogenisieren.

Der Auftrag des Bauproduktes ,,AQUAFIN®-RS300* erfolgt in 2 Schichten mit einem
Mindestverbrauch von 3,0 kg/m2. Die Trockenschichtdicke von mindestens 2 mm ist
zu gewahrleisten. Zur Ausbildung der Bewegungs- und Anschlussfugen sind die
Bestandteile der ,, ASO-Dichtband-Technik*“ einzusetzen. Die Hinweise des
technischen Merkblattes sind hierbei zu beachten. Die Verfugung der Platten- oder
Fliesenbel&ge ist sorgsam und ohne Fehlstellen durchzufiihren. Die Verarbeitungs-
und Untergrundtemperatur muss zwischen +10 °C und +30 °C betragen. Es ist zu
beachten, dass in Abhangigkeit der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit
geringfiigige Anderungen im Trocknungsverhalten auftreten konnen.

* ASO-Dichtband-Technik Systembestandteile:

ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-Ecken (innen und aufen),
ASO-Dichtband-2000-T-Stuck, ASO-Dichtband-Kreuzung, ASO-Dichtband-2000-S,
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (innen und auRen), ASO-Dichtmanschette-Wand,
ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtband-120, ASO-Dichtecke-I,
ASO-Dichtecke-A, ASO-Dichtmanschette-W, ASO-Dichtmanschette-B
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3 UBEREINSTIMMUNGSNACHWEIS
3.1  Allgemeines

GemaR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) nach § 3
Abs. 3 BauO NRW, Ifd. Nr. C 3.27 erfolgt der Nachweis der Ubereinstimmung des
Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Uberpriifung
des Bauproduktes vor Bestitigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine
dafur bauaufsichtlich anerkannte Stelle.

3.2 Erstprifung (EP)

Die Erstprifung erfolgt nach den Prufgrundsatzen fir flissig zu verarbeitende
Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen gemal der Tabelle 2 der
Priifgrundsétze fir ,Kunststoff-Mortelkombinationen’.

Dabei diirfen die Prufwerte von den Kennwerten maximal um die nach in Tabelle 4
der Prifgrundsatze angegebenen Toleranzen abweichen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In dem in 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen zur werkseigenen
Produktionskontrolle zur Bauregelliste A des Deutschen Institutes fiir Bautechnik,
DIBt zu beachten.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in den Prufgrundsatzen fir
fliissig zu verarbeitende Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbel&gen in
Tabelle 3 aufgelisteten Priifungen fiir ,Kunststoff-Mortelkombinationen’. Dabei
dirfen die Prifwerte von den Kennwerten maximal um die nach in Tabelle 4 der
Prufgrundsatze angegebenen Toleranzen abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Prufung mindestens einmal wochentlich zu
erfolgen. Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsabldufen oder
Chargengrofien, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der
Produktzusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse
der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und
mindestens finf Jahre aufzubewahren.
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4 UBEREINSTIMMUNGSZEICHEN

Das Bauprodukt, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-

Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben mussen zusétzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder
dem Beipackzettel enthalten sein:

* Produktname

* Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum

» Verwendungszweck mit Beanspruchungsklasse

 Hinweis auf die zugehdorige Verarbeitungsvorschrift

5 RECHTSGRUNDLAGE

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird gemadR § 19 der
Musterbauordnung (MBO) entsprechenden Vorschrift der Bauordnung desjenigen
Landes, in dem der Antragssteller seinen Sitz hat in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), Ifd. Nr. C 3.27 erteilt.

6 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

6.1  Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

6.2  Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

6.3  Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle
bereitzuhalten.

6.4  Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Polymer
Instituts. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Nicht vom Polymer Institut
angefertigte Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen
den Hinweis ,,Vom Polymer Institut nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung® enthalten.
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7 RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage
entsprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zuldssig, in dem der
Antragssteller seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch
innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kiwa GmbH, Polymer
Institut, Quellenstralle 3, 65439 Florsheim-Wicker einzulegen. MalRgeblich fur die
Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Kiwa GmbH,
Polymer Institut.

Florsheim-Wicker, 05.11.2022
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SCHOMBURG GmbH
Aquafinstrafe 2 - 8

D-32760 Detmold (Germany)

Telefon +49-5231-953-00
Fax  +49-5231-953-333
www.schomburg.de

SCHOMBURG

Technisches Merkblatt

AQUAFIN®-RS300

Schnelle Hybrid-Abdichtung

q3

q3

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AquafinstraBe 2-8 . D-32760 Detmold
14

204208

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8 - D-32760 Detmold
21

204208

EN 14891
AGU N-RSQOO

EN 14891: CM

EN 12004

Ankangshafizugfestigeit 205 N/mm
Haftzugfesiigkeit
na

Wasserundurch-
fassigheit keine Wasserdurchdingung
Rissitberbrickung: 2075mm

SCHOMBURG
GmbH & Co. KG

Detmold

P 1200/563/17 MPABS

MPA Braunschweig

SCHOMBURG
GmbH & Co KG

P 111402 /17-492
P 11140-5/18-549

KIWA GmbH
Polymer Institut

SCHOMBURG
GmbH & Co KG

P-SAC 02/5.1/16.237:2

MFPA Leipzig

AI’I’.-NI’. 2 04208

naht- und fugenlose Bauwerksabdichtung und Abdich-

tung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelégen

multifunktional

hochflexibel, rissiberbriickend

hydraulisch, selbstvernetzend abbindend

schnelle reaktive Durchtrocknung

bereits nach 3 Stunden regenfest, begeh- und iber-

arbeitbar

diffusionsoffen, frost, UV- und dlterungsbestaindig

sulfatbestandig

tausalzbesténdig

kann gestrichen, gespachtelt oder mit geeignetem

Gerdt gespritzt werden

haftet ohne Grundierung auch auf mattfeuchten

Untergrinden

sehr emissionsarm EC1 PLUS gemé&f GEV-EMICODE

Bauwerksabdichtung geméf DIN 18533 und

DIN 18535

* Abdichtung im Verbund (AIV) gema DIN 18531,
DIN 18534, DIN 18535, DIN EN 14891

* Dinnbetimortel gemaB DIN EN 12004

*« CM O]l P gemaB DIN EN 14891

* Verwendungsnachweis gegen betonangreifende
Wasser

* Verwendungsnachweis gegen negativ driickende
Wasserbelastung

* Verwendungsnachweis Ubergang auf wasserundurch-

lassige Bauteile (UBB)

Einsatzgebiete:

* Erdberihrte Bauwerksabdichtung, Sockelabdichtungen
sowie Querschnittsabdichtungen in und unter Wanden
gemaB DIN 18533 fir Wassereinwirkungsklassen
WI1.E, W1.2E und WAE.

* Nachirégliche Bauwerksabdichtungen gemaf3
WTA-Merkblatt 46 gegen Bodenfeuchtigkeit,
nichidrickendes Wasser und Druckwasser (bei geeig-
neter Konstruktion).

* Im AuBenbereich als Abdichtung im Verbund fir
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Balkone, loggien und Laubengdngen geméB
DIN 18531-5.

* Abdichtung im Verbund fir Wassereinwirkungsklassen
WO bis W34, ohne chemische Beaufschlagung
gemdaP DIN 18534 und ZDB-Merkblatt ,Abdichtung im
Verbund (AIV)".

* Abdichtung von Behdltern und Becken bis Wasserein-
wirkungsklasse W2-B gemaf) DIN 18535, bis 6 m.

* AQUAFIN-RS300 ist sehr emissionsarm gemafd GEV-
EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen
im Rahmen von Gebdudezertifizierungssystemen
gemé&P DGNB, LEED, BREEAM, HQE fishri. Hochste
Qudlitétsstufe 4, Zeile 7 und 8 gema DGNB-Kriterium
LENV 1.2 Risiken fir die lokale Umwelt”.

Bauwerksabdichtung:

* fir erdberihrte Bauwerksabdichtungen von Wand- und
Bodenfléchen fir Neubauten und Bauten im Bestand
auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk

* Abdichiung gegen von innen driickendes Wasser
von Behdlterkonstruktionen (z. B. Schwimmbecken,
Brauchwasserbehdltern, Abwasserbehdiltern)

¢ Horizontalabdichtung in und unter Wénden gegen
kapillar aufsteigendes Wasser

* Abdichtung von Ubergangen zu Bodenplatten und
Elementen aus Beton mit hohem Wassereindring-
widerstand (Wu-Beton) und Sockelabdichtungen.

* geeignet zum Verkleben von Schutz- bzw.
Perimeterdémmung

* geeignet zur Anwendung auf alten, fest haftenden
Bitumenuntergriinden

Bei Anwendung in Behdltern oder Wasserbelastungen mit

angreifenden oder weichem Wasser mit einer Hérte von

<30mg CaO je liter ist grundsétzlich eine Wasseranalyse
erforderlich. Die Beurteilung des Angriffsgrades erfolgt
gemdB EN 1992-1-1 (Eurocode 2). AQUAFIN-RS300 ist
besténdig bis Expositionsklasse XA2.

Fliesenverbundabdichtung (AIV):
Zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung unter Fliesen,
wenn eine Wasserundurchléssigkeit gegen langerfristige

bis sténdige Wasserbeaufschlagung gefordert wird, z. B.
in Badern und Kiichen in Wohnbereichen, privaten und
Sffentlichen Sanitarrdumen sowie Balkonen und Terrassen,
Schwimmbecken und Beckenumgéngen. Im Wand-Boden-
Anschlussbereich ist die Flachenabdichtung durch Einbau
von ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-120 bzw.
ASO-Dichtband-2000-, je nach Wassereinwirkungs-/
Beanspruchungsklasse, zu verstérken.

AQUAFIN-RS300 ist geeignet fur die Beanspruchungs-
klasse A und B gemaf3 den Prifgrundsdtzen des DIBT
[PG-AIV-F). Die Wasserdichtheit im Einbauzustand

wurde inkl. des ASO-Dichtbandsystems geméf den
Prufgrundséizen fur mineralische Dichtungsschlémmen
(PG-MDS) sowie Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbeléigen (PG-AIV-F) geprift.

Technische Daten:
Flissigkomponente Pulverkomponente

Basis: Polymerdispersion  Spezialzement,
funktionelle Fllstoffe
Mischungs-
verhdlinis: 1 Gew.-Teil 1 Gew.Teil
lieferform: 36kg-Einheit:
18-kg-Eimer 18-kg-Sack
|Anmischeimer im Lieferumfang nicht
enthalten)
20kg-Kombigebinde:
10-kg-Eimer 2 x 5kg-Beutel
10kg-Kombigebinde:
5-kg-Eimer 5kg-Beutel
Farbe: weil} grau
Kombinationsprodukt
Dichte: 1,3 kg/dm?
Kérmung: < 1,0 mm

ca. 45 Minuten
nach ca. 2-4 Stunden

Verarbeitungszeit™:
Uberarbeitbar*:

Untergrund-/Ver-

arbeitungstemp.: +5°Cbis +30°C
Haftzugfestigkeit,

gemdaB DIN EN 1542: >1,0 N/mm?

2/8
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Rissuberbriickung, Belastbarkeit™): * Regenfest auf geneigten
gemaB DIN 28052-6 Fléchen nach ca. 3 Stunden,
(PG MDS , AlV): 0,4 mm stehende Wasserbelastung
Rissuberbriickung, ist zu vermeiden

gemaP DIN EN 14891 * Druckwasserdicht, (1bar)
bei normalen und niedrigen nach ca. 24 h
Temperaturen: >0,75 mm * mit Fliesen belegbar nach
Wasserdichtheit im ca. 3 Stunden

*) bei +23 °C und 50 % rel. Lufifeuchtigkeit. Aufgrund von Witterungs-

Einbauzustand geméf
9 bedingungen kénnen sich die angegebenen Daten verléngern oder

PG MDS und AlV: 1,5 bar verkiirzen. Hhere Temperaturen und niedrigere Luffeuchte verkiirzen,
stserdichﬁgkeii gegen niedrigere Temperaturen und hohere Luffeuchte verlangem die
negativ drickendes Wasser: 1,5 bar Trocknungszeit.

Zulassige Beckentiefe Llagerung: Flissigkomponente:

gemaP DIN 18535: 6m frostfrei, @ Monate; im original
Wasserdampfdiffusions- verschlossenen Gebinde,
koeffizient p: ca. 1100 angebrochene Gebinde
Sd-Wert bei 2 mm umgehend aufbrauchen
Trockenschichtdicke: ca.22m Pulverkomponente:

kihl und trocken, @ Monate

Materialbedarf:

Beanspruchung Trockenschichtdicke, mm Nassschichtdicke, mm Verbrauch, kg/m?
Kellerwéinde und Bodenplatten >20 ca. 2.2 30
Sockelabdichtungen >20 ca. 2,2 30
Querschnittsabdichtungen >20 ca. 2,2 30

Gemaf WTA-Merkblatt 4-6 ,nachiragliche Bauwerksabdichtung erdberiihrter Bauteile”
Bodenfeuchtigkeit/ nicht

stauendes Sickerwasser >20 .22 30
nichtdrickendes Wasser >20 ca. 2,2 30
aufstauendes Sickerwasser/

driickendes Wasser #9.0 8383 45
Q:jf;:mng von Behdltern und 520 .22 30
Im Verbund mit Fliesen/Platten >20 ca. 2,2 30
Egalisierungsschichten 1 mm 1,1 mm 1.5

Ein méglicher Mehrverbrauch bei unebenen Untergriinden sowie handwerklichen Schwankungen sind zu beriicksichtigen. Daher sollte gemaf
den Normen DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 ein Dickenzuschlag von mindestens 25 % beriicksichfigt werden.
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Reinigung: Werkzeuge im frischen ASODUREK98-Wand,/Boden x x _
Zustand mit Wasser reinigen, ASODURDESIGN x x _
OU{ge"OCknefes MQ‘einI ASODUREKF x x =
mit ASO-ROOT anlésen und CRISTALLFUGEEPOX N N _
abwaschen. SOIORER . " B
Beanspruchungsklassen AK7P * * -
gemdaB Priffgrundsétzen des DIBt CRISTALLIT-FLEX x = =
. PG-AIVF, Gemaf UNIFIX-S3fast x - =
Systembestandteile .
Beanspruchungsklasse: PG-MDS AQUARINRS300 N " .
A B Bauwerks-
(2 A RE
e e Untergrund:
DIN 185347613 |DIN 1o el 9 1 . ;
und ZDB Merkblat e Der Unfergrund muss tragféhig, weitgehend vollfugig
Rl e und ebenfléchig, porenoffen und in der Oberfldche
Beanspruchung) geschlossen sein. Er muss frei von Kiesnestern,
ASODichtband 2000 R 2 - Lunkern, klaffenden Rissen und Graten, Staub
ASO-Dichtband2000-5 X x X und haftungsmindernden Stoffen, z.B. O, Farbe,
ASODichiband-2000-Ecken, % % ) Sinterschichten und losen Bestandteilen, sein. Als
(90°, innen,/cuBen) . : ; e
_ Untergriinde eignen sich z. B. gefigedichter Beton, Putze
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken, < X " ;
(90°, innen//auben) P Il und P IIl, vollfugig erstelltes Mauerwerk.
"ASODichtband-2000T-Stick, : x ” Im Bereich der Abdichtungen im Verbund [AIV-F) muss
Kreuzung der Untergrund, je nach Wassereinwirkungsklassen,
ASO-Dichtmanschette-Boden/ 3 % % den Anforderungen gemaf DIN 18534, DIN 18535,
N geng
;'-\D::e - - DIN 18531 und ZDB-Merkblatt (siehe unter Hinweise)
i - - x
ohmensehetie entsprechen. Feuchtigkeitsempfindlicher Untergriinde z. B.
ADEDshrivgaibond Z - i Gipsgebunden Baustoffe kénnen nur in den
ASODichtband 120 X - - Wassereinwirkungsklasse WO-I und W 1-| akzeptiert
ASO-Dichimanschette-W x 5 8 werden, siche auch unter Erléuterungen. Fir die
ASODichtecke/-A x z - Beurteilung des Untergrundes ist zudem die DIN 18157,
ASO-Gefalleecke x - - Teil 1 heranzuziehen.
ASO-Dicht hette-B - - ;
o X Ecken und Kanfen, z.B. an Sohlenplatten efc., sind zu
OIS g . - brechen bzw. zu fasen. Vertiefungen > 5 mm sowie
MONOFLEXwhite * * N Morteltaschen, offene Stof- bzw. Lagerfugen, Ausbriiche,
BASF‘?SFFL?X‘V;;‘"E e x x . grobporige Untergrinde oder unebenes Mauerwerk sind
- 1m assevernalmnis S:
I = 7 mit geeignetem Zementmértel, z.B. ASOCRET-M 30 oder
SOLOCRET-15, vorab zu egalisieren. Alternativ kann eine
MONOFLEX x x - i - i :
Egalisierungs- bzw. Fillspachtelung mit einer Mischung
MONCHIE- X - - aus AQUAFINRS300,/Quarzsand 0,1-0,35 mm (ca.
MONOFLEXfost x - - 5kg auf 20kg AQUAFIN-RS300) ausgefihrt werden.
MONOFLEXFB x x -
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Der Untergrund mit Unigrund-GE /XK grundieren oder so
vorzundssen, dass er zum Zeitpunkt des Auftragens von
AQUAFIN-RS300 mattfeucht ist. Stark saugende und
geringfigig sandende Untergriinde sind mit
ASO-UnigrundGE /K zu grundieren. Die Grundierung
muss vor den nachfolgenden Arbeitsschritten vollstandig
durchtrocknen.

Durchdringungen sollien mit Dinnbettflanschen in einer
Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und
aus zur Verklebung geeignetem Material, z. B. Edelstahl,
Rotguss, PVC-U, bestehen. Die Flansche séubern/
entfetten. Bei geringeren Flanschbreiten (> 30 mm, < 50
mm) empfehlen wir die Verklebung der Dichimanschette
- im Ubergangsbereich des Flansches im System mit
ASOFLEX-AKB-Wand auszufihren.

Riickseitige Durchfeuchtungen bzw. punkiuelle
Feuchtebelastungen von der negativen Seite sind
auszuschlieBen. Wir empfehlen bei Abdichtungen

mit rickwartiger Durchfeuchtung eine Vordichtung mit
AQUAFIN-1K auszufishren, um ein Abdriicken vom
Untergrund vorzubeugen. Je nach Wasserbelastung sind
vorab ein- oder mehrlagige Beschichtungen auszufihren.
Der Verbrauch betrégt im Lastfall Bodenfeuchte mind.
1,75 kg/m? und im Lastfall aufstauendes Sickerwasser
mind. 3,5 kg/m? AQUAFIN-1K. Bei Befonbauteilen kann
eine Feuchtebelastung von der Negativ-Seite auch mit
ASODUR-SG2/-5G2-hix ausgeschlossen werden.

Bei Verwendung von ASODUR-SG2 /-SG 2-+hix ist ein
Verbrauch von 600-1000 g/m? erforderlich.

Verarbeitung:

Ca. 50-60% Flussig-Komponente in einen sauberen
Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente zu
einer homogenen, klumpenfreien Masse vormischen.
AnschlieBend die restliche Flissigkomponente zugeben
und ausreichend vermischen. Mit einem kraftigen
Rihrwerk (ca. 500-700 min') ist eine Mischzeit

von ca. 2 -3 Min. erforderlich. Nach einer Reifezeit
von ca. 5 Minuten die Masse noch einmal griindlich
homogenisieren.

Das Anmischen von AQUAFIN-RS300 erfolgt mit nach-
folgendem Mischungsverhdlinis, nach Gewichtsteilen:
1 Teil Pulverkomponente : 1 Teil Dispersionskomponente

Aufgrund von Obijekt- oder Verarbeitungsbedingungen,
z.B. Verarbeitung im Schlémm- oder Spritzverfahren,

ist eine Wasserzugabe bis max. 1,5 % (0,15 /10 kg
AQUAFIN-RS300 zulassig. Die Wasserzugabe erfolgt
nach dem Anmischen der Pulver- und Flissigkomponente.

AQUAFIN-RS300 wird im Streich- oder Spachtelverfahren
in mind. zwei porenfreien Arbeitsgéingen aufgetragen.
Der zweite, sowie folgende Arbeitsgdnge kénnen
erfolgen, wenn der erste Arbeitsgang durch Begehen
oder weiteres Beschichten nicht mehr verletzt werden
kann (ca. 2-4 Sid., je nach Umgebungs-bedingungen).
Eine gleichm&Bige Schichidicke wird lastfallabhéngig

z.B. durch Verwendung einer Schichtdickenkelle oder

4- bis 6-mm-Zahnkelle und anschliePendem Glétten
erreicht. Es ist so viel Material zu verarbeiten, dass

die geforderte Trockenschichtdicke entsprechend der
gewiinschten Wassereinwirkungsklasse erreicht wird. Eine
Auftragsstérke von mehr als 2 kg/m? in einem Arbeitsgang
kann zur Rissbildung fihren und ist zu vermeiden.

Zur Verarbeitung im Spritzverfahren mit geeigneten
Spritzanlagen, z.B. HighPump M8 (Peristalikpumpe),
HighPump Small oder HighPump Pictor [Schnecken-
pumpe), empfehlen wir eine DisengrofBe von 4,5

bis 6,0 mm. Informationen dazu tber Fa. Dittmann
Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf,
www.saniertechnik.de.

Zur wasserundurchl@ssigen Ausbildung von Bewegungs-
und Anschlussfugen sind die Systembestandteile der
ASO-Dichtband-Technik entsprechend der jeweiligen
Beanspruchungsklasse einzusetzen (siehe Tabelle
Systembestandteile auf Seite 4).

ASO-Dichtband-2000/-S, ASO-Dichtband-120 bzw.
ASO-Dichtband-2000/-S-Innen-AuBenecken, ASO-

Dichteckel /-A je nach Wassereinwirkungsklasse in
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den Eckbereichen, im Ubergang zwischen Wand und
Boden sowie iber Anschlussfugen mit AQUAFIN-RS300
verkleben. Beidseitig der zu iberbriickenden Fugen
wird AQUAFIN-RS300 mind. 2 cm breiter als das zu
verwendende Dichtband, mit einer 4-6 mm Zahnung,
aufgetragen. Das Dichtband wird in die frische Schicht
eingelegt und anschlieBend sorgféltig hohlraum- und
faltenfrei eingedrickt. Die Verklebung muss

so erfolgen, dass eine Hinterwanderung durch Wasser
ausgeschlossen ist. Uber Bewegungsfugen sollte das zu
verwendende Dichtband schlaufenférmig eingelegt
werden. Dichtbandstéfe sind mind. 5-10cm tber-
lappend, mit AQUAFIN-RS300 faltenfrei und vollfiéchig
zu verkleben. AbschlieBend sind die verklebten Dicht-
bander mit AQUAFIN-RS300 zu iberarbeiten und nahtlos
in die Fléchenabdichtung zu integrieren. Beim Einsetzen
von ASO-Dichtband-Formteilen ist analog zu verfahren.

Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F):
Bodenabldufe und Durchdringungen im Beckenbereich
missen mit geeigneten Flanschelementen versehen sein.
AQUAFIN-RS300 satt, auf den Dinnbetiflansch und
Uberlappungsbereich, aufiragen. In die frische Schicht
die ASO-Dichtmanschette-Boden/ASO-Dichtmanschette-B
hohlraum- und faltenfrei einbetten, so dass eine dichte
Verbindung zu Fléchenabdichtung hergestellt wird. In
der Beanspruchungsklasse A (PG-AIV-F) kann alternativ
an die Rohrdurchfishrung ohne Flansch angedichtet
werden. Zum Andichten an Rohrdurchfihrungen im
Wandbereich der Beanspruchungsklasse A kann je

nach Nenndurchmesser ASO-Dichimanschette-Boden/
ASO-Dichtmanschette-B oder ASO-Dichimanschette-
Wand/ASO-Dichimanschette-W verwendet werden. Die
Rohrdurchfihrung anrauen, séubern und mit geeignetem
Reiniger entfetten, ggf. primern. AQUAFIN-RS300 satt
aufsireichen und anschlieBend die ASO-Dichimanschette
einsetzen. Der loch-Durchmesser der Dichtmanschette
muss dabei deutlich kleiner als der Rohrdurchmesser sein,
so dass durch den ,Erinnerungseffekt” der

ASO-Dichtmanschette eine Anpressung an die
Rohrdurchfihrung erfolgt.

Die Dichtband-Technik ist grundscitzlich iberlappend an
die Fléchenabdichtung anzuschlieBen. Stéf3e werden
grundsatzlich mit 5 cm bis 10 cm Uberlappung ausgefihrt.

Das Verlegen von Fliesen oder Platten erfolgt mit einem
der unter Systembestandteile genannten Fliesenkleber
oder AQUAFIN-RS300. Die Abdichtungsschicht muss zum

Zeitpunkt der Verlegearbeiten vollstdndig erhértet sein.

In der Bauwerksabdichtung geméf3 DIN 18533 und
WTA-Merkblatt ,nachtrégliche Bauwerksabdichtung
erdberiihrter Bauteile sind zudem die folgenden Punkte
zu beachten:

Im Sohlen-Wand-Ubergang mit ASOCRET-M30 in
schlammfahiger Konsistenz vorschlémmen und frisch

in frisch eine Dichtungskehle aus ASOCRET-M30 mit
mind. ca. 4 cm Schenkelldnge einbauen. Alternativ kann
objekibezogen auch AQUAFIN-1K als Haftbriicke
ausgefihrt werden. Nach Durchirocknung die Abdichtung
mit AQUAFIN-RS300 ausfihren.

Rohrdurchfihrungen:

Zum Andichten an Rohrdurchfihrungen in der Wasser-
beanspruchungsklasse W1.1-E und W1.2-E werden je
nach Nenndurchmesser ASO-Dichtmanschette-Boden,
ASO-Dichtmanschette Wand oder ADF-Rohrmanschette
verwendet und die Abdichtung mind. 5 cm auf die
Rohrdurchfihrung ausgefihrt. Bei der Verwendung von
geeigneten Flanschelementen AQUAFIN-RS300 satt, auf
Dunnbetiflansch und Uberlappungsbereich, auftragen.

In die frische Schicht die ASO-Dichimanschetie-Boden
hohlraum- und faltenfrei einbetten und abschliefend durch
vollstandiges Uberarbeiten in die Fléchenabdichtung
integrieren. In der Wasserbeanspruchungsklasse W 2.1-E
sind geeignete LosFestflanschkonstrukfionen oder gepriifte
Hauseinfohrungssysteme zu verwenden.

Ubergénge wasserundurchléssiger Betonbauteile bis
3 m Eintauchtiefe (max. Offnungsbreite 1,0 mm):
Die Abdichtung wird auf den von Zementschlémme

6/8
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und Unebenheiten gesduberten Flachen, mit einer
Mindestbreite von 15 cm beiderseits der Fuge ausgefihrt.
Die Abdichtung istim Wand-/Bodenanschluss ca.

15 cm auf die Stirnfldche der wasserundurchlgssigen
Bodenplatte herunterzufihren. Die Verarbeitung erfolgt
grundsaizlich in 2 Arbeitsgdngen. Im 1. Arbeitsgang
wird eine ASO-Versicrkungseinlage eingebaut. Eine
gleichméfige Schichtdicke wird bei Verwendung einer
4 bis 6 mm- Zahnkelle und anschlieBendem Gléatten
erreicht. Der Verbrauch betrégt ca. 6 kg/m? bei einer
Trockenschichtdicke von ca. 4,0 mm.

Drain- und Schutzplatten bei erdberiihrten Bauteilen:
Abdichtungen sind vor Witterungseinfliissen und
mechanischen Beschadigungen durch geeignete
SchutzmaBnahmen gemé&f DIN 18533 zu schiitzen.
Schutzschichten sind erst nach vollsiéindiger
Durchtrocknung aufzubringen. Geeignete Schutz- und
Drainplatten kénnen batzenweise mit COMBIDIC-1K
fixiert werden und Perimeterdammung ist vollflachig
und engstoPend mit COMBIDIC-2K-CLASSIC oder
COMBIDIC-2K-PREMIUM zu verkleben.

Altemativ kénnen die Schutzschichten mit einer Mischung
aus AQUAFIN-RS300,/Quarzsand O,1-0,35 mm (ca.
5kg auf 20kg AQUAFIN-RS300) und mit geeigneter
Zahnkelle im Buttering-Floafing Verfahren vollflachig
verklebt werden. Eine Drainung erfolgt gemaf den
Vorgaben der DIN 4095.

Hinweise:

¢ Nicht zu behandelnde Fléchen vor der Einwirkung von
AQUAFIN-RS300 schitzen!

» Wiéhrend der Abbindung darf Wasser die Abdichtung
nicht belasten. Rickseifig einwirkendes Wasser kann bei
Frost zu Abplatzungen fihren.

* Bei starker Sonneneinsirahlung entgegen dem
Sonnenlauf, in den beschatteten Bereichen arbeiten.

* In Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und /oder
unzureichender Beliftung (z. B. Wasserbehdlter) kann
eine Taupunktunterschreitung (Kondensatbildung) auf

der Oberflache vorkommen. Dies ist durch Verwendung
geeigneter MaBnahmen, z. B. Kondenstrockner,
auszuschlieBen. Direktheizungen oder unkontrolliertes
Einblasen von Warmluft ist nicht zulgssig.
AQUAFIN-RS300 darf als Oberflachenbeschichtung
keinen punkt- oder linienférmigen Belastungen
ausgeselzt werden.

AQUAFIN-RS300 kann iberputzt und auch mit
diffusionsoffenen, l6sungsmittelfreien Dispersions- bzw.
Dispersionssilikatfarben (keine reinen Silikatfarben)
Ubersirichen werden.

AQUAFIN-RS300 kann, fir Anwendungen

gemdal WTA-Merkblatt 4-6, zur Sanierung von

alten, festhaftende bitumenhaltigen Untergrinde
verwendet werden. Die Abdichtungen sind mit einer
Kratzspachtelung zu versehen und nach vollsténdiger
Durchirocknung, zweilagig mit in Lastfallbedingter
Schichtdicke zu tberarbeiten. Gemah WTA-Merkblaft
4.6 sind der FuBpunkibereich sowie der Ubergang zum
Spritzwassersockel vorab bis auf den mineralischen
Untergrund zurickzubauen.

Ein direkier Koniakt mit Metallen, z.B. Kupfer, Zink und
Aluminium, ist durch eine porendichte Grundierung
auszuschlieBen. Fine porendichte Grundierung wird

in zwei Arbeitsgéingen mit ASODURGBM hergestellt.
Der erste Arbeitsgang wird saft auf den entfettefen
und gereinigten Untergrund aufgetragen. Nachdem
diese Schicht soweit anreagiert hat, dass sie nicht
mehr durchstreut werden kann (ca. 3-6 Std.), wird
eine weitere ASODUR-GBM-Schicht aufgebirstet und
mit Quarzsand der Kérnung 0,2-0,7 mm abgestreut.
Verbrauch ca. 800-1.000 g/m? ASODUR-GBM.

Zur Andichtung an PVC-, Rotguss- und Edelstahl-
flansche, Flansch anschleifen, reinigen, entfetten,
AQUAFIN-RS300 aufiragen und ASO-Dichimanschette
oder je nach Anwendungsfall die ADF-Rohrmanschette
hohlraum- und faltenfrei einbetten und nahilos an die
Flachenabdichtung anschliefen.

Die einschlégigen akiuellen Regelwerke sind zu
beachten!

So zB. die
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DIN 18157 [*3] ,AuPenbelage”

DIN 18531

DIN 18533 Bitte giiltiges Sicherheitsdatenblatt beachten!
DIN 18534 GISCODE: ZP1 (A-Komp.)
DIN 18535 D1 (B-Komp.)
WTA-Merkblatt 46 ,Nachtrégliches Abdichten

erdberihrter Bauteile”

Die BEB-Merkblétter, herausgegeben vom [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
Bundesverband Estrich und Belag e.V.

Die ZDB-Merkblatter, herausgegeben vom
Fachverband des deutschen Fliesengewerbes:
[*1] ,Abdichtungen im Verbund (AIV)"

[*2] ,Schwimmbadbau”

* Informationen ber dos Emissionsniveau von flichtigen Stoffen in der
Roumbuft, die bei Inholason Gesundheitsisien, af @ner Skaka von
Kiassa A+ |sehr emissionsarm bis C [hohe Emissionen], darstelien

Erléuterungen

Einwirkungsklassen und typische Anwendungen gemaf DIN 18534 und DIN 18535

Wassereinwirkungs- | Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

klasse

WO gering Flachen mit nicht haufiger Einwirkung aus | Bereiche von Wandflachen iiber Waschbecken in Badem und Spiil-
Spritzwasser becken in hauslichen Kiichen.

Bereiche von Bodenflachen im héuslichen Bereich ohne Ablauf, z.B. in
Kiichen, Hauswirtschafisraumen, GasteWC

WI méBig Flachen mit haufiger Einwirkung aus Wandfléchen iber Badewannen und in Duschen in Badern.
Spritzwasser oder nicht haufiger Einwir- Bodenflachen im hauslichen Bereich mit Ablauf.
kung aus Brauchwasser ohne Intensivie- Bodenflachen in Badern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwir-
rung durch anstauendes Wasser kung aus dem Duschbereich.

w24 hoch Flachen mit haufiger Einwirkung aus Wandfléchen von Duschen in Sport/ Gewerbestétten.
Spritzwasser und /oder Brauchwasser, Bodenflachen mit Ablaufen und/oder Rinnen.
vor allem auf dem Boden zeitweise durch | Bodenflachen in Raumen mit bodengleichen Duschen.
anstauendes Wasser intensiviert Wand- und Bodenflachen von Sport/ Gewerbestatten.

W3l sehr hoch Flachen mit sehr haufiger oder lang Flachen im Bereich von Umgangen von Schwimmbecken.
anhaltender Einwirkung aus Spritzund/ Flachen von Duschen und Duschanlagen in Sport-/ Gewerbestétten.
oder Brouchwasser und/ oder Wasser Flachen in Gewerbestatten {gewerbliche Kiichen, Waschereien,

aus intensiven Reinigungsverfahren, durch Brauereien etc).
onstauendes Wasser intensiviert

WI-B sehr hoch Abdichtung von Behéltern und Becken bis | Behalter und Schwimmbecken.
zu einer Wassertiefe von 5 m
w28 sehr hoch Abdichtung von Behaltern und Becken bis | Behélter und Schwimmbecken.

zu einer Wassertiefe von 10 m

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materilien fichten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die iber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfiigung. Diese bedirden dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestaligung. Die Produkibeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfalispflicht. Im Zweielsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der
Druckschiift verliert diese ihre Giltigkeit.
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