Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

AQUAFIN®-WM12
Frischbetonverbund Abdichtungsbahn, PVC

C€

Artikelnummer Lange, Artikel Breite, Artikel Materialstérke, Artikel  Inhalt Verpackung Farbe
207230004 20 m 1,5m ca. 1,2 mm ] Rolle transparent
207230005 25m 2,16m ca. 1,2 mm 1 Rolle pigmentiert

Produkteigenschaften

® Abdichtungsbahn gem&B DIN SPEC 20000202
® Bauwerksabdichtung gem&f DIN 18533

® CEZettifiziert gemaB DIN EN 13967

® radondicht

Vorteile

® geschmeidig und flexibel
Hinterlaufsicherheit

verschwei3- und verklebbar
tfransparent

hoher Haftverbund mit Frischbeton

Einsatzgebiete / Bauwerksabdichtung

zur Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

als druckwasserdichte Fléchenabdichtung von (WU-)Betonkonstrukiionen

als zuséatzliche MaBnahme bei hochwertiger Nutzung von WU-Konstruktionen
als Schutz der WU-Betonkonstruktion gegen chemische Beanspruchung

Radon-Barriere
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Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Fléchengewicht

Bitumenvertrdglichkeit gemaf3 DIN EN 1548/1928
Daverhaftigkeit gegen Kiinstliche Alterung gemaf3 EN 1296,/1928
Widerstand gegen statische Last DIN EN 12730 (Verfahren B)
WeiterreiBwiderstand gem&B DIN EN 12310-1

Widerstand gegen Stof3belastung (Verfahren A)

Davuerhaftigkeit gegen Alterung

Scherwiderstand der Fiigennéhte gemaf3 EN 12317-2

Sd-Wert gemaf3 DIN EN 1931

Dampfdiffusionsverhalten

Wasserdichtheit gem&f DIN EN 1928 (Verfahren B)

Widerstand gegen Sto3belastung gem&B DIN EN 12691 (Verfahren A)
Zugfestigkeit gemafy DIN EN 12311-2

Klassifizierung des Brandverhaltens geméf3 DIN EN 13501-1

Verarbeitung
Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® Kartuschenpresse
Schweifgerét mit Breitdise
Anpressrolle

Schlagtacker

Geeigneter Untergrund
® Befon
® Beton-Schalung
® Warmedammung
Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund
1. druckstabil
2. ebenflachig
3. frei von spitzen oder scharfkantigen Bestandteilen
4. tragfshig
Anwendung
Verklebung von Frischbetonsystemen

. Die Verklebung erfolgt auf einer Breite von ca. 4 cm.
. Die nachste Folie in den frischen Kleber eindriicken.

N WOWN =

. Der Betoniervorgang kann frihestens 8 Stunden nach der Verklebung erfolgen.

Rollenware

PVCP

ca. 1,5kg/m2 + 5%
dicht

dicht

20 kg/24 h

> 500 N

ca. 600 mm
bestanden

> 300 N / 50 mm
>37m
dampfdiffusionshemmend
> 5 bar

ca. 600 mm

> 980N /50 mm
E

von -5 °C bis 50 °C

. Die Verklebezonen von haftungsmindernden Stoffen bereinigen. Dabei dirfen keine Losemittel oder Nahtreiniger eingesetzt werden.

. AQUAFIN®-CA satt auf den Uberlappungsbereich AQUAFIN®:WM 12 aufiragen.
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Abdichtung in Schalungskonstruktionen

1. Die Frischbetonverbundfolie ist vor dem Befonieren mit der transparenten Seite auf die Schalung aufzubringen.

2. AQUAFIN®WM12 wird oberseitig der Schalungskonstruktion bahnenweise iberlappend mittels Nagelleiste fixiert.
3. Die Uberlappungsbreite betragt 5 cm.

4. Die Verbindung der StoBstellen erfolgt mittels HeiBschweiBverfahren bzw. Verklebung mit AQUAFIN®-CA.

5. Offnungen fir Spannstellen werden in der AQUAFIN®WM 12 durch einschneiden hergestellt.

Abdichtung unter Bodenplatten

1. Die AQUAFIN® WM 12 auf der ausreichend verdichteten, druckstabilen, kapillarbrechenden Schicht oder Sauberkeitsschicht (Beton oder
Warmedammung) bahnenweise Uberlappend verlegen.

. Die Uberlappungsbreite betragt 5 cm.

. Die Verbindung der StoBstellen erfolgt mittels HeiBschweiBverfahren bzw. durch Verklebung mit AQUAFIN®.CA.

Bei den weiteren Arbeitsschritten, z. B. Verlegung der Bewehrung, ist eine Besch&digung zu vermeiden.

. Die verwendeten Abstandshalter sollten einen groBflachigen Aufstandspunkt haben.

. Die Betonage der Bodenplatte muss fachgerecht nach den geltenden Normen und Regelwerken ausgefihrt werden.

NO 0 hwN

. Esist besonders auf eine hohlraumfreie Betonage bzw. auf einen vollfléchigen Verbund mit der Vliesschicht zu achten. Ein direkter Kontakt der
AQUAFIN®WM 12 mit dem Verdichtungsritiler ist dabei zu vermeiden.

Verschweiflen von Frischbetonsystemen

. Die VerschweiBzonen sind von haftungsmindernden Stoffen zu reinigen. Dabei dirfen keine Lésungsmittel oder Nahtreiniger eingesetzt werden.
. Vor den HeifschweiBarbeiten sind Probeverschweiungen durchzufihren.

. Die Verschweifungen werden mit einer Temperatur von +350 °C bis +450 °C durchgefihrt.

Die Abdichtungsbahnen werden iberlappend verlegt und im Abstand von max. 50 cm parallel zur Abdichtungsbahn vorgeheftet.

. Die VerschweiBung erfolgt auf einer Breite von ca. 4 cm.

oA WwN —

. Das SchweiBgerat mit einem Winkel von ca. 30° bei langsamem Vorschub durchfihren. Dabei werden die Folien parallel zur Bahnkante z. B.
mit einem Silikonroller mit maBigem Druck von > 5-6 kp angedriickt, bis eine Schweifnaht an den Fugenkanten entsteht.

7. Bei Anwendungen auf Warmedémmungen sind geeignete Unterlagen, die beim VerschweiBen schleppend mitgezogen werden, einzusetzen.

8. Die Fugenshte sind sofort dicht und nach 24 Stunden voll belastbar.

Hinweise zur Betonage

1. Die Betonage muss fachgerecht nach den geltenden Normen und Regelwerken ausgefihrt werden.
2. Esist besonders auf eine hohlraumfreie Betonage (Kiesnester) bzw. auf einen vollfléchigen Verbund mit der Vliesschicht zu achten.
3. Ein direkter Kontakt AQUAFIN®:WM 12 mit dem Verdichtungsritiler ist zu vermeiden.

Abdichtung von Details

1. Im Ubergang Boden / Wand AQUAFIN®\WM 12 an die Schalung aufkanten und fixieren.
2. Innen-und AuBenecken idealerweise Uber vorgefertigte Formteile ausfihren. Diese durch Verklebung / VerschweiBung in die Fléchenabdichtung
einbinden.

3. T-StoPe durch iberlappende Unterlage des Systemzubehars PVC-Band durchfishren. Der Uberlappungsbereich ist >= 5cm. AQUAFIN®\WM 12
wird auf das PVC-Band aufgeschweiBt oder mit AQUAFIN®.CA aufgeklebt.
4. Nach dem Ausschalen die Bodenplattenabdichtung mit der Wandabdichtung verbinden. Dazu das Systemzubehsrs PVC-Band aufschweifen
oder mit AQUAFIN®.CA aufkleben.
5. Nach dem Ausschalen Spannstellen (z.B. mif AQUAFIN®.QM) oberflachenbiindig verschlieBen. Danach mit PVC-Band, durch aufschweifen
oder aufkleben mit AQUAFIN®-CA, in die Flachenabdichtung einbinden. Der Uberlappungsbereich betragt 5 cm.
6. Sollen die aufgehenden Weéinde mit einem flussigen Dichtstoff abgedichtet werden, das Frischbefonverbundsystems mit dem KSK-Abschlussband
verwahren. Der Ubergang der Abdichtungssysteme kann dann mit dem flissigen Abdichtungsstoff auf das KSK-Abschlussband erfolgen.
Lagerbedingungen
Lagerung

Kuhl, trocken und geschiitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 18 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Produkireste kénnen im Hausmill entsorgt werden.
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Hinweise

® Keine scharfen Objekte oder Paletten auf der Frischbefonverbundfolie lagern.
® Bei den weiteren Arbeitsschritten, z. B. Verlegung der Bewehrung oder Abstandsspreizen, ist eine Beschadigung planmaBig zu vermeiden.

Erlauterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise
- SCHOMBURG

GmbH & Co. KG
Detmold

P-1202/685/20

MPA Braunschweig

0799-CPR-294

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AquadfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold
20
207230

DIN EN 13967
AQUAFIN-WM12
bdich bahn zur B eabdich

Feuchtigkeits- und Grundwassersperre - Typ Aund Typ T,
PVCFolie mit PPKaschierung

mit

Brandverhalten Klasse E
Wasserdichtheit 60 kPa/ 24h
WeiterreiBwiderstand (Nagelschaft) 2500 N
Scherwiderstand der Fiigendhte 2300 N/50mm
Widerstand gegen StoBbelastung 2600 mm
Zugfestigkeit 2980 N/50mm
Widerstand gegen statische Belastung 20 kg
Daverhaftigkeit gegen

- Alterung/Abbau bestanden
- Chemikalien bestanden
Gefahrliche Stoffe EU- Konform

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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