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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das oben genannte
Bauprodukt nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 12 Seiten einschliel3lich
1 Anlage mit 5 Seiten
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Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
des Abdichtungssystems ASO-Tape in Verbindung mit dem Universalkleber
ASODUR-K4031 als Bauwerksabdichtung entsprechend der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VV TB), Ifd. Nr. C 3.30.

Verwendungsbereich

Das Abdichtungssystem ASO-Tape in Verbindung mit dem Universalkleber ASODUR-
K4031 darf fir folgende Bereiche verwendet werden:

Alle nicht geregelten Anschliisse von Abdichtungen erdberiihrter AuBenbauteile im
Ubergang auf wasserundurchlassige Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand oder wasserundurchléssige Einbauteile gegen aufstauendes
Sickerwasser und driickendes Wasser bis maximal 3 Meter Wassersdule. Die
Anschliisse mussen wasserdicht sein und die zwischen den wasserdurchlassigen und
wasserundurchléssigen Bauteilen vorhandenen Bauteilfugen tberbricken. Fur diese
Bauteilfugen wird angenommen, dass sie sich im Gebrauchszustand auf maximal
1 mm Breite 06ffnen konnen. Die oben genannte Abdichtung muss als
Bauerwerksabdichtung fur den erdberthrten Bereich bauaufsichtlich verwendbar sein.

Bestimmungen an das Bauprodukt
Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Abdichtungssystem ASO-Tape / ASODUR-K4031 besteht aus 2 Komponenten, die
im Anlieferungszustand folgende Eigenschaften aufweisen:

- flexibel

- leicht verschweilRbar

- wasserundurchldssig

- UV-, alterungs- und frostbestandig

Die Verwendbarkeitsprifung gemaR 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser
Zusammensetzung durchgefuhrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur
fir Produkte, die dieser Zusammensetzung und den zugehotrigen Kennwerten nach
2.1.2 entsprechen.
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Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prufgrundsétzen zur Erteilung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Fugenabdichtungen PG-UBB
erbracht. Die Darstellung der Ergebnisse sind im Prifbericht Nr. DD 4442/2012 vom
27.12.2012 enthalten. Das Produkt muss dem bei der Verwendbarkeitsprifung
untersuchten Material entsprechen. Es muss die im Prifbericht angegebenen
technischen Kenndaten besitzen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmaRig hergestellt.
Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen wie
z.B. Gefahrguttransportrecht oder Gefahrstoffrecht sind zu beachten.

Das Bauprodukt ist in geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern.
Hinsichtlich der Mindestlagerungsdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

e Name des Herstellers
e Herstellwerk

e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Bezeichnung der
Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht mdglich ist, auf dem Beipackzettel
anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 3 erfullt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes
oder dem Beipackzettel enthalten sein:
e Produktbezeichnung

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum
e Verwendungsweck

e Brandverhalten, Klasse E nach EN 13501-1

e Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift
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Die Produktkomponenten sind als zum Bauprodukt gehdrig zu kennzeichnen.

Werden Systemkomponenten, die zur Erfillung bauaufsichtlich relevanter Aufgaben
beitragen, einzeln vertrieben, so sind die einzelnen Systemkomponenten mit einem
Hinweis zu versehen, dass es sich um eine Komponente eines Abdichtungssystems
handelt.

Auf den Gebinden ist der Inhalt des Abschnittes 1.2 ,,Verwendungsbereich® in vollem
Umfang wiederzugeben.

Ausfuhrung

Bei der Verarbeitung des Abdichtungssystems ASO-Tape in Verbindung mit dem
Universalkleber ASODUR-K4031 ist die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers mit
jeweils aktuellen Stand zu beachten, in welcher die Ausfiihrungsanweisung enthalten
sein muss (Anlage 1).

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

GemaR Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ifd. Nr. C 3.30erfolgt
der Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung
des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
und einer Uberpriifung des Bauproduktes vor Bestitigung der Ubereinstimmung
(Erstpriifung) durch eine dafiir bauaufsichtlich anerkannte Stelle (UHP).

Erstprufung (EP)

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Prufstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen
der Kennwerte nach Abschnitt 2.1.3 vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte
maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Die Erstpriifung kann fiir das Herstellwerk entfallen, da die Proben fir die Prifung im
Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des
Herstellwerks entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung
vorzunehmen.
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist gem&R den Bestimmungen im abP
durchzufiihren. Es sind die nachfolgend beschriebenen Priifungen gemaR PG-UBB
Tabelle 3.1 durchzufiihren. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die angegebenen
Toleranzen abweichen.

ASO-Tape ASODUR-K4031
Dichte, DIN EN 1SO 2811-1 bis 4 (#3 %) | Dichte, DIN EN ISO 2811-1 bis 4 (£3 %)
Shore Hérte A, DIN 53505 (5 %) Shore Hérte A, DIN 53505 (£5 %)
Zugeigenschaften, DIN EN 1SO 527-3 IR-Spektrum, DIN EN 1767 *
(£20 %)
Flachengewicht (£10 %) fliichtige Bestandteile, DIN EN 1SO 3251
(x5 %) relativ

* in den wesentlichen Merkmalen tbereinstimmend

Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Eigenschaften mit maximal
zulassigen Abweichungen von 10 % ist in jedem Herstellwerk wie folgt zu prifen:

Die oben genannten Prufkriterien missen eingehalten werden. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Prifstelle auf
Verlangen vorzulegen.

Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsabldufen oder ChargengrofRen,
so ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in
gleicher Weise gewéhrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen oder
Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den
bestimmungsgemalen Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen.

Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die
Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der
Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. MaRgebend hierfir sind
die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte
angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der
erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die
Bestimmungen fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten
werden.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte
angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der
erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die
Bestimmungen fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten
werden und diese gemaR Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:



Seite 6 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses

3.4

Nr. 11441 / 18-516 vom 14.04.2023

e Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

e Art der Kontrolle,

e Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

e Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
e Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen tber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens
funf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen
oder Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdérde vorzulegen.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die
erforderlichen Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen
Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist
sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit
dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle
unverziglich zu wiederholen.

Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und
der werkseigenen Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1
abzugeben. GemaR den Bestimmungen der Landesbauordnungen ist das U-Zeichen
auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner VVerpackung oder, wenn
dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum
Lieferschein anzubringen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 22 der
Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VVTB NRW), Ifd. Nr.
C 3.30, erteilt.

Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung
von Bauvorhanden gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
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Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den Behdrden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu Stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,,von der Kiwa GmbH, Polymer
Institut nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtréaglich
erganzet und geédndert werden, insbesondere, wenn technisch Erkenntnisse dies
erfordern.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage
entsprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zul&ssig, in dem der
Antragssteller seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch
innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kiwa GmbH, Polymer
Institut, Quellenstralle 3, 65439 Florsheim-Wicker einzulegen. Mafgeblich fur die
Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Kiwa GmbH,
Polymer Institut.

Flérsheim-Wicker, 14.04.2023

Dipl.-Ing. (FH) N. Machill
Prifstellenleiterin
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ASO®-Tape INDUBOND-Tape-3000 Art.-Nr. 2 06427
Thermoplastisches Fugenband zur Fugenabdichtung

* hochflexibel Pt Verarbeitung:

* leichte, homogene Petmold Aut den vorbereiteten Untergrund wird beidseitig der
VerschweiBbarkeit 0D-4432/088/2012 zu Uberbriickenden Fuge, ASODURK4031 mind. 1 cm

* keine Akfivierung notwendig s o breiter als das zu verwendende ASO-Tape aufgetragen.

* wasserundurchlassig auch gegen Bautost GmbH AnschlieBend wird das Fugenband eingelegi und mit

negativen Wasserdruck
* Anwendung ohne Grundierung

einer Kelle oder Andriickrolle sorgféllig hohlraum- und

faltenfrei in die Klebeschicht eingebeltet und ober-
auch auf matifeuchten seilig abgespachtelt. Dabei ist zu beachten, dass die
Unfergriinden Fugenbénder vollstandig eingebetiet sind.

¢ frost, UV- und dlterungsbestandig Die Klebe- sowie Spachtelschichtdicke sollie jeweils

1 mm nicht unterschreiten. Dichtbandstéfe kénnen

mind. 5 bis 10 cm tberlappend verklebt oder

Einsatzgebiete: alternativ im HeiBluttschweifiverfahren ausgefihrt
ASO-Tape wird in Kombination mit ASODUR-K4031 werden.

zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen

sowie zur Abdichtung von Rissen und Fehlstellen in Bewegungsfugen:

Betonkonstruktionen verwendet. Ferner geeignet als Bewegungsfugen werden grundséizlich mit einem
zuséitzliche AbdichtungsmaPnahmen bei Ubergéngen, 2 mm Fugenband ausgefihrt und kannen objekispezi-
Durchdringungen oder unterschiedliche Baumaterialien. fisch planeben ader schlaufenférmig verlegt werden.

Zur Aufnahme von Bewegungen ist ein unverklebter
Dehnbereich im Fugenbereich vorzusehen. Je nach

Untergrund: Einbau- und Belastungssituation, z. B. iber Kopf-

Der Untergrund muss sauber und tragféhig sowie frei Anwendung oder negativer Wasserdruck, kann eine

von haftungsmindernden Stoffen sein. Er darf zudem Unterstitzungs- bzw. Schutzkonsiruktion erforderlich

mattfeucht aber nicht porengesétiigh bzw. nass sein. Im werden.

Bereich der abzudichtenden Fléchen ist der Untergrund

mechanisch durch geeignete Mafnahmen, z. B. HeiBluftschweiBungen:

Schleifen, Frésen oder Granulatstrahlen etc., verzuberer- Die Fugenbander werden objektbezogen (Stumph

ten, um einen hohen Haftverbund sicherzustellen. Bei oder Eckverbindung) zugeschnitten und auf einen

Anwendungen auf anderen Untergriinden als Beton ist ebenen Untergrund gelegt. Die FugensiéBe sind mit

die Eignung vorab durch eine Probeverklebung zu iber- einer Uberlappung von mind. 5 cm auszufihren.

prifen. Der Uberlappungsbereich wird mittels Schleifpapier
angeraut und gereinigt. Zur Verschweifung sind ein

Bei streifenférmigen Fugenabdichtungen ist zu beachten, Heifiluftgerét mit Breildise und eine Anpressrolle

dass der Beton wasserundurchlissige Eigenschaften erforderlich. Die Schweillemperatur (Anhaliswerte:

aufweisen muss. Ansonsten ist die Fugenabdichtung mit ca. +300-350 °CJ ist durch eine Probeverschweibung

einer geeigneten Flachenabdichtung zu kombinieren. einzustellen. Die Fugenbéander werden im Bereich der

StePe passend aufeinandergelegt und durch punktuelle
VerschweiBungen im Randbereich fixiert, um ein
Verrutschen bei der Verschweiflung zu verhindern.
Anschliebend wird die Breitdise des Heifiluftgerates

/2 47/18
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ASC®=Tepe

langsam und gleichmafig durch den Uberlappungs-
bereich gezogen und mit der Andriickrolle vollflachig
zusammengefigt. Vor dem Einbau sind die Ver-
schweiBungen nochmals auf vollstandigen, dichten
Verbund zu tberprisfen.

Technische Daten:

Basis: TPE
(Thermoplastisches
Elastomer)

Farbe: grau

Shore A- Harte gemal

ISO 868: ca. 87

Temperaturbestandigkeit:  -30°C /+90°C
Verarbeitungs-,
Untergrund- und

Materialtemperatur: +5°Cbis+.35°C
Materialstérke 1,0 mm 2,0 mm
Flachengewicht, g/m?2 ca. 900 ca. 1800
ReiBfestigkeit,
gemaB DIN EN ISO 527-3, N/mm2 | ca. 140 | ca. 140
Reibdehnung,
gemab DIN EN ISO 527-3, % ca. 1000 | ca. 1000
WeiterreiBfestigkeit,
gemah DIN 123102, N ca. 100 ca. 200

Materialverbrauch ASODUR-K4031:

Verbrauch in kg/m
Lieferform/ 1,0 mm 2,0 mm
Materialstarke
150 mm ca. 0,8 ca. 1,4
200 mm ca. 1,0 ca. 1,5
250 mm ca. 1,1 ca. 1,7
300 mm ca. 1,3 ca. 1,8
500 mm ca. 1,8 ca. 24

Der Materialmehrverbrauch bei unebenen
Untergrinden ist nicht bericksichtigt.

Verbundprifungen mit ASODUR-K4031:
Haftzugfestigkeit,

gemaf PG- UBB: > 3,0 N/mm2 bei Bruch

im Beton
Wasserundurchlassigkeit,
positiv und negativ
in Anlehnung an
DIN 1048: 5 bar

Rissiiberbrickung geméf

PG-UBB, 1,0 mm gehaltener

Riss bei 28 d Wasserdruck

0,75 bar: bestanden

Klasse E gemaf
DIN EN 13501-1

Brandverhalten:

Lieferform: Rollen & 20 m

Abmessungen: 150, 200, 250, 300, 500,
1000 mm

Lagerung: trocken und witterungsge-

schiitzt, 12 Monate, im
original verschlossenen
Gebinde;

nach Offnung innerhalb von
2 Monaten verarbeiten

Wichtige Hinweise:

¢ ASO-Tape muss im Gegensatz zu Hypalon-
Fugenbandern nicht zusétzlich akiiviert werden und
darf nicht mit Losungsmitteln in Kontakt gebracht
werden.

* Das Fugenband ist vor mechanischer Beschadigung
durch geeignete SchutzmaBnahmen zu schitzen.

* Bei Negativen Wasserdriicken > 0,5 bar ist eine
geeignete Stiitzkonstruktion (Schleppblech)
unerlasslich.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitét unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbeding . Fiir Anforderungen die iiber den Rahmen der hier beschrie-
benen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer B dienst zur Verfig Diese bediifen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlich hriffichen Bestati Die
Produkibeschreibung befreit den A der nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelstall sind Musterfiachen I Mit H gabe einer neven Fassung der Druckschrift verliert diese

ihre Giltigkeit.

SF/KD/KK 47716
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ASODUR®-K4031 INDUBONDVKA403] Art.-Nr. 2 06409

Losemittelfreier, thixotroper 2K-Epoxid-Universalkleber

Ferner gealgnet als wasserdichte Fugenmasse:
* als Spachielmasse fir siafische Risse
* als schneller Reparaturmoriel fiur Belonflachen

Technische Daten:

A .
Voo ki fcasen oo i foinn von M i urd o Basis:

Zkomp. Epoxidharz

Decihutiad Farben: grau

Chea . e Viskositat: Spachtelkonsisienz

::_3::: -y " oo Dichia™: co. 1,80 g/em?

o i e e Materakerbrauch: co. 1,80 kg/m?/mm

e U Schichidicke

e = i Mischungsverhalinis:  2:1 nach Gew Tellen

P _— Verorbellungszelt*:  co. 60 Min,

E— T Kleboffene Zeit*: ca. 90 Min.

A Mindestharielemp:  +10°C
Oberarbeltbar*: nach mind. 16 Sid.

+ hohe Haftzugfestigkert max. 74 Sid

+ hohe Druck- und Blegezugleshgkelt

+ bestandig gegen eine Vielzahl von verdinnien
Sauren, laugen, betonangreitenden Wassam

+ haflet auf feuchien Unkergrinden

= erharef ohne Schwinden

* guie Verformbarket bel fiefen Temperaturen

* |nsemitielfrel

Einsatzgebiete:

Leicht belastbar*:
Durchgehartet™:

nach 48 5id /7 Tagen
nach ca. 7 Tagen

* bel +23 °C und 50% el Ltieuchagkai

Druckiestgkert
Biegezugfesigkelt

Hafifestigkeit:

ca. &0 M/ mm?

(DIN EN 196.1)

ca. 30 M/mm?

(DIN EN 196.1)

ca. 2.0 M /mm? Betonbruch

ASODURKAD3T erfullt alle Anforderungen der Morm

ASCODUR-KAD3 1 15t eine thixotrope Klebe- und

Spachielmasse und wird auf verschiedenen Unler- ASTM C-881 Type | und IV, Grade 3, Class B und C.

grinden im Boden- und Wandbereich und sber Kopf Relnigung: Alle Arbeitsgerate massen bel
eingesaizt. jeder Arbeltsunierbrechung sorg-
ASODURKAO31 findet Anwendung als Kleber ader falig mit Wasser oder
Spachielmasse for: ASORO01 gereinigt werden.

+ Belonplatien Lieferform: &hgGebinde [Komponenien

werden Im abgestimmien

+ Befonferliglelen |z B. Schachfringen) Mischungsverhalinis geliefert )

= das Verkleben van Metallen, Keramiken oder Lagenng: Frostfrel, kihl und frocken,
Kunsistofien =+10°C his +25°C,

* Kleber fur ASOTope-3000 24 Monale, 1m original ver-

schlossenen Gebinde, ange-

» Ferfigesinchplatien
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brochene Gebinde umgehend
aufbrauchen.
Himwels: Bel lagerung unier
+10 °C kann die AXompo-
nente ggf. etharien. Der Zusiond
15t reversibel. Moch einer Lage-
rung der A-Komponenie uber
+25 °C [ca. 72 Std) 1st das
Produkt wieder uneingeschranki
zu verwenden.

Untergrund:

Die zu bearbeliendzn Fachen missen

* trocken, fest, ragfahig und gniffig sein

» fral sein von trennenden und haftungsmindernden
Substanzen,

* geschitzt sein vor rackseifiger Feuchtigke fseimwirkung.

Uniergrundvorbereiungen sind unier Beachiung der

DIM EN 14879-1:2005, 4.2 ff. qusaufihren.

e mach Beschaffenhett des zu bearberenden
Uniergrundes sind geeigneie Verfahren, z B.
Hochdruckwassersirahlen, Frasen, Kugelsiahlen,
Schleifen eic. einzusetzen, mit denen eine strukiurerie,
offene Cberflache erzialt wird.

Enisprechend des jewelligen Uniergrundes sind auBer-

dem folgende Knienen zu erfillen:

Zementgebundene Fidchen:

+ Gite des Betons mind. C 20425

« Giife des Estiches: mind. EN 13813 CT-C25F4
Haftzugfeshgketer: = 1,5 M /mm?
Alier: mind. 28 Tage

» Gite des Puzes  mind. P llla/F b
Haftzugfeshgketen: ca. 0,8 MN/mm?

+ Resffeuchie: < 4% |ChMdethode)

Metallische Flachen:
» Oberflachenreinhert Stahl: mind. SA 2

Verarbeitung:

Komponenie A (Harz| und Komponenke B |Harer)
warden Im abgeshtmmizn Mischungsverhalinis gelief-
art. Die B-Komponente wird zu der AKomponenie
hinzugegeben. Es ist dorauf zu achien, dass der Harier
resflos ous seinem Behalier herauslaufl. Das Vermischen
der beiden Komponenten hat mit elnem geeignelen
Ruhrgerat bet ca. 300 U/min. (z. B. Bohrmaschine mit
Ruhrwerk) zu erfolgen. Dabel 1stwichiig, auch von den
Selien und vom Boden her aufzurshren, damit sich der
Horer gleichmafig verkeil. Es wird solange gerihd,

bis die Mischung homeogen (schiierenfrat) 1st; Mischzett
ca. 3 Minuien. Die Maienaliemperaiur sollie beim
Mischvorgang ca. +15 °C befragen. Das vermischie
Material nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten! Diz
asse In einen sauberen Mischeimer umiopfen und
nochmals sorgfalilg durchrishren.

Applikation/Verbravch (Klebemériel):

ASODUR-KAD3 1 wird auf den vorberetieten Uniergrund
mit elner Traufel, Glatt bzw. Zahnkelle aufgetragen und
gleichmabig dem Anwendungsfall entsprechend verizilt
Mindestkle beschichidicke: 2,0 mm

Verbrouch: ca. 1,6 kg/m? je mm Schichidicke

Bzl der Verklebung von Belonelementen |Schacht-
ringen) 1st nach dem Zusammenfugen der einzelnen
Betonkelle oberschissiger Kleber sorgfalig zv ent-
fernen. Bel Verwendung von ASODURK4031 als
Vergussmarle! st ein Verdichien der eingebrachien
Masse zur Vermeidung von Hohlraumen erforderlich.

Wichtige Hinweise:

* SCHOMBURG-Produkte werden in der Regel In
Arbetispockungen, dh., in aufeinander abgestimmten
Mischungsverhalinissen geliefert. Bel Ueferungen in
Groligebinden mussen Telmengen mitiels VWaage
abgewogen werden. Die gefullie Komponenie
immer grindiich aufrishren und erst dann mit der
zweilten Kompanenie vermischen. Dies geschieht mit

1 wr
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einem geeigneten Rihrwerk, z B. Polyplan,/Ronden-
Riihrkorb oder gleichwerfig. Um Mischfehler auszu-
schliefien, wird in ein souberes Gebinde umgeioph
und emeut gemischt. Die Mischgeschwindigke sollie
ca. 300 U/Min. betragen. Es 1st dorauf zu achien,
dass keine Luft eingerihit wird. Die Temperatur der
K.omponenien soll mindesiens +15 °C betragen. Dies
gilt ouch for die eventuell einzumischenden Fallstoffe,
z.B. Sande. Die Zumischung der Fallstoffe erfalgt,
nachdem die beiden Flassigkomponenten vermischi
wurden. Donach das komplelt angeriihrie Materal
sofort auf dem vorberelieten Untergrund geben und
umgehend gemall Angaben in den Technischen
Mearkblatern sorglaliig verlellen, Far Appliktianen 1m
Rolverfahren wird die Verwendung von kurzfloongen
Mylon-Fellrallen |6 mm] mit fexturiertem Polyamid-
bezug oder gleichwerhg empfohlen. 1komponeniige
Produkle sind vor Gebrauch immer grandiich auf-
zurohren.

* Hohere Temperaiuren verkirzen die Verarbeiungs-
zelf. Miedngera Temperaiuren verlangermn die Var-
arbelungs- und Erhartungszeit. Der Maienabverbrauch
erhoht sich ebenfalls bel niedigen Temperaturen.

* Farbitne: Geringe Farbunierschiede, beding
durch verschiedene Frodukfionsansatze und
Rohstoffschwankungan, sind unvermeidiich. Bai
Beschichtungsarbetien ist dieses zu berocksichiigen.
Abgegrenzie Flachenabschnitie sind mit dem-
selben Produkhionsansatz |gleiche Chargen™r. des
Liefergebindes| durchzufihren.

* Die Haofiung der einzelnen Schichien auleinander

kann durch Eimwirkung von Feuchiighett und Ver-
unreinigung zwischen den einzelnen Arbelisgangen
stark gestort werden. Beschichiungsarbetien bedingen
eine Untergrundiemparatur von mind. 3 °C sber der
Toupunkisiemperatur.

= Trili zwischen den einzelnen Arbelisgtingen eine
langere Warlezelt ein oder sollen mit
Flissigkunstharzen bereits behandelte Flachen nach
einem langeren Zeliroum emeut beschichiet werden,
so Ist die alte Oberflache gui zu renigen und

grandiich anzuschleifen. Danach 15 eine vollstandige,
porenfrele Neubeschichiung vozunehmen.
kKunstharzprodukie und Oberflachen-Schutzsysieme
miissen nach threr Applikation fir ca. 4-6 Stunden
vor Feuchiigkel (z. B. Regen, Touwasser) geschitzt
werden. Feuchiigkelt bewirkt eine Weiifarbung und/
oder eine Klebngkelt der Oberflache und kann zu
Starungen ber der Aushartung fahren. Verfarble und/
oder klebrige Oberflachen sind, z B. durch Schletfen
oder Sirohlen, abzuragen und emeut zu ober-
arbeiten.
Angegebene Verbrauchsmengen sind rechnerisch
ermifiele Werie ohne Zuschlage fur Oberflachen-
rauhigkert und -saugfahigkert, Mveauausgleich und
Resimakenal im Gebinde. Wir empfehlen einen kalku-
latarischen Sicherheitsaufschlag von 10% auf die
erachnelen Verbrauchsmengen.
Amwendungen, die nicht eindeulig In diesem
Technischen Merkblaft erwihnt werden, dirfen
erst nach Rocksprache und schrifilicher Bestatgung
mit bzw. durch den Technischen Service der
SCHOMBURG GmbH erfolgen.
+ Ausgehariete Produkireste kannen nach
Abfallschlassel AVV 150106 entsorgt werdan.

Bitie giilfiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
GISCODE: RE 1

Dz e chile des Keuiers In Berug ouf die Guolsal unserer balerclien sichicn sich nach unseren Verkauts. und Bolerbe dingungen. Fir Anfoedenungen die Gher den Rohmen der hier beschie.
beren Anveendung hingwgehen, sieht hnen unser chnisches Beralrngsdiersl 2w Veriigung. Diese bediden donn zur Yerbindlichbe® der sechiverbindiichen schrifichen Besioigung, Die
Produktbe schasibung ool den Armsendr nichivon seiner Soeglalepiicht im Zwoliclsiall sind Musterfiachon anulegen. M Herausgabe o iner newen Fassung der Diruckscheft wordior! dioss
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