Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

ASOCRET-HFF

Mineralischer Industrieboden fir mechanisch beanspruchte Bereiche
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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
201362001 20 KG Sack grau
Vorteile

L]

Erstellung anspruchsvoller Nutzschichten

Lange Verarbeitungszeit

Sicherheit durch Arbeiten im abgestimmten Produktsystem
Wasserdicht im Foliensack verpackt

Produkteigenschaften

® CT-C50F7 nach DIN EN 13813

® schwindkompensiert

® schnell erhartend und frish belastbar

® hoch verschleiB3- bzw. abriebbestandig gegenuber Luft, Vollgummi und Vulkolanbereifung

® diffusionsoffen

® bestandig gegen Chlorid und CO2

® sulfatbestandig

Einsatzgebiete

® zur Herstellung von schnell nutzbaren, glatten und verschleiBfesten Oberflachen (z.B. Gewerbebsden, Verladerampen, Garagen,
Kellerbaden)

® pflegefreundliche Bodenflachen in Kombination mit Versiegelung oder Beschichtung

® pflegefreundliche Bodenfléchen in Befonoptik in Kombination mit Imprégnierung

® fir Schichtdicken von 3-35mm
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for innen und auBen
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Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Frischmértelrohdichte

Druckfestigkeit (24 Std.)

Druckfestigkeit (7 Tage)

Druckfestigkeit (28 Tage)

Biegezugfestigkeit (24 Std.)

Biegezugfestigkeit (7 Tage)

Biegezugfestigkeit (28 Tage)

Haftzugfestigkeit DIN EN 1542

Kapillare Wasseraufnahme

Behindertes Schwinden

Chloridionengehalt

Karbonatisierungswiderstand

Langendnderung nach 56 Tagen (Nasslagerung)
Léngendnderung nach 56 Tagen (Trockenlagerung)
Rutschfestigkeitsklasse

Klassifizierung des Brandverhaltens geméf3 DIN EN 13501-1

Anmischen

Mischzeit

Wasserzugabe
Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur

Verbrauch pro m2 und mm Schichtdicke

Begehbar nach

Befahrbar mit Weichbereifung nach (Achslast < 2 t)
Befahrbar mit Gabelstaplern nach

Verarbeitungszeit

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

Stachelwalze

® Rihrwerk (ca. 500—700 U/min)
® Collomix Rihrer Typ KR

®  Collomix Rishrer DLX 140 bis 160
® Flghenrakel

® Schwedenrakel

® Stehrakel

.

°

Schwabbelstange

Handverarbeitung

verteilbar mit Flahenrakel / Schwedenrakel

Maschinenverarbeitung

TK-System
Werktrockenmértel
ca. 2,1 kg/dm3
ca. 25 N/mm?2
ca. 38 N/mm?
ca. 52 N/mm?2
ca. 5 N/mm?2

ca. 6 N/mm?2

ca. 7 N/mm?2
>1,5N/mm?2
>0,1 kg/m?2

ca. 1,7 N/mm?2
<0,05%
bestanden

+ 0 mm/m

-0,5 mm/m

R10 in Kombination mit REMISIL-SI
Al

ca. 3 -5 Minuten
von 3,6 | bis 4 |

von 5 °C bis 35 °C
ca. 1,8 kg

ca. 3-4 Stunden
ca. 24 Stunden

ca. 48 Stunden

ca. 30 - 45 Minuten

® ASOCRET-HFF ist mit Maschinen verarbeitbar. Fir genaue Angaben siehe Technische Zusatzinformation Nr. 43.
® Bei der maschinellen Verarbeitung ist das Auslaufmaf3 kontinuierlich zu tberprifen. Dies erfolgt mittels PFT Konsistenzprifdose. Die Ermitilung

des AuslaufmaBes erfolgt z.B. auf einer angefeuchteten Glasplatte und sollte ca. 60 cm betragen.
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Geeigneter Untergrund

® Bodenflachen aus Beton gemaB DIN 1045
® beheizfe und unbeheizte Zementestriche gema DIN EN 13813
® Zementschnellestriche

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

1. trocken

2. fest

3. frei von haftungsmindernden Stoffen

4. Der Untergrund muss der Tragféhigkeit fur Lastaufnahmen gemaB DIN 1055 entsprechen.

5. Die AbreiBfestigkeit bei Betonuntergrinden darf im Mittel 1,5 N/mm?2 nicht unterschreiten (kleinster Einzelwert 1,0 N/mm2).

Flache vorbereiten

1. Ol und Wachsriicksténde mit ASO-ROO8 entfernen.

2. Mineralische Untergrinde mit einer Restfeuchte < 4 % und Wasserdampfdiffusion von < 0,6 g/m2 h mit ASO-Unigrund grundieren.

3. Untergrinde mit riickseitiger oder erhshter Feuchtebelastung, im Auenbereich, bei alten, festhaftenden Epoxidharzbeschichtungen oder erhthter
mechanischer Belastung mit ASODUR-SG2 oder ASODUR-SG3-superfast grundieren und abschlieBend mit Quarzsand der Kérnung 0,5- 1,0
mm im Uberschuss abstreuen. Nach dem Ausreagieren (ca.16 Std.) den tberschiissigen Quarzsand abfegen.

4. Alte, fest anhaftende, ragfihige Reaktionsharzbeschichtungen sind vor der Beschichtung mit ASOCRET-HFF anzuschleifen und mit ASODUR-

SG2 oder ASODUR-SG3-superfast zu grundieren.

. Die Temperatur von Luft, Material und Untergrund darf +5°C wahrend der Verarbeitung und in der Woche danach nicht unterschreiten.

. Bei tausalzgeschadigten Untergriinden ist der Untergrund bis auf den neutralen Bereich durch geeignete MaBnahmen abzutragen.

. Tiefere Ausbriiche und Lécher mit dem ASOCRET-BIS-System verfillen, Risse mit ASODUR-GH-S verharzen.

. Im Bereich angrenzender Weénde und anderer aufgehender Bauteile ist ein selbstklebender Randstreifen, z.B. RD-SK50, vorzusehen, um eine

0 NN O~ O

Einspannung des Materials zu verhindem. Im Untergrund vorhandene Fugen missen ibernommen werden, das EinflieBen des Materials in diese
Fugen ist durch geeignete MaBnahmen zu unterbinden.

Anwendung
Anmischen

1. Das Wasser in einen sauberen Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente mit einem Rhrwerk zu einer homogenen, klumpenfreien
Masse vermischen.

2. Zwischendurch mit einer Kelle das unvermischte Material von den Seitenwanden schaben und dem Mischvorgang zufihren.

3. Die Mischzeit betragt ca. 3 - 5 Minuten.

Verarbeitung

1. ASOCRET-HFF auf den grundierten Untergrund ausgiefen und mit einem geeigneten Werkzeug (Fléichenrakel, Schwedenrakel, Stehrakel)
innerhalb der Verarbeitungszeit gleichméfig bis zum gewiinschten Héhenniveau verteilen. Die erforderliche Schichtdicke in einem Arbeitsgang
einbringen, wobei die noch flissige Schicht mit einer Stachelwalze, Schwabbelstange oder einem anderen geeigneten Werkzeug entliftet bzw.
zum FlieBen anregt wird.

2. Zum transparenten Schutz der Oberfléche vor Schmutz und Flissigkeiten kann die getrocknete Oberfléche nach einer Wartezeit von mind. 6
Stunden mit REMISIL-SI imprégniert werden.

3. Farbige Versiegelungen kénnen mit ASODURV360WV erstellt werden. Vorab muss die mit ASOCRET-HFF beschichtete Fléiche tberprift werden,
ob ggf. mittels Schleifen etc. vorbereitet werden muss.

4. Bei Anwendungen im AuBenbereich oder Fléichen mit erhhter Feuchtigkeitsbelastung ist eine Beschichtung mit ASODUR-B351 erforderlich.

5. Nach Enffernen der tberstehenden Randd@mmstreifen sind die Anschlussfugen mit INDUFLEX-PU zu verschlieBen.

6. Die Beschichtung ist in den ersten 24 Stunden durch geeignete SchutzmaPnahmen gegen Witterungseinflisse, z.B. starker Sonneneinstrahlung,
Windbelastungen etc., und vor mechanischen Beschadigungen oder Belastungen zu schitzen.

7. ASOCRET-HFF ist nach ca. 24 Stunden mit Fahrzeugen, die eine ,Weichbereifung” haben, befahrbar. Nach 48 Stunden kann die Flache mit
Staplerfahrzeugen befahren werden. Bei Polyamid bereiften Fahrzeugen besteht die Gefahr von oberflachlichen Beschédigungen und daher
sind diese auszuschlieBen.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeréte nach Gebrauch griindlich mit Wasser séubern.
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Lagerbedingungen
Lagerung
Kuhl und trocken. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

® Nicht zu behandelnde Flachen vor der Einwirkung von ASOCRET-HFF schitzen!

® Der CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei Zementestrich 2,0 CM% nicht ibersteigen. Die CM-Messung ist gem&P der aktuellen Arbeitsanweisung
FBH-AD aus der Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei beheizten Fuibodenkonstruktionen” auszufihren.

® Rand, Feld, Gebdaudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu tbernehmen bzw. an vorgesehener Stelle einzubauen und mit geeigneten
Mitteln, z.B. Randstreifen, abzustellen! Bitte das BEB- Merkblatt 5.2 ,Hinweise fir Fugen in Estrichen” beachten.

® Durch unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes, erhshte Lufifeuchtigkeiten, frihzeitige Wasserbelastungen sowie natirlichen
Schwankungen von Rohstoffen kann es auf der erhértenden Schicht zu einer leichten Wolkenbildung (WeiBférbung) kommen.

® Wahrend der Abbindung darf Wasser die Beschichtung nicht belasten. Rickseitig einwirkendes Wasser kann bei Frost zu Abplatzungen
fuhren.

® Abbindendes ASOCRET-HFF ist vor schnellem Wasserentzug durch z. B. hohe Raumtemperatur, direkter Sonneneinsirahlung und Zugluft
schitzen!

® Fin evil. Nachspachteln mit ASOCRET-HFF wird am besten dann durchgefihrt, wenn die erste Schicht begehbar, aber durch die dunklere
Farbung erkennbar, noch sichtbar feucht ist. Sollte die erste Schicht trocken sein, ist eine Zwischengrundierung mit Epoxidharzgrundierungen,
2.B. ASODUR®-SG3-superfast, erforderlich.

® Uberschreitung der angegebenen Wassermenge fiihrt zu geringerer Fesfigkeit und erhéhtem Schwinden. Daneben kénnen Schwindrisse
auftreten, die aber bei guter Untergrundhaftung keine wesentliche Auswirkung auf die Funktion des Produkts haben

® Ein direkter Kontakt mit Metallen, wie Kupfer, Zink und Aluminium, ist durch eine porendichte Grundierung auszuschlieBen. Eine porendichte
Grundierung wird in zwei Arbeitsgéngen mit ASODUR®-GBM oder ASODUR®-SG3-superfast hergestelli. Der erste Arbeitsgang wird satt
auf den gereinigten und entfetteten Untergrund aufgetragen. Nach einer Wartezeit von ca. 3-6 Stunden erfolgt der zweite Arbeitsgang und
wird mit Quarzsand der Kérmung 0,2-0,7 mm abgestreut. Verbrauch ca. 800- 1000 g/m2.

® Bei Benutzung einer Mischpumpe, z.B. PFT G4 oder G5 oder gleichwertig, sind bei Arbeitsunterbrechungen die Mischpumpe und die
Schléuche unbedingt auszuspilen!

® Hinweis zur Auswahl der richtigen Stachelwalze: Die Stachellénge muss mind. das 3fache der aufgetragenen Schichtdicke aufweisen.
lieferantenbeispiele: www.polyplan-hamburg.de oder www.maxinox.de.

® Die Temperatur von Luft, Material und Untergrund darf +5°C wahrend der Verarbeitung und in der Woche danach nicht unterschreiten.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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