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1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde durch die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold,
beauftragt, Prifungen am Epoxidharzmortel

ASODUR®-EV200

gemall DIN EN 13813:2003-01 ,Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmdrtel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen* durchzufiihren.

Das folgender Ubersicht zu entnehmende Prifprogramm wurde auftragsgemaR im
Polymer Institut ausgefuhrt.

Ubersicht 1:  Priifungen gemaR DIN EN 13813

Prifung Priufverfahren Ausgabe
Schlagfestigkeit DIN EN ISO 6272-1 2011-11
VerschleiBwiderstand DIN EN 13892-4 2003-02

2 PROBENEINGANG

Die in nachfolgender Ubersicht aufgefiihrten Stoffe wurden per Spedition im Polymer Institut
angeliefert und zur Herstellung der Prifkdrper und Durchfihrung der Prifungen verwendet.

Ubersicht 2:  Probeneingang

Menge
Pos. Stoffe @ Charge®
2 [kg]
1 ASODUR®-EV200 Komponente A + B 101900643 5,04 + 1,66
2 ASODUR®-EV200 Komponente C 111900181 23,3

3 Angaben des Auftraggebers K Anderung
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PROBEKORPERHERSTELLUNG
Herstellung der Mischung
Soweit nicht anders angegeben erfolgte die Lagerung und Verarbeitung der verwendeten

Stoffe bei Normbedingungen gemafR DIN EN 23270. Die Herstellung der Mischung
erfolgte geman Angaben des Auftraggebers in folgendem Mischungsverhaltnis.

Tabelle 1: Mischungsverhaltnis ® ASODUR®-EV200

Gewichtsteile

Komponente A Komponente B Komponente C

5,04 1,66 23,3

Das Anmischen des Epoxidharzmortels erfolgte mittels Bohrmaschine mit aufgesetztem
Korbrihrer. Zunachst wurden die Komponenten A und B bis zur Homogenitat gemischt,
bevor die Komponente C (Fillstoff) unter Rihren hinzugegeben wurde. Die gesamte
Mischung wurde fur weitere drei Minuten gemischt.

Herstellung der Prufkorper

Auftragsgemal’ wurde oben beschriebene Mischung auf drei Betongrundkérper in einer
Schichtdicke von 20 mm aufgebracht.

Tabelle 2: Applikation ASODUR®-EV200
Beschlchlturlgsflache 1€ Auftragsmenge Verbrauch
Prufkorper :
[kg] [kg/m? je mm]
[m?]
0,16 ca. 7,0 2,2

Die Applikation erfolgte auftragsgemald mittels Glattkelle. Aufsteigende Blasen wurden
gemal Herstellerangaben durch mehrmaliges Glatten minimiert.

3 Angaben des Auftraggebers K Anderung
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PRUFUNGEN

Die Lagerung der Geréte und Proben sowie die Durchfiihrung der Prifungen erfolgte bei
Normbedingungen gemaf DIN EN 23270 in horizontaler Lage.

Schlagfestigkeit

Die Prufung der Schlagfestigkeit erfolgte in Anlehnung an DIN EN ISO 6272-1 ,Priifung
durch fallendes Gewichtsstiick, groe Priifflache” nach Abschnitt 7.2 mit folgenden
Prufparametern:

e Prifgerat: Kugelschlagprifgerat Modell 304 Erichsen
o Fallgewicht: 1-2Kkg
e Fallhdhe: 10-102 cm

e Kugeldurchmesser: 20 mm

Die Beschichtungsoberseite der Probekdrper wurde durch die Schlagenergie eines
Fallbolzens mit o. g. Parametern belastet. Die Prifstellen wurden bei 10-facher
VergroRerung mittels Lupe in Augenschein genommen. Gemald DIN EN ISO 6272-1
durfen an 4 von 5 Prifstellen keine Risse oder Ablésungen entstehen. Dieses Ergebnis
entspricht der Schlagfestigkeit IR (impact resistance) nach DIN EN 13813.

VerschleiBwiderstand

Die Prifung des VerschleiRwiderstandes wurde nach DIN EN 13892-4 ,Prifverfahren fiir
Estrichmdrtel und Estrichmassen, Teil 4: Bestimmung des VerschleiRwiderstands nach
BCA*" mit folgenden Prifparametern bestimmt:

o  Prifgerat: Abrieb-Prufgerat BCA, Modell Form + Test
e Lasteinleitung: 3 Stahlrollen

e Geschwindigkeit: (180 £ 15) U/min

e Befahrzyklen: 2.850

e Auflast: 65 kg

Eine Maschine mit drei geharteten Stahlréadern, die mit 0. g. Anzahl von Umdrehungen
und Auflast Giber einen ringférmigen Prifbereich laufen, erzeugt einen Verschleild auf der
Beschichtungsoberflache. Der VerschleiRwiderstand AR (abrasion resistance) mit BCA
Tester wird durch die Messung der Verschleil3tiefe nach Belastung mittels Tiefenmesser
auf 10 um beurteilt.
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Tabelle 3: Schlagfestigkeit
Parameter Fallenergie Bemerkung
Fallgewicht 2 kg keine Risse oder
16 Nm Abplatzungen an 4 von
Fallhohe 81l cm 5 Prifpositionen
Tabelle 4: VerschleiBwiderstand
Verschleif3tiefe
[um] 8 %
Mittelwert Gesamt- emerkung
PK 1 PK 2 PK 3 mittelwert
0 0 0 0 kein Verschlei3 messbar

6 ZUSAMMENFASSUNG

Im Auftrag der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, wurden am Epoxidharzmortel,

ASODUR®-EV200

Prifungen hinsichtlich Schlagfestigkeit und VerschleiBwiderstand geman DIN EN
13813:2003-01 ,Estrichmdrtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmortel und
Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen* durchgefihrt.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die
entsprechende Klassifizierung nach EN 13813, Tabelle ZA 1.5 (Kunstharzestrichmortel)

wieder.
Tabelle 5: Ergebnisse und Klassifikation
. . Klassifizierung geman
Prifung Ergebnis DIN EN 13813
Schlagfestigkeit 16 Nm IR16
Verschleil3widerstand 0O pum ARO,5
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