Grundierungen

ASODUR®-SG?2

Epoxidharz-Spezialvorgrundierung
fir horizontale Fléchen

Eigenschaften

« losungsmittelarmes, feuchtigkeitsvertrégliches
zweikomponentiges Epoxidharz fir Bodenfléchen

+ hoher sdWert, nach IN EN 1504 dampfdicht

« wirkt als Sperre gegen kapillor aufsteigende Ole

« sehr gut haftend auf feuchten Betonuntergriinden

« dicht gegen Radonstrahlungen

Einsatzgebiete

+ ASODUR-SG2 wird als Vorgrundierung noch
feuchter Beton oder Verbundestrichfléichen, die mit
Bodenbeldgen, wie Fliesen u.a. belegt werden, ver-
wendet.

+ ASODUR-SG2 ist effekliver Schutz gegeniber Bildung

von Osmoseblasen bei rickseitiger Feuchteeinwirkung.

+ ASODUR-SG2 wird eingesetzt als Spezialvorgrundie-
rung fur verslte, jedoch vorher gereinigte Betonunter-
grunde.

+ kapillarbrechender Fugenverguss in Beckenk&pfen.
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Verarbeitung

Komponente A (Harz) und Komponente B (Harter) werden im abgestimmten
Mischungsverhlinis geliefert. Die B-Komponente wird zur A-Komponente hinzuge-
geben. Es ist darauf zu achten, dass der Harter restlos aus seinem Behélter
herauslauft. Das Vermischen der beiden Komponenten hat mit einem geeignefen
Rihrgerét bei ca. 300 U/Min. (z. B. Bohrmaschine mit Rihrwerk) zu erfolgen.
Dabei ist wichtig, auch von den Seiten und vom Boden her aufzurthren, damit sich
der Harter gleichméBig verteilt. Es wird solange gerihrt, bis die Mischung homo-
gen (schlierenfrei) ist; Mischzeit ca. 3 Minuten. Die Materialtemperatur sollte beim
Mischvorgang ca. +15 °C befragen. Das vermischte Material nicht aus dem Lie-
fergebinde verarbeiten! Die Masse in einen sauberen Mischeimer umtopfen und
nochmals sorgféltig durchrihren.

Grundierung

ASODUR-SG2 wird auf den gereinigten Bodenuntergrund mit einem Gummischie-
ber oder einer Lammfellrolle satt aufgetragen, mit einer Grundierbirste in die
Oberflachenzone sorgféltig eingebirstet und mit einer kurzflorigen Fellrolle gleich-
maBig aufgerollt.

Die frische Vorgrundierung wird mit Quarzsand volldeckend abgestreut.

Kapillarverguss in Beckenképfen

ASODUR-SG2 wird als kapillarbrechender Fugenverguss in Beckenkspfen mit
hochliegendem Wasserspiegel verwendet. ASODUR-SG2 im vorgegebenen
Mischungsverhdalinis Harz/Hérter anmischen und Quarzsand der Kérnung
0,1-0,6 mm im Mischungsverhélmis 1: 1 (1 RT angemischtes Harz : 1 RT Quarz-
sand) untergemischt und die verbereitefe kapillarbrechende Fuge eingefill. Nach
ca. 15 Minuten ist der eingefiillte Fugenverguss mit Quarzsand O,1-0,6 mm voll-
fléachig abzustreuen. Ein Absacken des Quarzsandes ist unbedingt zu vermeiden!

Anwendung

« Die zu bearbeitenden Flachen sollen trocken bis matifeucht, fest, fragféhig, grif
fig und frei von trennenden und haftungsmindernden Substanzen, wie z. B.
Staub, Schlempe, Fetff, Gummiabrieb, Anstrichresfe u. &. sein.

« Je nach Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes sind geeignete Ver-
fohren, wie z.B. Kugelstrahlen, Frésen, Schleifen, Birsten, Fegen, Saugen und
Granulatstrahlen, Hochdruck-Wasserstrahlen, zur Vorbereitung einzusetzen.

« Entsprechend des jeweiligen Untergrundes sind auRerdem folgende Kriterien zu
erfillen:

Zementgebundene Fléchen:

. Giite des Betons: mind. C 20/25
- Gite des Estrichs mind. EN 13813 CT-C25-F4
« Gite des Putzes mind. P llla/P lllb
- Alter: mind. 28 Tage
- Haftzugfestigkeit: > 1,5 N/mm?
Haftzugwerte Haftzugwerte
FrostTau-Wechsel
ASODUR®-SG2 ASODUR®-SG2
Frischbeton (nach 5 Tagen) | 0,8 N/mm? | Frischbefon (nach 5 Tagen] | 0,9 N/mm?
Beton 28 Tage (durch- 3,8 N/mm? | Befon 28 Tage (durch- 3,6 N/mm?
feuchtet) feuchtet)

Befon 28 Tage (trocken) 4,0 N/mm? | Beton 28 Tage (trocken) 3,1 N/mm?

Beton 28 Tage [durch- 4,1 N/mm? | Beton 28 Tage (durch- -
feuchtet) feuchtet)

Befon 28 Tage (trocken) 5,3 N/mm? | Beton 28 Tage (trocken) 3,5N/mm?
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Prinzip 1.2

Kapillore Wasseraufnohme und
WasserDurchlassigkeit w <0, 1kg/m? x ho>
Eindringliefe Klasse | < 10 mm
AbreiBversuch zur Beurlellung

der Halifestigkeit 21,510 N/mm?
Brandverhalien
Gefshrliche Stoffe

Ub a
mit 5.3 der EN 1504-2

1 Tragfshiger Bodenuntergrund 2 Reinigen des Bodenuntergrundes

4 DurchsfoBen des Deckels mit eingefilllier
Harterkomponente

3 Grundierung und geeignetes Werkzeug

5 Vollsitindiges Enileeren der Harter in die 6 Anmischen, umfopfen, nochmals nach-

Harzkomponente mischen

7 Aufiragen der Grundierung auf dem Boden 8 Vollflachiges Abstreuen der frischen
Grundierung mit Quarzsand

9 Fertige Bodenfléche
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Grundierungen

ASODUR®-5G?2

Epoxidharz-Spezialvorgrundierung
fir horizontale Fléchen

Technische Daten

Basis 2-komp. Epoxidharz

Farbe hellgrau

Begehbar* nach ca. 12 Stunden
Uberarbeitbar* nach ca. 12 bis max. 24 Stunden
Durchgehartet* nach ca. 7 Tagen

Verarbeitungszeit

ca. 60 Minuten™
ca. 30 Minuten™*

Untergrund-/Material-/
Verarbeitungstemperatur

+8°C bis +30°C

Verbrauch mind. 600-1000 g/m? je nach Saugféhigkeit des
Untergrundes und Einsatzbereich

Druckfestigkeit ca. 80 N/mm?2

Biegezugfestigkeit ca. 30 N/mm?

WDDWYZ y (am freien Film) ca. 260.000

Lieferform 2., 5-und 15kg-Kombigebinde

(Komponente A und Komponente B

befinden sich im abgestimmten Mischungsverhalnis.)
* bei+23°C
** bei +30°C
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