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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstande. Dieser Prifbericht ersetzt den Prifbericht P 11453-2.
Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.
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1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der Schomburg GmbH & Co.KG, Detmold, beauftragt,
die Wasserdampfdurchlassigkeit an der Grundierung

ASODUR-SG3-thix

gemadl DIN EN 1931:2001-03,Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fir
Dachabdichtungen-Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit” zu bestimmen.

2 PROBENEINGANG

Am 26.02.2018 wurde die u.a. Probe im Polymer Institut angeliefert.

Tabelle 1: Probeneingang
Menge
Nr. Stoff Charge
° [kg]
1 ASODUR-SG3-thix 081700916 10,0

Laut Auftraggeber handelt es sich bei ASODUR-SG3-thix um eine 2 komp. Epoxidharz-
Grundierung.
3 HERSTELLUNG DER PROBEKORPER

Die  Applikation der Abdichtung, erfolgte bei Normtemperatur gemal
DIN EN 23270 in zwei Arbeitsgangen im Streichverfahren.

Ubersicht 1:  Mischungsverhaltnis

Mischungsverhaltnis in Gewichtsteilen
Stoff Komponente A Komponente B
ASODUR-SG3-thix 100 26
Tabelle 2: Verbrauchsmittelwerte
Stoff Verbrauchsmzlttelwerte
[g/m?]
ASODUR-SG3-thix 840
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4 WASSERDAMPF-DURCHLASSIGKEIT

Die Prufung des Wasserdampfdiffusionsverhalten wurde gemaR DIN EN 1931
LAbdichtungsbahnen-Bitumen-,  Kunststoff und Elastomerbahnen fir Dachab-
dichtungen-Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit” durchgeftihrt.

Die ausgestanzten freien Filme (& 90 mm) wurden dampfdicht mit einem GielRring aus
Wachs in Diffusionsbecher eingebaut, die wasserfreies Calciumchlorid zur Einstellung
einer rel. Luftfeuchte von 0 % enthielten. Nach Erkalten des Wachses wurden die
Diffusionsbecher mittels Analysenwaage auf 0,0001 mg gewogen und im Exsikkator
gelagert, dessen Innenklima mittels gesattigter Natriumchloridldsung auf 75 % rel.
Luftfeuchte eingestellt war. In konstanten Zeitintervallen wurden die Diffusionsbecher
gewogen, bis die Zunahme linear mit der Zeit verlief (stationarer Zustand).

Aus der Massezunahme im stationaren Zustand wurden die Feuchtestromdichte g
[a/m2*d], die diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sd [m] und die Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl p [-] ermittelt. Es wurde der lineare Bereich ausgewertet.

Vor Beginn der Messung wurde mittels Messschieber die Dicke der Probekorper nach
DIN EN ISO 2808:2007-05 bestimmt.

Priufbedingungen:

Temperatur: 23°C
Luftfeuchte — Prifkammer: 75 %
Luftfeuchte — Becherinnere: 0 %
Prifzeitraum: 23 Tage

Feuchtestromdichte g

Die Feuchtestromdichte (g) wird nach folgender Gleichung berechnet:

Am| kg :
= Gleichung 1
d Ax t‘: m?2x S:l ( 91)
Dabei bedeuten: Am  Massendifferenz in der zugrunde gelegten Zeit [kg]
A Flache der Probe [m?]
t Zeit [s]

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p

Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p [-] gibt an, wie viel Mal gréRer der
Diffusionswiderstand des Stoffes ist als der einer gleich dicken ruhenden Luftschicht
gleicher Temperatur. Die Berechnung der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ist als
Gleichung 2 angegeben:

~ 41668 x0,0001
pxgxd

[-] (Gleichung 2)

Dabei bedeuten: M Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [-]
p mittlere Luftdruck [mbar]

g Feuchtestromdichte [kg/(m2 x s)]

d

mittlere Probendicke [m]
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Wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschicht sgq

Die Wasserdampfdiffusionsdquivalente Luftschichtdicke sq in [m] gibt an, wie dick eine
ruhende Luftschicht ist, die den gleichen Wasserdampfdiffusionswiderstand wie die
Probe hat. Sie wird nach folgender Gleichung berechnet:

Sa=pu x d [m] (Gleichung 3)

Dabei bedeuten: i Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [-]
d mittlere Probendicke [m]

5 ERGEBNISSE

Tabelle 3: Wasserdampfdurchlassigkeit-ASODUR-SG3-thix
Feuchte— diffusions- mittlere Wasserdampf-
stromdichte aquivalente Schichtdicke diffusions-
NI Luftschichtdicke widerstandszahl
g Sd d 'y
[g/(m?*d)] [m] [mm] []
1 0,27 129,5 0,62 20,8 x 10*
2 0,45 78,9 0,50 15,7 x 10*
3 0,30 116,0 0,73 15,8 x 104
4 0,35 101,6 0,65 15,6 x 10*
5 0,35 100,4 0,53 18,9 x 104
Mittelwert 0,34 105,3 0,61 17,4 x 10*
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