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MONOFLEX-FB

Art.-Nr. 2 04306

Flexibler FlieBbett-Fliesenklebemortel S1

C€

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold
14
2 04306
EN 12004
MONOFLEX-FB

Normal erhértender zementhaltiger Mértel fur
erhshte Anforderungen im Innen- und AuBenbereich

Flexmortel
tnmub

fur Fliesen- und Plattenarbeiten

Cc2

Brandverhalten Klasse E

Verbundfestigkeit, als
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: = 1 N/mm?
Daverhaftigkeit, als

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: = 1 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: - 2 1 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tau-
wechsel-Lagerung:

=1 N/mm?

* rationelle, geschmeidige Verarbeitung

* beschleunigt erhértend

* thixotrop, kein Absacken grof3er, schwerer Platten

* C2 E gemé&h DIN EN 12004

* S1 verformbarer Mértel nach DIN EN 12004

* furinnen und auBen

* erfillt die Anforderungskriterien der Richtlinie
Flexmaortel”

Einsatzgebiete:

MONOFLEX-FB wird als Klebemértel bis 10 mm Klebe-
bettdicke zum weitgehend hohlraumfreien Verlegen,
auch bei zeitbedréngten Arbeiten, insbesondere

bei profilierten und groBformatigen Platten und in
hochbeanspruchten Bereichen eingesetzt. Das Aufziehen
des Verlegemértels auf der Plattenriickseite kann bei
geeigneter Verlegetechnik bis zu einer Formatgréfe max.
40 % 40 cm enffallen.

MONOFLEX-FB eignet sich zum Verlegen von Steinzeug,
Steingut, Keramik mit geringer Wasseraufnahme

< 0,5 % (Feinsteinzeug), Klinker, Mosaik und
verfarbungsunempfindlichen, nicht durchscheinenden
Natursteinmaterialien.

MONOFLEX-FB eignet sich zur sicheren Verlegung auf
Untergrinden gemaf DIN 18157 Teil 1, z.B. Beton,
Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestrich /-heiz-
estrich, etc. Er ist ferer geeignet als Verklebematerial fir
Leichtbauplatten, z. B. aus extrudiertem Polystyrol, und
zur Fliesenverlegung auf mineralischen und dispersions-
gebundenen SCHOMBURG-Verbundabdichtungen.
MONOFLEX-FB kann zur Fliesenverlegung auf
schwierigen Untergrinden (z.B. Balkonen und Terrassen)
durch die Zugabe von UNIFLEX-F hoch flexibel vergitet
werden.

Technische Daten:

Basis: Zuschlag, Zement, hochwertfige
Additive

Farbe: zementgrau

Fullstoffaufbau: feinsandig

Schittgewicht: 1,25 kg/dm?®

Verarbeitungstemp.: +5 °C bis +25°C
Verarbeitungszeit™): 45 bis 55 Minuten
Klebeoffene Zeit*): ca. 30 Minuten

Begeh- und

verfugbar™): nach ca. 6 Stunden

Voll belastbar®):  nach ca. 7 Tagen

Reinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser

Prifung: gemé&h DIN EN 12004

Verbrauch: ca. 3,4 kg/m” bei 8 mm Zahnung
ca. 4,2 kg/m” bei 10 mm Zahnung

Lieferform: 25-kg-Foliensack

lagerung: trocken, @ Monate im original

verschlossenen Gebinde, ange-
brochene Gebinde umgehend
aufbrauchen

*] Die Werte gelten fur +23 °C und 50% relative Lufifeuchtigkeit;
hshere Temperaturen verkirzen, niedrigere verléngern die
angegebenen Zeiten.
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MONIOFLEX-FB

Untergrund:

MONOFLEX-FB eignet sich zur sicheren Verlegung auf

Untergriinden im Bodenbereich z.B. Beton, Zement-

und Calciumsulfatestrich /-heizestrich. Der Untergrund

muss eine weitgehend geschlossene und seiner Art

entsprechende Oberflachenbeschaffenheit und Festigkeit

aufweisen. Der Unfergrund muss fest, sauber, tragféihig

und frei von trennenden Substanzen und durchgehenden

Rissen sein. Anstriche, Farben, Ole, Sinterschichten

und lose Bestandteile entfernen. Glatte Betonflachen

anrauen, saugende Untergrinde vor der Verklebung

mit ASO-Unigrund grundieren. Calciumsulfatestriche

missen angeschliffen, abgesaugt und - wie alle

calciumsulfatgebundenen Untergrinde - sorgféltig mit

ASO-Unigrund grundiert werden. Bei Formaten mit einer

Kantenlange von gréfer als 60 x 60 cm empfehlen

wir feuchtigkeitsempfindliche Untergrinde, z. B.

Calciumsulfat(flieB)estriche, mit ASODUR-SG3-superfast

vorzubehandeln.

Bei der Fliesenverlegung sind alle Teile der DIN 18157,

Teil 1, zu beachten!

Fur die Beurteilung der Belegereife ist eine Feuchte-

messung mit dem CM-Gerat durchzufohren. Der

CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei

» CT < 2,0 cm% fur Estriche auf Démmung oder
Trennlage

* CA ohne FuBbodenheizung < 0,5 cm%

* CA mit FuBbodenheizung < 0,3 cm%

nicht Ubersteigen.

Die CM-Messung ist gemaB der akiuellen Arbeits-

anweisung FBH-AD aus der Fachinformation

,Schnittstellenkoordination bei beheizten

Fubbodenkonstruktionen” auszufthren.

Verarbeitung:

MONOFLEX-FB mit sauberem Wasser in einem sauberen
Mischeimer homogen anmischen.

Mischungsverhdlinis:

6 bis 6,4 | Wasser : 25 kg MONOFLEX-FB

In stark thermisch beanspruchten und anderen hoch

belasteten Bereichen empfiehlt sich zur Verlegung
keramischer Fliesen (GroBformate) die Verwendung eines
Fliesenklebemartels mit erhohter Verformbarkeitsklasse S2,
z.B. UNIFIX-S3 bzw. UNIFIX-S3Hast.

Aus MONOFLEX-FB kann unter Beimischung von
UNIFLEX-F ein stark verformbarer Klebemértel der Klasse
C2, Durchbiegung = 5 mm (entspricht S2|) mit folgendem
Mischungsverhdlinis hergestellt werden:
Mischungsverhdlnis:

8,33 kg UNIFLEX-F : 25 kg MONOFLEX-FB :

bis 1,5 | Wasser

Durch Zugabe von UNIFLEX-F wird die Verformbarkeit
gemdaB DIN EN 12004 wird erheblich erhoht.

Nach ca. 3 Min. Reifezeit nochmals durchrihren.
Nicht mehr Kleber anmischen, als in der angegebenen
Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.
MONOFLEX-FB auf den Untergrund flachig aufspachteln
und je nach Plattenformat mit der geeigneten

Zahnung durchkémmen - bewdahrt haben sich dafir
Spezial-Zahnkellen (z.B. HFV-Zahnung, Flowline).
Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit
(Fingerprobe) verlegen.

Mischbehdlter stets reinigen, da abbindender
MONOFLEX-FB als Beschleuniger wirkt. Nicht mit
anderen zementhaltigen Mérteln mischen!

Wichtige Hinweise:

* Bei dem Verlegen von grobformatigen Fliesen und
Platten in hochbelasteten Bereichen empfehlen wir
das ,Einritteln” z. B. mit einem Schwingungsgeber.
Durch die Vibrationen wird MONOFLEX-FB aufgrund
seiner thixotropen Eigenschaften zum FlieBen angeregt,
Hohlrédume im Mértelbett schliefen sichl

e Zugunsten einer méglichst hohlraumarmen Fliesen- und
Plattlenverlegung empfehlen wir das Mértelbett in einer
Richtung aufzuk&mmen, so dass die Luft unter den
Fliesen beim Einschieben tber die Entlifrungsrdume
(Freirdume zwischen den Stegen) entweichen kann!

* Bei der Verlegung von geeigneten Natursteinplatten
sind die produkispezifischen Eigenschaften der Belags-
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materialien (Verfarbungsneigung, Schisselungsgefahr
efc.] und die Verlegeempfehlungen der Hersteller

zu beachten. Wir empfehlen Probeverklebungen
durchzufuhren!

Rand-, Feld- und Bewegungsfugen sind zu bernehmen
und mit geeignefen Mitteln, z. B. Randdémmstreifen
RD-SK50, abzustellen!

Zur Vermeidung von Schisselungseffekten durch
Wasseraufnahme empfehlen wir bei Agglomeraten/
Kunststeinen die Verwendung von ASODUR-EK@8!
Insbesondere bei der Verlegung auf calciumsulfar
gebundenen Untergrinden und beheizten
Konstruktionen sind die aktuellen ZDB-Merkblatter,
herausgegeben vom Fachverband des deutschen
Fliesengewerbes, zu beachten!
Calciumsulfatgebundene Untergrinde mit
ASO-Unigrund-GE oder ASO-UnigrundK, blay,

(MV 1:3 mit Wasser| grundieren! Zur Vermeidung
von EftringitBildung bei calciumsulfatgebundenen
Untergrinden eignet sich UNIFIX-AEK fur die Verlegung
auf diesen Untergrinden bis zu Restfeuchtigkeiten

von 1,0% bei beheizten bzw. 1,5% nach CM bei
unbeheizten Konstruktionen!

Bereifs angesteiften Dinnbettmértel nicht durch
Wasserzugabe oder Frischmértel wieder verarbei-
tungsféhig machen, es besteht die Gefahr einer
unzureichenden Fesfigkeitsentwicklung!

Der Direktkontakt zwischen zementérem Klebemértel
und Magnesitestrich fihrt zu der Zerstérung des
Magnesitestriches durch eine chemische Reaktion, die
als ,Magnesiatreiben” bekannt ist. Eine rickwartige
Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch
entsprechende MafBnahmen ausgeschlossen sein. Der
Magnesit-Untergrund ist mechanisch aufzurauen und
mit dem Epoxidharz ASODUR-V360W zzgl. max. 5 %
Wasser zu grundieren (ca. 250 g/m”). Nach einer
Woartezeit von ca. 12 Std. bis 24 Std. bei +20 °C, ist
die zweite Schicht ASODURV360W aufzutragen (ca.
300-350 g/m’). Die noch frische zweite Schicht ist mit
Quarzsand der Kérung 0,5-1,0 mm in Uberschuss
abzustreuen. Nach einer weiteren Wartezeit von ca.
12-16 Std. erfolgen nach der griindlichen Entfernung

des iberschissigen Sandes die Verlegearbeiten.

* Fir die Abdichtung von Flachen im Aubenbereich
(Balkonen und Terrassen) ist das hoch elastische
Verbundabdichtungssystem AQUAFIN-RS300 bzw.
AQUAFIN-2K/M-PLUS einzusetzen.

* MONOFLEX-FB ist ein hydraulisch erhartender
Martel der bis zur vollstandigen Aushértung, die
bei unginstigen Witterungsbedingungen von den
angegebenen Zeiten abweichen kann, vor Wasser-
und Frosteinwirkung zu schitzen istl

* Nicht zu behandelnde Flachen vor der Einwirkung von
MONOFLEX-FB schitzen!

* Die einschlagigen okiuellen Regelwerke sind zu
beachten!

SozB.

DIN 18157, DIN 18352, DIN 18531, DIN 18534,

DIN 18535, DIN 18560, EN 13813, DIN 18202,

DIN EN 1991-1-1

Die BEB-Merkblatter, herausgegeben vom Bundes-

verband Estrich und Belag e.V.

Die Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei

beheizten FuBbodenkonstrukfionen”

Die ZDB-Merkblatter, herausgegeben vom

Fachverband des deutschen Fliesengewerbes:

[*1] ,Verbundabdichtungen”

[*2] ,Belage auf Calciumsulfatestrich”

[*3] ,Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belégen
aus Fliesen und Platten”

[*4] ,Mechanisch hoch belastbare keramische
Bodenbelége”

[*5] ,Belage auf Zementestrich - Fliesen und
Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten
FuBbodenkonstruktionen”

[*6] ,AuBenbelage”

[*7] ,Schwimmbadbau”

Bitte giltiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!
GISCODE: ZP1

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die tber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestdtigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.

3/3

WKD/KD/KK 21/18



