Flexibler, weiber Fliesenklebemortel ST

MONOFLEX-white

Flexmartel mit hoher Ergiebigkeit

Technische Daten

Mischungsverhélis 8,75 | Wasser auf
25 kg MONOFLEX-white

Verarbeitungstemperatur - +5 °C bis +30 °C

SHYM-X31IONOW . Klebeoffene Zeit* ca. 20 Minuten

Begehbar/Verfugbar®  nach ca. 24 Stunden

Verbrauch ca. 1,9 kg/ m? bei 6 mm Zahnung
ca. 2,6 kg/ m? bei 8 mm Zahnung
‘.. ca. 3,2 kg/ m? bei 10 mm Zahnung
Belastbar™ nach ca. 7 Tagen
Lieferform 25-kg-Foliensack
*bei +23 °C, 50% rel. Lufffeuchte
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SCHOMBURG GmbH
Aquafinstrabe 2-8

D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de
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Anderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils giltige Technische Merkblatt.
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Klebemortel --.

Flexibler, weiBer
Fliesenklebemértel ST

MONOFLEX-white

Flexmortel mit hoher Ergiebigkeit

Eigenschaften

e weif3

* fir GroBformate

* fur FuBbodenheizung

* innen und aufen

* Wand und Boden

¢ normal erhértend

« geprift gemaB DIN EN 12004, C2 TE S1

* erfullt die Anforderungen des AgBB-Schemas

Einsatzgebiete

* MONOFLEX-white eignet sich fir die Verlegung
groBformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug,
Steingut, Mosaike u.a. keramischer Belége.
MONOFLEX-white ist aufgrund seiner
Verformbarkeit geeignet fur das Verlegen von
GroBformaten und eignet sich zur sicheren
Verlegung auf allen Untergrinden gemaf

DIN 18157, Teil 1.

MONOFLEX-white ist als Fliesenklebemértel
Systembestandteil auf SCHOMBURG-
Verbundabdichtungen.

MONOFLEX-white eignet sich fur die Ver-
klebung von Glasmosaik, im Dauvernass- und
Unterwasserbereich durch Beimischung von
UNIFLEX-F.
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Verarbeitung

MONOFLEX-white mit sauberem Wasser in einem sauberen Mischeimer
homogen anmischen.

Mischungsverhdlinis: 8,75 | Wasser : 25 kg MONOFLEX-white

Nach einer Reifezeit von 3 Min. nochmals durchrihren. Nicht mehr Klebe-
mértel anmischen, als innerhalb der Verarbeitungszeit verbraucht werden
kann. Angemischten Mértel auf den Untergrund flachig aufspachteln und
ie nach Plaftenformat mit der geeigneten Zahnung durchkémmen. Belags-
materialien innerhalb der klebeoffenen Zeit verlegen.

In thermisch stark beanspruchten und anderen hoch belasteten Bereichen
empfiehlt sich zur Verlegung keramischer Fliesen (GroBformaten) die Ver-
wendung eines Fliesenklebemértels mit erhdhter Verformbarkeitsklasse S2.

Diese wird bei MONOFLEX-white durch Beimischung von UNIFLEX-F in
folgendem Mischungsverhélinis erreicht:

Mischungsverhdlinis, stark verformbar (entspricht Klasse C2 S2, Durch-
biegung > 5 mm}:

8,33 kg UNIFLEX-F : ca. 1,0 | Wasser : 25 kg MONOFLEX-white

Anwendung
* Der Untergrund muss trocken, tragféhig, ausreichend ebenfléchig, frei
von durchgehenden Rissen und frei von trennenden Substanzen, z.B.
Ol, Farbanstriche, Sinterschichten und losen Bestandteilen, sein.
* Er muss eine weitgehend geschlossene und seiner Art entsprechende
Oberflachenbeschaffenheit und Festigkeit aufweisen.
* Bei der Fliesenverlegung ist fir den Untergrund, die Untergrundvor-
behandlung und die Verarbeitung die DIN 18157, Teil 1, maRgeblich.
Saugende Untergrinde mit ASO-Unigrund grundieren.
Beheizte Untergrinde sind vor der Belegung aufzuheizen.
Die Belegreife des Untergrundes ist nach der CM-Mess-Methode zu
ermitteln und darf folgende Werte nicht Gberschreiten:
e CT<20%
e CA/CFA unbeheizt <0,5 %, beheizt < 0,3 %

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"®

C€

SCHOMBURG GmbH & Co. KG SCHOMBURG GmbH & Co. KG

AquafinstraBe 2-8 AquafinstraBe 2-8
D-32760 Detmold D-32760 Detmold
18 18
204308 204308-1
N 12004 EN 12004
MONOFLEX-white MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F
Zementhaltiger Mértel fiir ethahte Anforderungen im Zementhaltiger Mrtel fiir erhchte Anforderungen im
Innen- und Auent h fur Fliesen- und Pl b Innen- und AuBenbereich fiir Fliesen- und Plaitenarbeiten
Cc2 c2
Brandverhalten: Klasse E Brandverhalten: Klasse E
Verbundfestigkeit, als Verbundfestigkeit, als
Haftzugfesfigkeit nach Trockenlagerung: = 1 N/mm? Hafizugfestigkeit nach Trockenl =1 N/mm?
Daverhafiigket, als Daverhafiigkett, als
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: 2 1 N/mm? Haftzugfestigkeit nach Wasserl =1 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: 21 N/mm? Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: 21 N/mm?2
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tauwechsel- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-
lagerung: =1 N/mm? lagerung: =1 N/mm?

1 Tragféhiger, gereinigter Untergrund 2 Grundieren des Untergrundes, z.B. mit
zur Aufnahme keramischer Belage ASO-Unigrund

3 Einfillen des Klebemértels in einen 4 Anmischen des Klebemartels

sauberen Mischeimer

P

6 Autkémmen des Klebebettes

5 Einteilen der Wandflache

7 Verlegen der Wandkeramik 8 Grundieren des Untergrundes, z.B. mit

ASO-Unigrund

9 Einteilen der Bodenflache 10 Aufkammen des Klebebettes

11 Aufiragen einer Kontaktschicht bei
groBeren Formaten

12 Verlegen der Bodenkeramik

13 Fertige, nutzbare Flache



