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Sicher die L&sung. Fir jede Anforderung.

Das Sanieren, Renovieren und Modernisieren von dlteren Bestandsimmobilien hat in
den lefzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der wichtigste Aspekt fur die
dauerhafte Erhaltung eines Bauwerks ist dabei der Schutz gegen Feuchtigkeit.

Auf die Bauwerksabdichtung muss dabei unbedingt Verlass sein. SCHOMBURG
verfugt auf diesem Gebiet iiber jahrzehntelange Erfahrung und bietet lhnen eine
Palette genau aufeinander abgestimmter Produkte.

Diese Broschire soll Ihnen als prakfischer Helfer zur Seite stehen und Ihnen den Weg

zu verlgsslichen Lésungen fur anstehende Aufgaben weisen. Weitere Informationen
iber SCHOMBURG und unsere Produktsysteme finden Sie unter www.schomburg.de.
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Planungs- und Anwendungsratgeber
fUr die Bauwerksabdichtung und -instandsetzung
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lichtungen’
und einsétzen

Werte schitzen Ur}dﬁhohen

-

Ab

Ein Bauobjekt vor eindringender Feuchtigkeit schitzen, im Innenraum fir ein ange-
nehmes Wohnklima sorgen und dem Gebé&ude ewige Jugend verleihen: sich
diesen Herausforderungen zu stellen bedeutet, mit Wissen und Prézision Projekte

zur Zufriedenheit des Bauherren zu realisieren.

Wohnen und Arbeiten in einer wohltemperierten, hygie-
nischen und vor allem gesunden Umgebung ist keine
Selbstversténdlichkeit. Um die langfristige Werterhaltung
eines Gebdaudes zu gewdhrleisten, bedarf es sorgféltig
geplanter Abdichtungslésungen. Denn jedes Bauwerk
ist kontinuierlich den &uBeren Umweltbedingungen aus-
gesetzt und muss dementsprechend individuell an die
umgebenden Einflisse angepasst werden. Die zu ver-
wendenden Abdichtungsprodukte und Systemkomponen-
ten missen untereinander kompatibel und aufeinander
abgesfimmt sein.

Von der Untergrundvorbereitung iber Abdichtungen

fir Klgranlagen bis hin zu Rissabdichtungen liefert
SCHOMBURG ein Komplettpaket fir jede erdenkliche
Herausforderung. Besonders im Erdboden befindliche
Bauteile erfordern eine hochwertige und fachgerechte
Realisierung der Abdichtung. Nachfolgende Verbesserun-
gen oder gar Grunderneuerungen sind zeitlich sowie

4 schomburg.de

finanziell mit erheblichem Aufwand verbunden, da nach
Verfillung der Baugrube der Aubenbereich schwer
erreichbar ist. Aus diesem Grund bietet SCHOMBURG
speziell in der KellerauBenabdichtung optimierte
Lasungen fir einen wasserundurchléssigen Kellerbereich.
Die Wahl der passenden Abdichtungskomponenten fir
das Kellermauverwerk héngt von verschiedenen Faktoren
ab. Zum einen von der Art der Kellernutzung, zum
anderen von verschiedenen so genannten Wassereinwir-
kungsklassen. Gemeint ist hierbei die Art und Weise der
von auBen einwirkenden Feuchtigkeit. Von auBen
driickendes Grundwasser bedarf anderer Abdichtungs-
anwendungen als normale Bodenfeuchte. Die fachge-
rechte Applikation ist in der DIN 18533 geregelt. Dort
sind fur vier unferschiedliche Wassereinwirkungsklassen
entsprechende AbdichtungsmaPnahmen festgelegt.



Die Wassereinwirkungsklassen

W1.1-E - Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberihrten Wanden

Diese Einwirkungsklasse liegt vor, wenn
stark wasserdurchléssiges Erdreich
vorliegt (k>10*m/s) und der Bemessungs-
wasserstand (HGW/HHW/) =50 cm
unterhalb der untersten Abdichtungsebene

liegt. Bei dieser Einwirkung kann mit einer
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschich-
tung [PMBC] oder einer mineralischen,
rissuberbrickenden Dichtungsschlémme
(MDS) abgedichtet werden.

W1.2-E - Bodenfeuchte und nicht drisickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberihrten Wanden mit Drénung

Diese Einwirkungsklasse liegt vor, wenn
wenig wasserdurchléassiges Erdreich
vorliegt (k< 10“m/s) und der Bemessungs-
wasserstand (HGW/HHW) =50 cm
unterhalb der untersten Abdichtungsebene
liegt. Das anfallende Stauwasser wird durch
eine dauerhaft funktionierende Drénung
abgefuhrt.

Sollte die Dré&nung nicht funkfionstiichtig sein,
liegt driickendes Wasser vor. Bei dieser
Einwirkung kann mit einer kunststoffmodifizier-
ten Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder
einer mineralischen, rissiberbrickenden
Dichtungsschlamme (MDS) abgedichtet
werden.

W2.1-E - Mabige Einwirkung von drisckendem Wasser

Diese Einwirkungsklasse liegt vor, wenn
Grundwasser, Stauwasser oder Hochwasser
auf das erdberishrende Bauteil einwirkt. Bis zu
einer Wassersdule von <3 m kann das Bauteil
mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbe-
schichtungen (PMBC| abgedichtet werden.

Der Einsatz mineralischer, risstiberbrickender
Dichtungsschlémmen ist bei dieser Einwir-
kungsklasse nicht vorgesehen und kann nur
mit dem Auftraggeber gesondert vereinbart
werden.

W2.2-E - Hohe Einwirkung von driickendem Wasser

Diese Einwirkungsklasse liegt vor, wenn
Grundwasser, Stauwasser oder Hochwasser
auf das erdberihrte Bauteil einwirkt und die
Grindungstiefe = 3 m betréigt. Die Einwir-
kungsklasse unterscheidet zwei Situationen.
Situationl: Der Grundwasser- und Hochwas-
serstand liegt unterhalb der Griindungstiefe.

Situation 2: Der Grundwasser- und Hochwas-
serstand liegt Uber 3 m Griindungstiefe. Bei
dieser Einwirkung ist die Anwendung von
PMBC oder flexiblen polymermodifizierten
Dickbeschichtungen (FPD] mit dem Auftragge-
ber gesondert zu vereinbaren.

W3-E - Nicht driickendes Wasser auf erdiberschitteten Decken

Diese Einwirkungsklasse liegt vor, wenn auf
eine erdiberschittete Decke durch Nieder-
schlagswasser eine Wasserlast von <10 cm
Anstauh®he einwirkt und der Bemessungs-
wasserstand = 30cm unterhalb des tiefsten

Punktes der Decke liegt. Bei dieser Einwirkung
kann mit einer kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtung (PMBC) abgedich-
tet werden.

2dem

m

WA4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und

unter erdberihrten Wande

Als Wandsockel wird der Bereich von etwa
20cm unterhalb GOK und etwa 30cm
oberhalb GOK beschrieben. In diesem
Bereich ist das Bauteil gegen eindringende
Feuchtigkeit mit einer kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtung oder einer

mineralischen, risstberbrickenden Dichtungs-
schldmme abzudichten. Um ein Aufsteigen
von Kapillarwasser in erdberihrten Wanden
zu vermeiden, kann eine mineralische, riss-
iberbrickende Dichtungsschléamme als
Querschnittsabdichtung eingesetzt werden.

schomburg.de 5



Untergrinde vorbereiten

Fur optimale Ergebnisse

Fine nachhaltig funktionierende Abdichtung bedarf einer griindlichen und
sorgfaltigen Vorbereitung der zu bearbeitenden Bauwerksfléiche. Denn die
fertige Abdichtung ist nur so gut, wie der Untergrund es erméglicht.

Die Abdichtungsstoffe missen mit dem Untergrund harmo-

nieren und benstigen optimale Haftung fiir eine sichere
und lang anhaltende Dichtfunkfion. Aus diesem Grund ist
die Untergrundvorbehandlung mit seinen spezifischen
Anforderungen in den Teilen 1 und 3 der DIN 18533
geregelt. In der Norm sind die Grundlagen und Details,
wie z.B. die Ebenheit, Gratentfernung und Séuberung,
fir jeden Anwender bzw. Verarbeiter verbindlich
festgeschrieben.

Die optimale Vorbehandlung des Untergrundes richtet
sich nach der vorliegenden Abdichtungssituation.

So missen fir Abdichtungen an Kellerwénden andere
MaBnahmen als bei Beschichtungen in Garagen
vorgenommen werden. Je nach Themengebiet gibt es
verschiedene Systemlésungen fir den jeweiligen
Anwendungsbereich.

6 schomburg.de

Bauzustandsanalyse

Vor jeder Abdichtungsmafnahme muss eine fachgerechte
Bauzustandsanalyse des Untergrundes erfolgen. Bei
Befonuntergrinden kommt es haufig zu Blasenbildung in
der frischen Beschichtung. Dies liegt an den kaum sicht-
baren, meist mit Zementleim Gberdeckten Luftporen an
der Oberfléche des Befons. Die eingeschlossene Luft in
den Poren dehnt sich durch die Sonneneinstrahlung aus
und dréingt kontinuierlich nach aufen. Somit wird die
frische Beschichtung vom Untergrund abgedriickt.
Verhindert wird dies, indem die Zementleimschicht durch
Diamantschleifen oder Kugelstrahlen abgetragen wird.
Bei hartnéckigerem Zementleim ist sogar Sandstrahlen fir
eine saubere Entfernung notwendig. Die nun offenen
Poren kénnen anschliefend mit geeignetem Mértel oder
nach erfolgtem Voranstrich mit den passenden SCHOM-
BURG Abdichtungen verspachtelt werden.

Durch diese Arbeitsschritte ist der Untergrund optimal
vorbehandelt, damit die anschlieBende Abdichtung
nach der Trocknungsphase des Mértels funktionstiichtig
vorgenommen werden kann.



Untergrundvorbereitung mit
SCHOMBURG Produkten

Der Untergrund muss tragféhig, feinporig und frei von
Schmutz und Staub sein. Unebenheiten und Grate
missen sorgféltig beseitigt werden. Wie bereits in der
Bauzustandsanalyse verdeutlicht, missen offene Stof-
fugen bis 5mm und Oberfléichenprofilierungen bzw.
Unebenheiten von Steinen (z.B. Putzrillen bei Ziegeln
oder Schwerbetonsteinen) durch eine Vermértelung mit
z.B. AQUAFIN-1K egalisiert werden. Nicht verschlosse-
ne Vertiefungen, die gréPer als 5 mm sind, wie beispiels-
weise Morteltaschen oder Ausbriiche, sind mit einem
Mértel wie z.B. ASOCRET-M30 zu schlieBen.

Des Weiteren sollte die Fleiche frei von klaffenden Rissen
und haftungsmindernden Stoffen, wie z.B. O, Farbe,
Sinterschichten und losen Bestandteilen, sein. An den
Bodenplatten sind Sinterschichten grundsaizlich mecha-
nisch bis auf den festen Kern abzutragen, um einen hohen
Haftverbund sicherstellen zu kénnen. Der Sohlen-Wand-
Ubergang, als anfalliger und sensibler Bereich, sollte mit
AQUAFIN-TK vorgeschlammt werden. AnschlieBend wird
frisch in frisch eine Hohlkehle aus ASOCRET-M30

ausgefuhrt. Alternativ kann der Hohlkehlenbereich mit
dem ASO-Dichtband-2000-S unter Verwendung von
AQUAFIN-RB400 ausgefihrt werden. Nach vollstandi-
ger Aushartung wird der Hohlkehlenbereich inkl. 15cm
der Stirnseite ebenfalls mit AQUAFIN-RB400 abge-
schlémmt.

Der Untergrund sollte soweit vorgendsst werden, dass
er beim Auftragen der Abdichtungsschicht mattfeucht
ist. Stark saugende Untergrinde, wie z.B. Porenbeton,
missen zur Haftverbesserung mitAQUAFIN-Primer
grundiert werden. Auf Metalluntergrinden ist
ASODUR-GBM (inkl. Quarzsand-Abstreuung) als
porendichte Grundierung zu verwenden. Bei einem Ein-
safz von ASOCRET-HFF zur Nivellierung der Oberflache
in gréPeren Schichtdicken (bis 30 mm) wird analog
verfahren. Droht rickwértige Feuchtigkeit,

wird stattdessen ASODUR-SG3-superfast verwendet.

Optimale Untergrinde bestehen aus gefigedichtem
Beton, Zementestrichen, den Putzen P Il und P Ill und aus
vollfugig erstelltem Mauerwerk. Schal- und Schwerbeton-
steine sowie unebene Mauerfléchen sind mit Zementmér-
tel zu egalisieren.

schomburg.de 7



Keller-AuBenabdichtung fiir Neubau und Bestand

Mit Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC)

Trockene und absolut dichte Kellerrdume sind keine

Selbstverstandlichkeit. Eine optimale KellerauBen- KOMPONENTEN

abdichtung gehért zu den wichtigsten Voraussetzungen

fur ein Gebdaude, das langfristig von Feuchtigkeitsschaden AQUAFIN-1K

verschont bleiben soll. Da die Feuchtigkeit von verschie- ASOCRET-M30

denen Seiten in die Kellerr&ume eindringen kann, bedarf AQUAFIN-Primer

es unterschiedlicher Abdichtungssysteme, um einen umfas- ADF-Rohrmanschette

senden Schufz und ein frockenes und schimmelfreies AQUAFIN-RB400

Wohnen zu gewdhrleisten. COMBIDIC-2K-CLASSIC /
COMBIDIC-2K-PREMIUM
COMBIDIC-1K-S
ASOL-fE
ADF-Rohrmanschette
ASO-Verstarkungseinlage

8  schomburg.de



Verarbeitung

il _.;?.,_‘__&,_- p— ;

1. Untergrund ausgleichen

(bei Bedarf)

Flachenegalisierung mit ASOCRET-M30
in einem oder mit AQUAFIN-1K in
mindestens zwei Arbeitsgéngen im Spach-
telverfahren oder mit geeignetem
Spritzgerat.

4, Ubergang Sockelabdichtung
Aufbringen von AQUAFIN-RB400 in
mind. zwei Arbeitsg(’jngen mittels Birste,
Gléattkelle oder geeignetem Spritzgerdt.
Ausfishrung bis mind. 30 cm oberhalb
und mind. 20 cm unterhalb Gelande-
oberkante.

7. Schutz- und Drainageplatten
Nach Durchtrocknung der Abdichtungs-
schicht die Bitumendickbeschichtung
batzenweise auf die unkaschierte Seite
des geeigneten Schutz und Drainele-
ments auftragen und auf den abgedichte-
ten Untergrund andricken.

2. Wand-Bodenanschluss
abdichten

Im Wand-Bodenibergang eine minerali-
sche Dichtungskehle mit ASOCRET-M30
einbauen. Zuvor eine Haftschlémme
auftragen. Diese kann aus ASOCRET-M30
oder AQUAFIN-1K bestehen. Alternativ
kann die Dichtungskehle aus
ASO-Dichtband-2000-S erstellt werden.

5. Grundierung

Vor der Verarbeitung von
COMBIDIC-2K-PREMIUM oder
COMBIDIDC-2K-CLASSIC muss der
Untergrund mit ASOL-FE, 1:5 mit Wasser
verdinnt, grundiert werden.

8. Perimeterdammung

Die Démmung gemdf der Herstelleranga-
be eng anliegend und versetzt vollfléchig
mit COMBIDIC-2K-CLASSIC bzw.
COMBIDIC-2K-PREMIUM verkleben.

3. Rohrdurchfishrungen abdichten
COMBIDIDC-2K-CLASSIC oder
COMBIDIDC-2K-PREMIUM mit einer
4-mm-Zahnung auftragen und abglétten,
die ADF-Rohrmanschette faltenfrei
verkleben und anschlieBend vollflachig
iberarbeiten.

6. PMBC-Abdichtung
COMBIDIC-2K-PREMIUM,
COMBIDIC-2K-CLASSIC im Spachtel-
verfahren mit lastfallbezogener Schicht-
dicke auftragen. Die Bitumendickbe-
schichtung mit einer Uberlappung von
mind. 10cm auf die Sockelabdichtung
(Bild 4) auftragen.

schomburg.de 9@



Keller-AuBenabdichtung fiir Neubau und Bestand
Mit schneller mineralischer Bauwerksabdichtung (FPD)

Trockene und absolut dichte Kellerréume sind keine
Selbstverstandlichkeit. Eine optimale KellerauBen-
abdichtung gehért zu den wichtigsten Voraussetzungen
fur ein Gebdaude, das langfristig von Feuchtigkeitsschaden
verschont bleiben soll. Da die Feuchtigkeit von verschie-
denen Seiten in die Kellerrdume eindringen kann, bedarf

es unterschiedlicher Abdichtungssysteme, um einen umfas-

senden Schutz und ein trockenes und schimmelfreies
Wohnen zu gewdhrleisten.

10 schomburg.de

KOMPONENTEN

AQUAFIN-Primer
AQUAFIN-1K
ASOCRET-M30
ADF-Rohrmanschette
AQUAFIN-RB400
ASO-Dichtband-2000-S



Verarbeitung

1. Untergrund ausgleichen

(bei Bedarf)

Flachenegalisierung mit ASOCRET-M30
in einem oder mit AQUAFIN-1K in
mindestens zwei Arbeitsgéngen im Spach-
telverfahren oder mit geeignetem
Spritzgerat.

2. Wand-Bodenanschluss
abdichten

Im Wand-Bodenibergang eine minerali-
sche Dichtungskehle mit ASOCRET-M30
einbauven. Zuvor eine Haftschlémme
auftragen. Diese kann aus ASOCRET-M30
oder AQUAFIN-1K bestehen. Alternativ
kann die Dichtungskehle aus
ASO-Dichtband-2000-S erstellt werden.

3. Rohrdurchfishrungen abdichten
AQUAFIN-RB400 mit einer 4-mm-Zah-
nung auftragen und abglatten, die
ADF-Rohrmanschette faltenfrei verkleben
und anschliebend vollflachig tberarbei-
ten.

4. FPD-MDS-Abdichtung
AQUAFIN-RB400 im Spachtel-/Streich-
oder Spritzverfahren mit lastfallbezogener
Schichtdicke auftragen.

5. Schutz- und Drainageplatten
Nach Durchtrocknung der Abdichtungs-
schicht kénnen die Schutzschichten mit
einer Mischung aus AQUAFIN-RB400 /
Quarzsand 0,1-0,35 mm und geeigneter
Zahnkelle im Buttering-Floafing Verfahren
vollflachig verklebt werden.

6. Perimeterdédmmung
Die Dammung gemdaf der Herstelleranga-

be eng anliegend und versetzt vollfléchig
mit AQUAFIN-RB400 verkleben.

schomburg.de 11



Keller-lnnenabdichtung im Bestand
Im flexiblen System mit Radonschutz

Der Schutz der Bausubstanz vor einer weitergehenden
Zerstérung durch Wasser, ist ein zentrales Thema der

Bauwerksinstandsetzung. Im Erdreich stehende Bauwerke KOMPONENTEN
sind, wenn nicht gegen Feuchtigkeit geschitzt, dem

Verfall preisgegeben. Eine feuchte Wand ist zudem eine AQUAFIN-RB400
Warmebricke, welche weitere Schaden nach sich ASOCRET-M30
ziehen kann. Angesichts steigender Energiepreise trégt ESCO-FLUAT

eine trockene Wand zur Reduzierung der Energiekosten THERMOPAL-SP
bei. Weitere Aspekte fir eine Sanierung sind ein besserer THERMOPAL-ULTRA
Wohnkomfort und die Wertsteigerung der Immobilie. Die THERMOPAL-FS33

nachtrégliche Keller-Innenabdichtung ist die effizienteste
Art diesem Anspruch gerecht zu werden.

12 schomburg.de



Verarbeitung

1. Egalisierung und Vordichtung
Egalisieren der freigelegten, tragfahigen
Wandflache und aufbringen der
Vordichtung in einem Arbeitsgang mit
ASOCRET-M30 als Ausgleich- und
Sperrputzlage. Die Wandfléchen vorab
mit ESCO-Fluat behandeln.

4, Spritzbewurf

Auf dem abgedichteten Untergrund erfolgt
die Applikation eines volldeckenden
Spritzbewurfes aus THERMOPALSP zur
Verbesserung der Haftung eines nachfol-
genden Sanierputzes.

2. Wand-Bodenanschluss
abdichten

Im Wand-Bodenibergang eine minerali-
sche Dichtungskehle mit ASOCRET-M30
einbaven.

5. Sanierputz auftragen
THERMOPALULTRA in einem Arbeitsgang
bis max. 3 cm auftragen. Nach ausrei-
chender Standzeit kann die Oberfléche
rabottiert oder abgerieben werden.

3. Abdichtung der Wandfléchen
(rissgefdhrdet)

Nach Aushartung der Fléchen wird in
zwei Arbeitsgéngen AQUAFIN-RB400
im Spachtel-/Streich- oder Spritzverfah-
ren appliziert.

1

6. Feinspachtel auftragen

Den mineralischen Feinspachtel
THERMOPAL-FS33 im Spachtelverfahren
in der erforderlichen Schichtdicke bis max.
3 mm auftragen. Nach dem Anfrocknen
die Oberfléche mit einem Moosgummi-
bzw. Filz- oder Schwammbrett bearbeiten.

schomburg.de 13



Nachtrégliche Horizontalsperre
Mit flissigem Injektionsmaterial

Bei Schaden durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit gibt
es die Maglichkeit, nachtraglich eine Horizontalsperre in

das Mauverwerk einzubringen. Je nach Mauerwerksdicke KOMPONENTEN
und Durchfeuchtungsgrad bietet sich das Druckinjektions-

verfahren an. Hierbei werden Lécher mit einem Bohrloch- AQUAFIN-1K
abstand von 10-12,5 cm von Bohrlochmitte bis Bohrloch- ASOCRET-BM
mifte in das Mauerwerk gebohrt. Die Bohrlécher werden ASOCRET-M30
waagerecht in die Llagerfuge oder in einem Neigungs- AQUAFIN-F

winkel bis 45° angeordnet. Die Bohrlochtiefe betragt
efwa 5cm weniger als die Mauerwerksdicke. Im
Druckverfahren wird tber entsprechende Injektionspa-
cker der Injektionsstoff in den Untergrund injiziert.

14 schomburg.de



Verarbeitung

1. Wandfléche egalisieren

Um die Ausbreitung der Horizontalsperre
zu opfimieren, wird AQUAFIN-1K bis ca.
10cm oberhalb der geplanten Bohr-
lochreihe im Streichverfahren aufgetragen.

3. Horizontalsperre herstellen
Nach Erstellung der Bohrlécher (Bohr-
lochabstande zwischen 10-12,5cm)
AQUAFIN-F mittels Injektionspacker im
Niederdruckverfahren (<10 bar) in den
Untergrund injizieren. Der Injekfionsdruck
wird so lange aufrecht erhalten, bis sich
der benachbarte Bereich des Packers
mattglénzend abzeichnet. Nach ca. 24
Stunden die Packer entfernen und die
Lscher mit ASOCRET-BM schliefen.

2. Hohlrdume verfillen
Hohlraume und Fehlstellen im Unter-
grund mit dem Bohrlochmértel
ASOCRET-BM verfillen.

4. Alternative:

Drucklose Injektion

Im drucklosen Verfahren werden in die
Bohrlscher entsprechende Vorratsbehdl-
ter eingeh&ngt und mit dem Injektionsmit-
tel gefullt. Die Verteilung im Untergrund
geschieht ausschlieBlich mittels Schwer-
kraft und Saugverhalten des Unter-
grundes. Den Befillvorgang so lange
fortfuhren, bis kein Injektionsmittel mehr
aufgenommen wird. Der Bohrlochver-
schluss erfolgt, wie im Druckverfahren,
mit dem Bohrlochmértel ASOCRET-BM
oder ASOCRET-M30.

schomburg.de



Nachtrégliche Horizontalsperre
Mit pastésem Injektionsmaterial

AQUAFIN-i380 ist eine wirksame L8sung fur nachtragli-
che Horizontalsperren. Die Injektionscreme auf Silan-Ba-
sis wird drucklos oder im Niederdruckverfahren verarbei-
tet und wirkt hydrophobierend gegen aufsteigende
Feuchtigkeit im Mauerwerk. Das Material ist gemaf
WTA-Merkblatt {,Mauerwerksinjektion gegen kapillare
Feuchtigkeit”] bei einem Durchfeuchtungsgrad von 95%
geprift und zerfifiziert. Klassische, wéssrige Horizontal-
sperren werden im drucklosen Verfahren bis zu einem
Durchfeuchtungsgrad von < 60% angewendet. Bei einem
Durchfeuchtungsgrad > 60% wird die Anwendung im
Niederdruckverfahren empfohlen. Einer der vielen
Vorteile von AQUAFIN-i380: Auch bei einem Durch-
feuchtungsgrad von bis zu 95% kann diese Injekfions-
creme im drucklosen Verfahren eingesetzt werden. Der
enthaltene Wirkstoff ist durch seine spezielle Fertigung
sehr feinteilig und hochwirksam. Er reagiert nicht mit

dem Wasser, sondern ausschlieBlich mit dem Untergrund.
AQUAFIN-i380 ist hydrophil und verteilt sich daher
besonders schnell im vorhandenen Wasser des Mauer-
werks. Das fohrt Uber die Zeit zu einer 100%-igen
Sattigung der Poren. Nach der Reaktion mit dem Unter-
grund sind die Kapillarwandungen wasserabweisend
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eingestellt. Der kapillare Wassertransport wird verhindert
und der Untergrund trocknet aus.

Die Verarbeitung der praktischen 550 ml Schlauchbeutel
erfolgt mittels Injektionspistole. Durch langsames
Auspressen bei gleichzeitigem Herausziehen des
mitgelieferten Injektionsschlauches wird eine vollsténdige
Befillung der Bohrlscher erreicht. Aufgrund der cremigen
Konsistenz ist die Anwendung auch bei horizontalen
Bohrungen und bei Inhomogenitat des Mauerwerks
maglich. Das Risiko von unkontrolliertem Abfliefen wie
bei wassrigen Horizontalsperren entfallt.

KOMPONENTEN

AQUAFIN-i380
ASOCRET-BM
ASOCRET-M30



Verarbeitung

1. Bohrlécher erstellen

Erstellung der Bohrlécher im Abstand von
ca. 12,5cm und einem Bohrwinkel von
0° — 45° mit einem elekiropneumatischen
Bohrgerdt, das maglichst erschitterungs-
frei arbeitet.

2. Bohrlécher reinigen

Vor der Injekfion ist der Bohrstaub
sorgfdltig zu entfernen, um eine
hochtsmagliche Aufnahme des Wirk-
stoffs im Mauerwerk sicher zu stellen.

3. Horizontalsperre herstellen
Nach Reinigung der Bohrlécher wird
AQUAFIN-i380 mittels Injekfionspistole
im drucklosen Verfahren eingebracht.
Es ist solange Material einzupressen,
bis das Bohrloch vollstandig gefillt ist.
Nach erfolgter Horizontalabdichtung
werden objekibezogen die Bohrlécher
mit dem Bohrloch- und Hohlraum-Verfll-
mértel ASOCRET-BM oder
ASOCRET-M30 verschlossen.
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Sanierung salzbelasteter Untergriinde

Im THERMOPAL-System

Bei Altbauten treten sehr héufig feuchtigkeits- und
salzbelastete Untergriinde auf. Fir eine fachgerechte

und langlebige Sanierung dieser Fléichen missen die KOMPONENTEN
auftretenden Salzbelastungen exakt analysiert werden,

um die passenden Produkisysteme einsetzen zu kénnen. ESCO-FLUAT

Das hierzu entwickelte THERMOPAL System ist nicht nur THERMOPAL-SP

zur Sanierung solcher Flachen geeignet, sondern THERMOPAL-GPI1
unterstitzt gleichzeitig auch die Sanierung ehemals THERMOPAL-ULTRA-white
schimmelbelasteter Flschen. Aus einem Altbau wird ein THERMOPAL-FS33

rundsaniertes Bavobjekt.
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Verarbeitung

1. Salzbelastete Fléche

Die im Mauerwerk befindlichen Salze
wirken hygroskopisch und wandern an die
Oberfléche, da dort durch die Verdun-
stungszone eine geringere Feuchtigkeit
vorhanden ist und gute Krisfallisationsbe-
dingungen vorliegen. Dies fihrt zu einer
Zerstérung der Putzoberfléche.

2. Salzumwandler auftragen

Das freigelegte Mauerwerk im Streichver-
fahren mit ESCO-FLUAT ein bis zweimal
satt franken (je nach Salzbelastung und
Saugféhigkeit des Untergrundes). Die
bauschadlichen Salze werden in schwer
l8sliche Salze umgewandelt und kénnen
nicht in die neue, frische Putzschicht
tbertragen werden.

3. Spritzbewurf anwerfen

Den Trockenmértel THERMOPALSP als
Putzgrundvorbereitung gemaB den Regeln
der Putztechnik halbdeckend (ca. 50 %
Flaschenbenetzung) mit einer Schichtdicke
bis max. 5mm auftragen. Den Untergrund
ggf. leicht vorndssen, um eine gute Haf-
tung zu gewdhrleisten.

4. Grundputz auftragen

Bei groBeren Unebenheiten wird
THERMOPAL-GP11 in Schichtdicken von
10 - 30 mm aufgetragen (bei starkeren
Schichten mehrlagig). Die vorhergehende
Schicht mit der Kartétsche abziehen und
unmittelbar nach dem Ansteifen horizontal
aufrauven und trocknen lassen.

5. Sanierputz auftragen
THERMOPAL-ULTRA-white in einem
Arbeitsgang bis max. 3 cm auftragen.
Nach ausreichender Standzeit kann die
Oberfléche rabottiert oder abgerieben
werden.

6. Feinspachtel auftragen
(optional)
Den mineralischen Feinspachtel
THERMOPAL-FS33 im Spachtelverfahren
in der erforderlichen Schichtdicke bis max.
3mm auftragen. Nach dem Antrocknen
die Oberfléiche mit einem Moosgummi-
bzw. Filz- oder Schwammbrett abreiben.

schomburg.de 19



Abdichtung bodentiefer Einbaulésungen

Zweischaliges Mauerwerk, nicht unterkellert

Die Abdichtung von bodentiefen Elementen in der zwei-
schaligen Wandkonstruktion ist eine besondere Heraus-

forderung fir Planer und ausfihrende Gewerke. KOMPONENTEN
Erschwerend kommt hinzu, dass die Abdichtung gewerke-

ibergreifend erfolgt. Durch das AQUAFIN Dichtsystem, AQUAFIN-Primer
bestehend aus verschiedenen hochelastischen Dichtbéin- AQUAFIN-RB400
dern in Kombination mit der flexiblen mineralischen ASO-Dichtband-2000-S
Abdichtung AQUAFIN-RB400, wird das Detail im Kon- ASO-Dichtband-2000-
text von Materialwechseln sicher abgedichtet. S-Ecken

ASO-Anschlussdichtband
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Verarbeitung

1. Abdichtung Wand-Sohle-
Anschluss

Als erster Arbeitsgang wird die Abdich-
tung mit AQUAFIN-RB400 bis tber die
Stirnseite der Betonsohle appliziert.

4. Montage bodentiefes Element
Der Einbau und die Befestigung des
bodentiefen Elemtes erfolgt gemaB
Herstellervorgaben.

2. Einbau ASO-Dichtband-2000-S
In den noch frischen ersten Arbeitsgang
mit AQUAFIN-RB400 wird winkelig das
ASO-Dichtband-2000-S hohlraumfrei
eingebaut. StoPverklebungen werden mit
ca. 5-10 cm Uberlappung ausgefihrt.

5. Detailabdichtung horizontal
Das ASO-Anschlussdichtband nach
Abziehen des Trennstreifens durch
Andriicken am Einbauelement und am
Dammstreifen befestigen. Die Verklebung
des Dichtbandes auf dem Untergrund
erfolgt mit AQUAFIN-RB400.

3. Einbau Maverrand-
dammstreifen

AnschlieBend erfolgt der Einbau bzw. die
Befestigung des Mauerranddémmstrei-
fens im Bereich der Fensterlaibung mit

AQUAFIN-RB400.

6. Detailabdichtung vertikal

Die Befestigung des ASO-Anschlussdicht-
band am Einbauelement und Dammstrei-
fen erfolgt wie in Schritt 5 beschrieben.
Die Verklebung des Dichtbandes auf
dem Untergrund erfolgt ebenfalls mit
AQUAFIN-RB400.

7. Schutz vor Hinterlaufigkeit
Zur Vermeidung von Hinterl&ufigkeiten
wird der Bereich der zuvor ausgefihrten
Dichtbandverklebungen sowie der im
Eckbereich des Dammstreifens durch den
Einbau einer ASO-Dichtband-2000-S-
Ecke abgesichert. Die Verklebung erfolgt
mit AQUAFIN-RB400.

8. Einbindung in die
Sockelabdichtung

Nach der Ausfihrung der Detailabdich-
tungen werden die Dichtb&nder sowie
der Bereich der Sockelabdichtung zwei-
lagig mit AQUAFIN-RB400 beschichtet.

9. Fertig ausgefihrte
Wandkonstruktion

Nach vollstandiger Durchirocknung der
Sockelabdichtung erfolgt die Ausfihrung
der Damm- und Verblendkonstruktion.
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Garageninstandsetzung
Mit ASO-Saniersystem

Die haufige Nutzung des Garagenbereichs stellt hohe
Anspriche an die eingesetzten Materialien. Denn mit

ieder Ein- und Ausfahrt eines Fahrzeugs werden Schmutz KOMPONENTEN
und vor allem hohe Mengen an Regenwasser in den
Innenbereich hineingetragen. Die Feuchtigkeit kann leicht ASOCRET-M30
in den Boden eindringen und Feuchtigkeitsschaden RD-SK50
verursachen. Um diesen und &hnlichen Schaden ASOCRET-HFF
vorzubeugen, hat SCHOMBURG eine optimale ASODUR-B351
Verarbeitungstechnik mit den passenden Komponenten ASODUR-V360W
entwickelt. Bereits enfstandene Schaden kénnen ASODUR-V2260
ausgebessert und der Garagenbereich optimal instand ASODUR-SG?2
gesetzt werden. AQUAFIN-Primer
ASO-Anfislide
INDU-Primer-S
INDUFLEX-PU
Quarzsand
ASODUR-GH-S
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Verarbeitung

1. Ausbriiche ausgleichen

Im Vorfeld ist der Unfergrund mechanisch
entweder durch Kugelstrahlen oder schleifen und
absaugen entsprechend vorzubereiten.
Vorhandene Risse aufweiten, absaugen und mit
ASODUR-GH-S verschlieen Grobe Ausbriiche
mit ASOCRET-M30 im Spachtelverfahren mit einer
Schichtdicke von 3 bis 30 mm schlief3en.

2. Randdammstreifen

Im Wand-Bodenibergang den Rand-
dammstreifen RD-SK50 verlegen. Die
Verklebung auf dem Untergrund erfolgt
durch eine selbstklebende Folie. Nach dem
Fixieren driick sich RD-SK50 an

die Wand, so dass Einspannungen oder
Schallbriicken verhindert werden.

4. Quarzsand

Wenn im Vorfeld mit ASODUR-SG2
grundierf wird, muss die Fléche mit
geeignetem Quarzsand gleichméBig
abgesandet werden. Nach Erhartung
losen Quarzsand durch absaugen
entfernen. Dieser gesamte Arbeitsschritt
entfallt bei der Grundierung mit
AQUAFIN-Primer.

7. Ausgleichsschicht grundieren
Auf den offenporigen Untergrund die
jeweilige ASODUR-Grundierung im
Kreuzgang porenfillend und gleichma-
Big im Rollverfahren auftragen.

5. Fléche egalisieren

Die selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse
ASOCRET-HFF mit der vorgegebenen
Wassermenge anmischen und in einem
Arbeitsgang auf den vorgrundierten Untergrund
bis max. 35 mm auftragen. Bei der Wahl der
Grundierung bitte das akiuell giltige Technische
Merkblatt beachten!

8a. Beschichtung auftragen

Bei starker Beanspruchung wird ASODUR-B351
in einem Arbeitsgang mit einem Rakel
gleichmaPig aufgetragen und mit einer
Stachelwalze im Kreuzgang entlifftet. Optional
eine rutschhemmende Versiegelung auftragen,
dafiir wird die erhértete Beschichtung in einem
Arbeitsgang mit einer Mischung aus
ASODURYV2260 und 10-Gew.%
ASO-Antislide im Rollverfahren versiegelt.

3. Grundierung auftragen

Auf den offenporigen Untergrund die

geeignete Grundierung applizieren.

e geringe Belastung ohne Feuchtigkeitseintrift
AQUAFIN-Primer

* mitilere bis hohe Belastung mit Feuchtigkeits-

eintritt ASODUR-SG Serie.

6. Hohlkehle herstellen

Die erstellte Hohlkehle frisch in frisch mit
ASOCRET-M30 in einer Schenkelléinge von
mind. 4 - 6 cm in die frische ausgewdhlie
ASODUR-Grundierung gegen den Rand-
dammstreifen applizieren (abgestellle Hohlkehle).
Nach Erhartung der Hohlkehle den Rand-
dammstreifen entfernen und die Fugenflanken mit
INDU-Primer-S grundieren. Der Fugenverschluss
erfolgt mit INDUFLEX-PU.

8b. Versiegelung auftragen

Bei leichter bis m&Riger Beanspruchung wird
ASODURV360W in einem Arbeitsgang im
Rollverfahren im Kreuzgang aufgetragen.
Optional eine rutschhemmende Versiegelung
aufiragen, dafir wird die erhértete Versiegelung
in einem Arbeitsgang mit einer Mischung aus
ASODURV360W und 10-Gew.%
ASO-Antislide im Rollverfahren versiegelt.
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Fassadenimprégnierung
Farbvertiefung und Vorbeugung von Verschmutzungen

Die Fassadenimpragnierung ist eine der am héaufigsten
vorkommenden MafBnahmen, wenn es um den Bereich
der Bauwerksanierung und -instandhaltung geht. Der
dubere Bereich eines Gebdudes ist Witterungseinflissen,
wie z.B. Regen, Sonne, Wind, Frost efc. schutzlos
ausgesetzt. Eine sauber und professionell ausgefihrte

Fassadenimprégnierung schitzt durch hydrophobierende,

also stark wasserabweisende Mittel den Untergrund vor
eindringender Feuchﬁgkeit. G|eichzeiﬁg muss einge-
schlossener Wasserdampf entweichen kénnen, um
Feuchtigkeitssch&den dauerhaft zu vermeiden. Mit
ASOLIN-SFC45 kénnen Fassaden aus Ziegel, Klinker,
Naturstein, KS-Stein sowie mineralischen Putzen
nachhaltig vor schadigenden Wettereinflissen geschiitzt
und damit im Rahmen von Bestondspﬂege und —erhohung
erfolgreich bearbeitet werden.
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KOMPONENTEN

ASOLIN-SFC45



Verarbeitung

1. Reinigung

Die zu hydrophobierenden Fléchen grind-
lich mittels Hochdruckreiniger mit rotieren-
der Dise reinigen. Verschmutzungen
sowie Moose oder Algenbelége restlos
entfernen.

2. Imprégnierung auftragen
Nach Durchtrocknung der Fassade mittels
Lammfell-Rolle die l8sungsmittelfreie
Fassadencreme ASOLIN-SFC45

satt deckend auftragen. Durch die
pastése Konsistenz ist eine sehr wirtschaft-
liche, saubere und anwendungssichere
Verarbeitung méglich. Es verbleibt beim
Auftragen ein Materialpuffer auf dem
Untergrund, was eine sehr tiefe Penetrati-
on des Wirkstoffes in den Unfergrund
erméglicht.

schomburg.de
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Abdichten und Instandsetzen von Klédranlagen
Mineralisches Sanierkonzept

Die Abdichtung und Instandsetzung von kommunalen
K|‘dron\0gen stellt sehr spezifische Anforderungen an die
eingesetzten Materialien und Beschichtungen innerhalb
des Obijekts. Das aus der Kanalisation in die Anlage
eintretende Schmutz- und Regenwasser durchlauft
verschiedene Reinigungsstufen. Aufgrund der unterschied-
lichen Wasserqualitaten sind die Betonfléichen verschie-
denen chemischen Belastungen ausgesetzt. Rickwértige
Durchfeuchtung und Blasenbildung durch osmotischen
Druck sind dabei nur ein Teil der auftretenden Schadens-
falle. Aus diesem Grund missen bei den Instandhaltungs-
maBnahmen die wasserberihrten Befonelemente mit
gezielten Spezialgrundierungen und wasserabweisenden
Flachenabdichtungen dauverhaft geschitzt werden.
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KOMPONENTEN

ASOCRET-HS-Flex
ASOCRET-BIS-5/40
ASOCRET-BIS-1/6
AQUAFIN-2K/M-PLUS
ASO-Dichtband-2000-S
ASODUR-SG3-thix
Quarzsand



Verarbeitung

1. Ausbriiche ausgleichen
Ausbessern von kleineren Rissschaden
und Fehlstellen mit Kelle oder Glatter.
Applikation von ASOCRET-BIS-5/40
Jrisch in frisch” auf die Haftschlamme
ASOCRET-HS-Flex.

2. Fléche egalisieren
ASOCRET-BIS-1/6 auf den vorbereiteten
Untergrund in der gewiinschten Schicht-
dicke bis zu & mm in einem Arbeitsgang
auftragen. Die Oberflache darf nicht mit
einem nassen Quast oder nasser
Clattkelle nachgearbeitet werden.

Fur ansatzlose Ubergdnge der Repara-
turflache ist das Nachreiben mit einem
Schwamm méglich.

3. Wand-Bodenanschluss
abdichten

Im Ubergang zwischen Wand und
Bodensowie ber Anschlussfugen
AQUAFIN-2K /M-PLUS im Streich- oder
Spachtelverfahren auftragen und das
Dichtband ASO-Dichtband-2000-S
hohlraum- und faltenfrei verkleben.

Eine vollflachige Uberarbeitung erfolgt
wahrend der Fléchenabdichtung.

4. Ubergang zur
Flanschkonstruktion

Im Bereich der Flanschkonstruktion die
Spezialgrundierung ASODUR-SG3-thix im
Birsten- und Rollverfahren tber die
ongeschhffene Flanschkonstruktion
auftragen. Nach Erhértung die 2. lage
von ASODUR-SG3-thix im Rollverfahren
auftragen und die noch frische Grundie-
rung mit Quarzsand 0,5 - 1,0 mm
abstreuen.

5. Quarzsand

Nach Erhartung die 2. Lage von ASO-
DUR-SG3-thix im Rollverfahren auftragen
und die noch frische Grundierung mit
Quarzsand 0,5 - 1,0 mm abstreuen.

6. Flachen abdichten
AQUAFIN-2K/M-PLUS in mindestens
zwei Arbeitsgéingen im Spritz-, Streich-
oder Spachtelverfahren auftragen.
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Abdichten und Instandsetzen von
Brauchwasserbehadalter Mineralisches Sanierkonzept

Sei es zu gewerblichen, industriellen oder landwirtschaft-
lichen Zwecken - Brauchwasser muss je nach geforder-

tem Einsatz bestimmte Giteeigenschaften haben. KOMPONENTEN

So muss Bewdsserungswasser frei von boden- und

pflanzenschadigenden Stoffen sein, Kihlwasser darf die ASOCRET-HS-Flex
Kihlaggregate nicht mit Kalk und Algen besch&digen. ASOCRET-BIS-5/40
Trotz der unterschiedlichen Inhaltsstoffe und Guteklassen ASOCRET-RIS-1/6
haben alle Nutzwdésser eines gemeinsam - sie haben AQUAFIN-RB400
zwar keine Trinkwasserqualitét, stellen aber dennoch ASO-Dichtband-2000-S

hohe Anforderungen an den Unfergrund des jeweiligen
Behalters. Optimale objektspezifische Instandhaltungs-
maBnahmen kénnen den Brauchwasserbehdlter
nachhaltig und sicher vor den potenziellen Belastungen
schitzen.
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Verarbeitung m

1. Risssanierung 2. Ausbriiche ausgleichen 3. Flache egalisieren

Risse fachgerecht beurteilen und schlieBen  Ausbriiche und Fehlstellen mit ASOCRET-BIS-1/6 auf den vorbereiteten

[siehe dazu die Kapitel zur Risssanierung).  ASOCRET-BIS-5/40 im Spachtelverfahren  Untergrund in der gewiinschten Schichtdi-
schlieBen. Die Verarbeitung erfolgt cke (bis zu mm in einem Arbeitsgang)
Jfrisch in frisch” auf die Haftschlamme auftragen und mittels Filz- oder Schwamm-
ASOCRET-HS-Flex. brett nacharbeiten.

4.+5. Wand-Bodenanschluss 6. Flachen abdichten
abdichten AQUAFIN-RB400 in mindesfens zwei
Im Ubergang zwischen Wand und Arbeitsgangen im Spritz-, Streich- oder
Boden sowie iber Anschlussfugen Spachtelverfahren auftragen.

AQUAFIN-RB400 im Streich- oder Spach-
telverfahren auftragen und das Dichtband
ASO-Dichtband-2000-S hohlraum- und
faltenfrei verkleben.

Eine vollflachige Uberarbeitung erfolgt
wdhrend der Flschenabdichtung.
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Dampfsperre fir feuchte Untergriinde
Im Epoxidharz-System

Ruckseitig einwirkende Feuchtigkeit und hohe Rest-
feuchtigkeit bei jungen Befonuntergriinden sind héufig
hochgradig schadenstréchtig oder verléngern die
Bauzeit. Die Spezial-Grundierungen ASODUR-SG2 und
ASODUR-SG3 werden seit vielen Jahren vorbeugend
gegen schadliche Einflisse aufsteigender Feuchtigkeit
erfolgreich eingesetzt und sind zuséitzlich auch hochgra-
dig chemisch bestéindig und sehr vielseitig einsetzbar.

Neben der Applikation auf Industrie- und Gewerbe-
bodenflachen und in landwirtschaftlichen Geb&uden

ist auch der Einsatz im privaten Haus- und Wohnungsbau
immer dann zweckmé&Big, wenn ein Risiko auf-
steigender Feuchtigkeit vorhanden ist und kostbare
Bodenbeltéige wie Naturstein oder Parkett langfristig
geschitzt werden sollen.
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KOMPONENTEN

ASODUR-5G2
ASODUR-SG3



Verarbeitung [[]]

1. Untergrundvorbehandlung 2. Reinigungsvorarbeiten 3. Materialauftrag

Untergrinde missen tragféhig, ausrei- Die durch die untergrundvorbereitende Das ordnungsgemdf angemischte 2-kom-
chend fest (Beton/Gite: mind. C 20/25 MaBnahme entstandenen Staubpartikel ponenfige Material wird portionsweise
und Zementestrich/Gute mind. CT-C35-  sind grindlich mit einem Industriestaub- mit einem Gummilippenschieber auf den
F5), sowie frei sein von trennenden und sauger zu entfernen. vorgendssten Untergrund (mattfeuchte
haftungsmindernden Substanzen, wie z.B. Optik) aufgebracht und mittels Schrubber-
Anstrichreste. Je nach Beschaffenheit des besen infensiv eingebirstet.

zu bearbeitenden Untergrundes sind
geeignete Verfahren, wie z.B. Schleifen
einzusetzen.

4. Abrollen 5. Absandung

Um einen gleichmaBigen Materialfilm auf  Unmittelbar nach dem Materialauftrag ist
der Untergundoberflache zu garantieren,  die frisch applizierte Grundierungsschicht,
sollte mit einer geeigneten Lammfellrolle ausschlieBlich nur bei ASODUR-SG2, mit
das frisch applizierte Material nochmals einem geeignetem Quarzsand gleich-
gleichmaBig nachgerollt werden. maBig abzusanden. ASODUR-SG3

braucht nicht abgesandet werden, da
eine chemische Bindung entsteht. Nach
Erhartung losen Quarzsand durch
absaugen entfernen.
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Folienabdichtung im WU-Beton Neubau

AuBenabdichtung mit Frischbetonverbundsystem

Auch im klassischen wasserundurchléssigen (WU) Beton

lassen sich Risse z.B. durch Schwund und Zwang nicht KOMPONENTEN
ausschliePen. Wasser dringt tiefer als geplant in das

Beftonbauteil oder im Falle des Trennrisses sogar in das AQUAFIN-WMI12
Gebaude ein. Klassisches Gegenmittel wére die Injektion AQUAFIN-WM12-Ecken
von Harzen bis zum Rissverschluss. Problematisch wird es, AQUAFIN-CA

wenn kein Wasser, sondern z.B. das Gas Radon ansteht PVC-Band

oder Wasser nicht immer ansteht und wir unzugéngliche,
dann schon ausgebaute Bereiche befrachten. In diesen
Fallen bietet es sich an, das Frischbetonverbundsystem
AQUAFIN-WM12 als Bahnenabdichtung einzuplanen.
In die Schalung eingelegt, geht es einen festen hinterlauf-
sicheren Verbund mit dem Beton ein und bildet eine
zusditzliche Abdichtungsebene aus.
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Verarbeitung / Wirkweise

1. Figen mit Montageklebstoff
AQUAFIN-CA

Bahnen des Frischbetonverbundsystems
AQUAFIN-WM12 kénnen mit dem
Montageklebstoff AQUAFIN-CA
gefigt werden. Der Auftrag erfolgt
mindestens 4 cm fléchendeckend auf
den PVC Uberlappungsstreifen.

4. Verarbeitungsreihenfolge
Boden

Als erster Arbeitsschritt empfiehlt

sich die Herstellung der umlaufenden
Randaufkantung. Nach dem Ausarbeiten
der Details wie Durchdringungen erfolgt
der Flachenschluss.

2. Thermisches Fiigen

Mit HeiBluftschweifgeraten ksnnen die
Bahnen der AQUAFIN-WM12 gefiigt
werden. Hier wird eine Figebreite von
4 cm benstigt.

5. Wandmontage / Ausschalen
An der Wandschalung erfolgt die
Montage der AQUAFIN-WM12 durch
Schlagtacker oder Klemmen. Nach dem
Ausschanen werden Wand- und Boden-
abdichtung mittels PVC-Band miteinander
verbunden. Anschliebend Spann-/ und
Montagestellen mit PVC Band schlieBen.

3. Flachenabdichtung

Die Abdichtung in der Flgche erfolgt ber
T-StsBe. Die Systemkompomenente
PVC-Bahn wird mindestens 5 cm
iberlappt und thermisch gefigt oder
geklebt.

7 Untergrund

6. Betonschutz / Abdichtung

Gas /Wasser

Das Frischbetonverbundsystem hat eine
hohe Risstberbrickungsfahigkeit, so dass
auch nachtréglich entstehende Risse im
Befonbauteil nicht zu Abdichtungsproble-
men fohren. Durch das auf die PVC
Abdichtungsschicht aufkaschierte PP Vies
entsteht ein fester hinterlaufsicherer
Verbund zwischen Bahnenabdichtung
und WU-Befon.
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Risssanierung von Bodenflachen
Im Epoxidharz-System

Fir ein kraftschlissiges VerschliePen von Rissen und
Fugen in unbeheizten und beheizten mineralischen

Esfrichen, fur Riss- und Fugenbreiten bis zu ca. 5 mm, KOMPONENTEN
eignet sich das schnell erhartende Silikat-Giefharz

ASODUR-GH-S. Das 2-komponentige GieBharz hat ein ASODUR-GH-S
sehr gutes Eindringvermégen, ist geprift emissionsarm ASODUR-K?Q00
und ohne Werkzeug anzumischen. Im prakfischen Quarzsand

Komplett-Set mit genau aufeinander abgestimmter
Menge von A- und B-Komponente des GieBharzes, den
passenden Arbeitsschutzhandschuhen zur Verarbeitung
und 20 Estrichklammern, hat man alles Notwendige
schnell und sicher zur Hand.
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Verarbeitung [[]]

1. Offnen der Risse 2. Séubern 3. Anmischen

Den Riss oder die Fuge mit einer Trenn- Staub und Schmutz entfernen und den Die A und B Komponente miteinander
scheibe der Lange nach sffnen (ca. zur eingeschnittenen Bereich sorgfaltig vermischen und mindestens 15 Sek. lang
Halfte bis zu zwei Dritteln der Estrichtiefe].  mit einem Industriestaubsauger oder schitteln.

Rechtwinklig zum Riss im Abstand von &ghnlichem Gerét séubern.

30cm Querschlitze mit 10 cm Lénge
einschneiden.

4, Estrichklammern einlegen 5. Risse vergieBen 6. Quarzsand
Die beigefugten Estrichklammern in die Das angemischte Material ASODUR-GH-S  Nach erreichen der Gelphase gleichma-
Schlitze einlegen. in die vorbereiteten Schlitze hohlraumfrei Big Quarzsand (Kérnung 0,1 bis 0,6 mm)
eingieBen. Das iberschissige Material einstreuen.
abziehen.

7. Absaugen Alternativ
Nach dem Erhérten losen Sand durch Bei feinen Rissen bis einer Rissweite von
Absaugen entfernen. 0,4 mm den Epxidharzverguss

ASODUR-KQ0O0 verwenden.
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Abdichtung von Wandfléchen
Mit Rissinjektion

Bei der Gebaudesanierung und -instandsetzung sind
professionelle Risssanierungen unverzichtbar. Risse

entstehen, wenn die im Untergrund wirkenden Spannun- KOMPONENTEN
gen groBer sind als die Widerstandsfahigkeit der einzel-

nen Bauteile. Wenn Wasser durch die Risse eindringt, AQUAFIN-P1
kénnen diese die Nutzbarkeit des Geb&udes enorm AQUAFIN-P4
gefahrden. Aus diesem Grund ist die Rissverpressung ASODUR-EKF
unabdingbar, um die Widerstandsfchigkeit des ASOCRET-BIS-1/6

Untergrundes wieder herzustellen. Dies geschieht nicht
nur durch die Verfillung des einzelnen Risses, sondem
auch durch Injektion von speziellen Injektionsharzen, die
sich im Untergrund verteilen und z.B. unter Wassereinwir-
kung einen zahelastischen Schaum ausbilden. Durch
dieses System werden Risse nicht nur temporér, sondern
nachhaltig abgedichtet.
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Verarbeitung

1. Bohrung

Vorhandene Risse werden im Abstand von
20cm jeweils versetzt im Winkel von 45°
zum Riss angebohrt.

2. Séuberung
Die Bohrlécher mit slfreier Druckluft mittels
Kompressor vom entstandenen Bohrmehl

3. Wasserfilhrende Risse
abdichten

In die Bohrlécher entsprechende Injektions-
packer einsetzen. Bei wasserfihrenden
Rissen vorab mit AQUAFIN-P1 verpressen.
Das Material reagiert mit dem Wasser zu
einem wasserdichten, z&helastischen
Schaum und stoppt den Wassereintritt.
Der herausgetretene Schaum wird nach
Erhartung oberflachenbindig entfernt.

4. Risse verddmmen

Bei nicht wasserfihrenden Rissen wird der
Rissbereich mit ASODUR-EKF verdammt.
Die Injekfion von AQUAFIN-P4 erfolgt
nach vollsténdiger Erhartung der
Verdédmmung.

5. Risse dauverhaft abdichten

Bei der Anwendung von AQUAFIN-PT ist
ein zusatzliches Injizieren mit der
elastischen Rissabdichtung AQUAFIN-P4

6. Bohrlécher verschlieBen

Nach Erhartung des Injektionsharzes kann
die Verdammung ggf. aus optischen
Grinden entfernt werden. Die Bohrlécher

mit ASOCRET-BIS-1/6 verschlieBen.
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Nachtrdgliche Ausfiihrung von Arbeits-/Bewegungsfu-
gen im Betonbau Mit thermoplastischen Fugenband

Das hochflexibles Abdichtungsband ASO-Tape eignet
sich besonders fir wasserdichte Bauwerke. Es wird in

Kombination mit dem Epoxidharz-Universalkleber KOMPONENTEN
ASODUR-K4031 zur Abdichtung von Arbeits- und

Bewegungsfugen sowie zur Abdichtung von Rissen und ASO-Tape
Fehlstellen in Betonkonstruktionen verwendet. Aufderdem ASODUR-K4031

eignet es sich fur zusatzliche AbdichtungsmaBnahmen
bei Ubergéngen, Durchdringungen oder unterschiedli-
chen Baumaterialien.
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Verarbeitung [[]]

1. Untergrundvorbehandlung 2. Reinigungsvorarbeiten 3. Abkleben der Flache

Den gereinigten, tragféthigen Untergrund Die durch die untergrundvorbereitende Dehnbereich im Untergrund und auf
mechanisch vorbereiten. Untergrinde MaBnahme entstandenen Staubpartikel dem Band abkleben. Randbegrenzung
mussen tragféhig, ausreichend fest (Beton/  sind grindlich mit einem Industriestaub- abkleben, Mértel mind. 1 cm auf das
Gitte: mind. C 20/25 und Zementestrich/  sauger zu entfernen. Bauteil tberlappen.

Gite mind. CT-C35-F5), sowie frei sein
von trennenden und haftungsmindernden
Substanzen, wie z.B. Anstrichreste.

4. Kleber auftragen 5. Abziehen des Klebebandes 6. Einlegen und Andricken
Komp. A mit Komp. B verrihren und in ein Abziehen des Klebebandes Das ASO-Tape einlegen und mit geeigne-
sauberes Gebinde umtopfen. Anschliefend in der Fugenzone. tem Werkzeug andricken.

nochmal aufrihren. ASODUR-K4031 zur
vollflachigen Bettung mind. 1 cm breiter als
das zu verwendende ASO-Tape auftragen.

7. Vermérteln und Abziehen 8. Verkleben 9. HeiBluftverschweiBen
ASO-Tape mit ASODUR-K4031 deckend  Das ASO-Tape wird 5-10 cm iberlap- Bandverbindungen mittels HeiBluft und
iberarbeiten. Semiliche Klebestreifen pend mit einer Mindestschichtdicke von Druck mit mind. 5 cm Uberlappung
entfernen. 1 mm mit dem Mértel verklebt. verschweifen.
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Ausfihrung Arbeitsfuge im Betonbau
Mit kristallinem Fugenblech

In der Arbeitsfuge ist das Potential fur einen Wasserein-
trag durch eine unsachgemaB ausgefihrte Abdichtung
verhalinismaBig hoch. Die Abdichtung mit AQUAFIN-CJ5
bietet eine dreifache Sicherheit. Neben der Umlaufver-
léngerung des eindringenden Wassers biefet das
Fugenblech AQUAFIN-CJ5 weitere Sicherheitsfaktoren.
Die mineralische Beschichtung geht einen starken
Haftverbund mit dem WU-Beton ein, so dass ,Abrisse”
und damit entstehende Risse tendenziell nicht stattfinden.
Fuhrt die Bewegung des Bauteils dennoch zu einem Riss,
unterstitzt die kristalline Beschichtung des Fugenblechs.
Bei Wasserkontakt bilden sich Kristalle und Risse bis

0,4 mm kénnen sich verschlieBen.
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Halteklammern
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Verarbeitung / Wirkweise m

Befestigung mit Omega Bigel Figung Fugenbleche Eckldsungen

Das kristalline Fugenblech AQUAFIN-CJ5  UberlappungsstéBe beim AQUAFIN-CJ5  In Ecken wird das Fugenblech

wird mit dem Omegabigel mittig der mit Halteklammern sichern. Bei Eintauch- AQUAFIN-CJ5 einfach in die notwendige
Fuge auf die Bewehrung gesetzt. Der tiefen bis 8 m bei einer Uberlappung von  Form gebogen.

Omegabigel wird mit Rédeldraht an der 5 cm mit einer Halteklammer fixieren. Bei

Bewehrung befestigt. Eine Betoneinbin- Eintauchtiefen von 8 bis 20 m die

dung von > 3 cm ist sicherzustellen. Uberlappung von 20 cm mit zwei

Halteklammern fixieren.

Anbindung Arbeitsfuge Sicherheit durch AQUAFIN-CJ5
Wand /Boden Die mineralische Beschichtung geht einen
Einen Ubergang von der Arbeitsfuge starken Haftverbund mit dem WU-Beton
im Wand- /Bodenanschluss auf eine ein, so dass ,Abrisse” /Risse tendenziell
vertikale Arbeitsfuge erfolgt durch nicht staftfinden. Fuhrt die Bewegung des
zwei Halteklammern, die beidseitig Bauteils dennoch zu einem Riss, bilden
angebracht werden. Die Uberlappung sich bei Wasserkontakt Kristalle und Risse
des Fugenblechs befrégt mindestens bis 0,4 mm k&énnen sich verschlieBen
5cm.
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Ausfihrung Arbeitsfuge im Betonbau
Mit Injekfionsschlauchsystem

Bei einer ,WeiBen Wanne" handelt es sich um ein
Bauwerk aus Befon mit erhshtem Wassereindringwider-
stand. Diese Bauteile sind in der Regel teilweise oder
vollstéindig erdberihrt. Der Befon tbernimmt ohne
zuséizliche Abdichtungsmafnahme eine sowohl
lastabtragende, als auch abdichtende Funkfion. Bei der
Obijekterstellung entstehen durch Betonierabschnitte
Arbeitsfugen, welche durch besondere Mafinahmen
gegen Grundwasser und Feuchtigkeit abgedichtet
werden missen.

Der vorausgehende Einbau eines aus PVC gefertigten
Injektionsschlauches hat sich dabei als effizientes System
erwiesen. So ist es maglich, durch die Injektion eines
Injekfionsharzes, welches sich im gesamten Bereich der
Fuge und eventueller Fehlstellen durch die Betonksrper
verteilt, den Beton schnell und einfach nachtréaglich ohne
aufwendige Arbeitsschritte abzudichten.
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Verarbeitung

1. Standardpacker

An Start-und Endpunkt (max. 10 m) an der
Innenseite der Schalung einen Standard-
packer aufnageln.

2. Injektionsschlauch befestigen
Den Injektionsschlauch AQUAFIN-CJ1
sorgfdltig mit Hilfe der Schlauchklemme
am Packer befestigen.

5. Injektionsschlauch verbinden
Den Injektionsschlauch AQUAFIN-CJ1
unmittelbar auf die so vorbereitete

Verbindungstille aufstecken - anschlie-
Bend die Trocknungszeit abwarten.

4. Entliftungsschlauch verkleben
Auf die herausstehende Verbindungstiille
des Entluftungsschlauches wird der

beiliegende PYC-Kleber saft aufgetragen.

7. Anschluss verschiedener

Schlauchabschnitte

Die Schlauchenden der Liftungsschlauche
in eine Verwahrdose einfihren und vor
der Injektion (z. B. mit AQUAFIN-PTund
AQUAFIN-P4) mit Injektionsnippel
versehen.

3. Injektionsschlauch verlegen
Den Injektionsschlauch mit einer Befon-
iberdeckung von mind. 8 cm zur wasser-
fihrenden Seite hin Ver|egen und mittels
Kunststoffclips {6 St./m] auf dem Beton
befestigen, um ein Verrutschen oder Auf-
schwimmen zu verhindern.

6. Entliftungsschlauch
vollsténdig verbinden

Uber die Verbindung des Entliftungs-
schlauches und des Injektionsschlauches
ca. 6-8cm Heibschrumpfschlauch ziehen
und mittels HeiBluft die Verbindung
erhitzen, bis sich der HeiBschrumpf-
schlauch eng anliegend um die Verbin-
dung gezogen hat.
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Ausfihrung Arbeitsfuge im Betonbau
Mit Quellfugenband

Eine weitere erfolgreiche Variante zur Abdichtung von
Befonarbeitsfugen ist der Einsatz von sogenannten
Quellgummis. Elastomerquellfugenbander bestehen aus
speziellen Kunststoffen sowie speziellen Fillstoffen und
reagieren bei Wasserkontakt ebenfalls mit einem starken
und zuverlassigen Quellverhalten. Im Vergleich zu
Quellfugenbéndern aus Bentonit haben Elastomerfugen-
bander den Vorteil, dass sie bei Wasserzutritt ,formsta-
bil" quellen (> 700 %) und daher nicht ausgespilt werden
kénnen. Der Einsatzbereich erstreckt sich auf Abdichtun-
gen von Arbeitsfugen in Ortbetonwéanden und Element-
wanden, die sténdig oder zeitweise eine Belastung durch
Grund-, Hang- und/oder Oberfléchenwasser erfahren.
Der Einsatz ist auch in Wasserwechselzonen méglich.

44 schomburg.de

KOMPONENTEN

AQUAFIN-CA

AQUAFIN-CJ6*
Befestigungsgitter

* Alternativ zum
AQUAFIN-CJ6 kénnen auch
AQUAFIN-CJ3 oder
AQUAFIN-CJ4 eingesetzt
werden.



Verarbeitung m

la. Verklebung mittels 1b. Mechanische Fixierungen 2. StoBverbindungen stumpf
Montagekleber Alternativ kann AQUAFIN-CJ6 mit einer Quellbandverbindungen kénnen stumpf
Auf den gereinigten Untergrund den Befoniberdeckung von mind. 8 cm zur gestoen ausgefihrt werden. Bei
Montagkleber AQUAFIN-CA mittels wasserfihrenden Seite mit 4-6 Befesti- gréBeren Wandquerschnitten sind die
Handkartusche aufspritzen und das gungspunkten oder dem Befesfigungsgit-  Stofverbindungen mit einem separaten
Quellfugenband AQUAFIN-CJ6 ter fixiert werden. Das Quellfugenband Quellband mit einer Uberlappung von
vollfléchig eindriicken, bis der Montage- muss vollfléchig auf dem Betonuntergrund  je mind. 50 mm abzusichem.

kleber seitlich herausquillt. anliegen.

3. StoBverbindungen 4. Eckverbindungen
iGberlappend Eckverbindungen sollten grundsaizlich
Alternativ kénnen Quellbandverbindun- mit einer zusatzlichen Absicherung aus-
gen mit einer Uber|oppung von mind. gefihrt werden.

50 mm ausgefihrt werden. Dabei sollten
beide Quellb&nder dicht aneinander

liegen um Fehlstellen zu vermeiden.
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IIth{eine Informationen
zur Planung und Austihrung

Fir jede Beanspruchung die richtige Abdichtung

Bitumindse Abdichtung
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Bauwerksabdichtungen
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533, Teil 3, W1.1-E, W1.2-E + + +
Bauwerksabdichtung gemaf DIN 18533 Teil 3, W2.1-E - + +
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533 Teil 3, W3-E - + +
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533 Teil 3, W4-E + + +
Nachtragliche Bauwerksabdichtung geméP WTA-Merkblatt 4-6-05D  + + +
Streifenformige Bauwerksabdichtung bis 0,25 mm Offnungsbreite - + +
Fixierung von Schutz- und Drainageplatten + + -
Vollflachige Verklebung von Perimeterdémmstoffen - + -
++ geeignet fur nachtraglich nicht rissgeféhrdete Untergrinde o geeignet nur als Schutz gegen Hinterléufigkeit in Kombination — ungeeignet
+ geeignet mit flexibler mineralischer Dichtungsschlamme
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Mineralische Abdichtung

2

£ z3 £

i o i

< < < o

: 5 i

< < <2
Bauwerksabdichtungen
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533, Teil 3, W1.1-E, W1.2-E o + +
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533 Teil 3, W2-E drisckendes Wasser - - -
Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18533 Teil 3, W3-E + + +
Bauwerksabdichtung geméaf DIN 18533 Teil 3, W4-E o + +
Nachtragliche Bauwerksabdichtung gemaB WTA-Merkblatt 4-6-14/D + + +
Kellerinnenabdichtung gemaB WTA-Merkblatt 4-6-14,/D ++ + +
Streifenformige Bauwerksabdichtung bis 0,25 mm Offnungsbreite* - + +
Abdichtung in und unter Wandaufstandsflachen - + +
Ubergang Wand-Bodenanschluss o + +
Ubergang Sockelabdichtung ++ + +
Behdlterabdichtungen geméB DIN 18535 - von innen driickendes Wasser
Trinkwasserbehalter - + -
Brauchwasserbehalter ++ + +
Klaranlagen ++ + +
Uberlaufbecken ++ + +
Springbrunnen, Fontainen ++ + +
Fliesenverbundabdichtungen
Balkone/Terrassen - + -
Duschbereiche in privaten Geb&uden - + -
Duschbereiche in sffentlichen Gebauden - + -
Schwimmbecken - + -
Schwimmbadumgénge - + -

*In Anlehnung an Bauregelliste A, Teil 2 If{d Nr. 1.4, besondere Vereinbarung
zwischen Auftraggeber/Auftragnehmer nétig

Hinweis: Die Technischen Merkblatter der aufgefihrten
Produkte sind zu beachten.
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Fugen- und Detailabdichtung mit
Dichtbédndern

Jedes Bauteil besitzt Ecken, Kanten und Durchdringungen
in Form von Rohren, Kandlen, Schrauben und Dibeln,

die abgedichtet werden missen. Wesentlich beim Schutz
von Bauwerken gegen Feuchtigkeit ist auch die Einbin-
dung von Detailpunkten wie Bodenabléufe, Wand-

W=
Bodenanschlussfugen oder Bauteilfugen mit Hilfe von
Dichtbandern. o
Zusaizlich missen Dichtbander magliche auftretende

s

Bewegungen und Spannungen aus dem Untergrund
sicher aufnehmen bzw. ableiten, damit es nicht zu - ——— /

Schaden kommt.
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Besondere Detailabdichtungslésungen mit Dicht-
bandern missen Bauteile und Konstruktionen in
Kombination mit der Abdichtungsschicht auch vor
dem Einfluss von Chemikalien oder hygienisch
bedenklichen Stoffen schitzen.

Oft sind die Griinde fur Schaden im Einsatz unge-
eigneter Dichtb&nder oder Formteile zu finden.

SCHOMBURG bietet fir dieses Problemfeld ein
breites Sortiment unterschiedlicher Dichtbander und
Formteile an.

J'\,mf']sﬁ,ﬂ o j‘}m’l‘““lew :

Vorteile von Dichtbandkonstruktionen im SCHOMBURG Sortiment

Wasserundurchlassigkeit

Die wichtigste Anforderung an Abdichtungsstoffe,

die Wasserundurchléssigkeit in Verbindung mit einer
hohen Elastizitét und Rissiberbrickung, wird von
allen SCHOMBURG Dichtbandtypen und -formteilen
nachweislich voll erfullr.

Dampfdiffusionsf&ahigkeit

SCHOMBURG Dichtbandmaterialien sind wasserdampf-
diffusionsfehig. Wenn das verwendete Abdichtungsmate-

rial auf und unter den Dichtbandern bei der Stofiverkle-
bung iberlappend aufgetragen wird, kann es bei
SCHOMBURG Dichtbandern sicher durchtrocknen.

Hohe Besténdigkeit gegen Alkalitat
Fur den Fall, dass alkalisches Wasser bis zur Abdich-

tungsschicht vordringt, stellen SCHOMBURG Dichtband-

materialien sicher, dass es nicht zum Ab- oder Auflésen
des Dichtbandes kommt.

Bestdndigkeit gegen chemischen Angriff
Besonders bei der Herstellung von Abdichtungslésungen
in Anwendungsbereichen, die einer héheren chemischen
Belastung ausgesetzt sind, missen die eingesetzten

Dichtbénder auch gegen eventuell einwirkende aggressi-

ve anorganische oder organische Substanzen bestandig
sein. Entsprechende Nachweise fir SCHOMBURG
Dichtbander entnehmen Sie bitte unserer Dokumentation.

Verbindung des Abdichtungsstoffes mit dem
Dichtband

Die fur die SCHOMBURG Dichtbénder verwendeten
Verbundwerkstoffe garantieren eine sehr gute Ober-
flachenhaftung des verwendeten Abdichtungsstoffes mit
dem Dichtband. Damit wird auch ein guter Verbund zum
Untergrund sichergestellt.

Sicherheit durch vorgefertigte Formteile
SCHOMBURG bietet ein breites Sortiment an durch-
dachten Formteilen. Dieses erhsht die Sicherheit der
gesamten Leistung und spart Kosten. Das Zuschneiden
und das eventuell daraus entstehende Reklamations-
risiko entfallt.

Objektbezogene Sonderanfertigungen
Lassen sich Anschlisse und Fugenabdichtungen mit
den Standardtypen und -l8sungen nicht mehr sicher
oder wirtschaftlich durchfihren, empfehlen wir die
ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. Mit diesem
Material lassen sich objektbezogene Sonderanfer-
tigungen an der Baustelle leicht herstellen.
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i Kriterien der DIN 18533

Zuordnung der Abdichtungsbauarten

Raumnutzungs- Wassereinwirkungs-

Anwendungsbereich  klasse klassen Rissklasse Abdichtungsbauart
Erdberihrte RN1-E bis RN3-E WI-E, W2.1-E, W4-E R1-E bis R3-E PMBC
Weénde und
Sockel RN1-E bis RN2-E W1-E und W4-E R1-E Rissiberbrickende MDS
Erberihrte RNT-E bis RN2-E WI-E RI-E Rissiiberbriickende MDS
Bodenplatten

RN1-E bis RN3-E WI-E, W2 1-E R1-E bis R3-E PMBC
Erdiberschittete RN1-E bis RN3-E W3-E R1-E bis R3-E PMBC

Deckenplatten

Quelle: DIN 18533-1

Wassereinwirkungsklassen

Klasse Art der Einwirkung

W1-E Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser

W1.1-E Bodenfeuchte und nichtdrickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten Wénden

WI1.2-E Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten Wénden mit Dréinung
W2-E Drickendes Wasser

W2.1-E Mé&Bige Einwirkung von driickendem Wasser <3 m Eintauchtiefe

W2.2-E Hohe Einwirkung von driickendem Wasser >3 m Eintauchtiefe

W3-E Nicht drickendes Wasser auf erdiberschitteten Decken

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wanden

Quelle: DIN 18533-1
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Rissklassen und Risstberbriickungsklassen

Rissbildung/Rissbreiten-

Rissiiberbrickungsklasse

Rissklasse dnderung im Untergrund geméB Abdichtungsbauarten

R1-E <0,2 mm RU1-E, geringe Risstberbrickung < 0,2 mm

R2-E <0,5 mm RU2-E, maRige Rissiberbrickung < 0,5 mm

R3-E < 1,0 mm - Rissversatz < 0,5 mm RU3-E, hohe Rissiiberbriickung < 1,0 mm - Rissversatz < 0,5 mm

Quelle: DIN 18533-1

Entwicklung der DIN Normen

Alte Norm Neue Norm
18195-1 18195 - Abdichtung von Bauwerken - Begriffe
18195-2
18195-3 18531 - Abdichtung von Déchern
18195-4
18195-5 18532 - Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton
18195-6
18195-7 18533 - Abdichtung von erdberihrten Bauteilen
18195-8
181959 18534 - Abdichtung von Innenrgumen
18195-10

18535 - Abdichtung von Behéltern und Becken

Quelle: DIN 18533-1

Raumnutzungsklassen

Raumnutzungs- Anforderung an

klassen Trockenheit und Raumluft Beispiele

RN1-E Geringe Anforderung Offene Werk- und Lagerhallen, Tiefgaragen

RN2-E Ubliche Anforderung Aufenthaltsréume, Keller in tblichen Wohn- und Birogebé&uden
RN3-E Hohe Anforderung

Magazin zur Lagerung unersetzlicher Giter, Raum fur Zentrallager

Quelle: DIN 18533-1
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Auswahl von zu beachtenden Regelwerken

Deutsche und europdische Normierung

Keller-AuBenabdichtung

Keller-Innenabdichtung

Seite 8 Seite 12
DIN 18531 Abdichtung von Déchern DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Ausfihrung
DIN 18532 Abdichtung von befahrenen Verkehrs- DIN EN 998 Festlegung fir Mértel u. Mauerwerksbau
flachen aus Beton
DIN 18560 Estriche im Bauwesen
DIN 18533 Abdichtung von erdberihrten Bauteilen
DIN EN 13813 Estrichmaortel, Estrichmassen und Estriche,

DIN 18533 Teil 1

Anforderungen, Planungs- und
Ausfohrungsgrundsaize

Eigenschaften und Anforderungen

DIN 18533 Teil 2

Abdichtung mit bahnenférmigen Abdich-

tungsstoffen

DIN 18533 Teil 3

Abdichtung mit flissig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffen

Salzbelastete Untergriinde

Seite 18
DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Ausfihrung
DIN EN 998 Festlegung fir Mértel u. Mauerwerksbau

Garageninstandsetzung

Seite 22
DIN EN 1504 Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
werken
DIN 18560 Estriche im Bauwesen
DIN EN 13813 Estrichmaortel, Estrichmassen und Estriche,

Eigenschaften und Anforderungen

DIN 18534 Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535 Abdichtung von Behdaltern und Becken

ATV-DIN 18336 Abdichtungsarbeiten

DIN 1053 Mauerwerk

DIN 18020 Toleranzen im Hochbau

DIN 4095 Baugrund: Drénung zum Schutz
baulicher Anlagen

DIN 4030 Beurteilung betonangreifende Waésser,
Bsden und Gase

DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton

DIN EN 1504 Schutz und Instandsetzung von
Befonbauwerken

DIN 4108 Weérmeschutz im Hochbau

DIN 18550 Putz und Putzsysteme - Ausfuhrung

DIN EN 998 Festlegung fir Mértel und

Mauerwerksbau
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Kléranlage u. Brauchwasserbehdalter

Ausfilhrung Arbeitsfuge im Betonbau

ab Seite 42
DIN 4095 Baugrund: Drénung zum Schutz
baulicher Anlagen
DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton
DIN EN 1504 Schutz und Instandsetzung von Betfon-
bauwerken

ab Seite 26

DIN 18533 Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

DIN 18533 Teil 2 Abdichtung mit bahnenférmigen
Abdichtungsstoffen

DIN 18533 Teil 3 Abdichtung mit flussig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffen

DIN 18534 Abdichtung von Innenréumen

DIN 18535 Abdichtung von Behéltern und Becken

DIN 18020 Toleranzen im Hochbau

DIN 4030 Beurteilung betonangreifende Weésser,
Boden und Gase

DIN 1045 Tragwerke aus Befon, Stahlbeton und
Spannbefon

DIN EN 1504 Schutz und Instandsetzung von Beton-

bauwerken

Risssanierung (Wand- und Bodenflachen)

ab Seite 34
DIN 18534 Abdichtung von Innenréumen
DIN 18535 Abdichtung von Behdltern und Becken
DIN 18020 Toleranzen im Hochbau
DIN EN 206 Beton
DIN 1045 Tragwerke aus Befon, Stahlbeton und
Spannbeton
DIN EN 1504 Schutz und Instandsetzung von Beton-

bauwerken
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Auswahl von zu beachtenden Regelwerken

Merkblatter anerkannter Fachverbéande

Herausgeber

Deutsches Institut fir Bautechnik DIBt, Berlin

Art / Teil

Bauregelliste

Bezeichnung / Anwendung
Teil A-C

Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung

Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss VOB Teil B
for Bauleistungen [DVAJ von Bauleistungen - DIN 1961
VOB Teil C Relevante Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
Deutsche Bauchemic e V. Richilinic ,Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen
erdberihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlémmen”
Richtlinie ,Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen
erdberihrter Bauteile mit mineralischen Dichtungsschlémmen”
Richtlinie ,Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen

mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen”

Wissenschaftlich-Technische Arbeis-
gemeinschaft fir Bauwerkserhaltung
und Denkmalpflege

WTA-Merkblatt 4-6

Nachfrégliches Abdichten erdberihrter Bauteile

WTA-Merkblatt 4-5

Beurfeilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

WTA-Merkblatt 2-9

Sanierputzsysteme

WTA-Merkblatt 4-4

Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

Deutscher Verein des Gas- und DVGW-Arbeitsblatt W270 Vermehrung von Mikroorganismen auf Werksioffen for
Wasserfaches eV, den Trinkwasserbereich - Prifung und Bewertung
DVGW-Arbeitsblatt W347 Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe
im Trinkwasserbereich
Fachverband der Stuckateure . Ausbau Richtlinie Fassaden-Sockelputz/AuBenanlage
und Fassade Baden-Wiirttemberg
Deutscher Ausschuss fir Siahlbeton e.V. Richilinie Wasserundurchlgssige Bauwerke aus Beton [WU-Richtlinie]

[DAfStb)

Erléuterungen zur Richtlinie

Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie]

Deutscher Betonverein e.V.

Zement-Merkblatt Hochbau
- H10

Wasserundurchldssige Betonbauteile

Zement-Merkblatt Betontechnik

-B22

Fugen: Arbeitsfugen

Bundesanstalt fir StraBenwesen

ZTV-Ing

Zusatzliche technische Verfragsbedingungen und Richtlinie
fur Ingenieurbauten

Studiengesellschaft fir unterirdische
Verkehrsanlagen eV. -STUVA-

ABI-Merkblatt

Abdichten von Bauwerken durch Injekfion

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband

Merkblatt 01/10/S

Fachgerechte Schimmelpilzbeseitigung in Innenréumen
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Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG
entwickelt, produziert und verireibt System-
Baustoffe fir die Bereiche:

* Bauwerksabdichtung /“instandsefzung
* Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
* Bodenschutz-/Beschichtungssysteme

National und international zeichnet
SCHOMBURG seit iber 80 Jahren eine im
Markt anerkannte Entwicklungskompetenz
aus. System-Baustoffe aus der eigenen
Produktion genieBen weltweit ein hohes
Ansehen.

Fachleute schatzen die Qualitat und die
Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die
Serviceleistungen und somit die Kernkom-
pefenz der Unfernehmensgruppe

Um den hohen Anforderungen eines sich
sttindig weiter entwickelnden Marktes gerecht
zu werden, investieren wir kontinuierlich in die
Forschung und Entwicklung neuer und bereits
bestehender Produkte. Dies garantiert eine
standig hohe Produkiqualitét zur Zufriedenheit
unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH
Aqudfinstrabe 2-8

D-32760 Detmold (Germany|
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

1S0 9001:2015

lii SCHOMBURG

Anderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gultige Technische Merkblatt.
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