Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG

ASODUR®-$G3-thix

Epoxidharz-Sperrgrundierung fir feuchte Untergriinde, thixotrop
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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
205047002 6 KG Kombigebinde cremeweif
205047003 30 KG Set cremeweif

Produkteigenschaften

® |ssungsmittelfrei

® feuchtigkeitsvertréglich und diffusionssperrend
® erfullt die Anforderungen des AgBB-Schemas
® sehr emissionsarm - EMICODE® EC 1715

® Bestandteil im System DENSARE®-PREMIUM

Vorteile

® haftet sehr gut auf feuchten Untergriinden

® spritzbar mit Airless-Spritzgerat

® wasserdicht gegen negativ driickendes Wasser bis 3 bar
® quch vertikal und Uberkopf anwendbar

Einsatzgebiete / Oberflachenschutz

als Vorgrundierung noch mattfeuchter Beton-/Verbundestrichfléchen mit nachfolgender Belegung
als Schutzgrundierung zur Vermeidung von Osmoseblasen bei rickseitiger Feuchtigkeitseinwirkung
zur Herstellung von kapillarbrechenden Mértel

als kapillarbrechender Fugenverguss in Beckenkspfen

vorhandene Priffzeugnisse

® Emissionsprifungen

® Wasserdampfdurchlassigkeit gemaB DINEN ISO 1931
® Unfersuchungsbericht 20-20
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Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Konsistenz

Dichte, verarbeitungsfertiges Produkt (ISO 1183-1)
Biegezugfestigkeit (DIN EN 196-1)

Druckfestigkeit (DIN EN 196-1)

Haftzugfestigkeit (Beton, trocken bis mattfeucht)
Wasserdampfdurchldssigkeit, SD-Wert

Wasserdichtheit gegen negativ driickendes Wasser
Klassifizierung des Brandverhaltens geméf3 DIN EN 13501-1

Anmischen

Mischungsverhélinis, Komponente A

Mischungsverhélinis, Komponente B

Mischungsverhélinis, Zugabe Ausgleichs-/Kratzspachtelung ASO-FF
Mischungsverhélinis Spachtelmasse Zugabe ASO-FF
Mischungsverhélinis, Zugabe Quarzsand (& 0,1 - 0,6 mm)
Mischzeit

Verarbeitung

Untergrundtemperatur

Max. relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit
Mindest-Reaktionstemperatur
Mischtechnik, Maschinen, Werkzeuge
Verbrauch

Uberarbeitbar (min.)

Verbrauch (kapillarbrechenden Mértel je mm Schichtdicke)
Begehbar nach

Verbrauch (Spachtelmasse mit ASO-FF)
Verarbeitungstemperatur
Uberarbeitbar (max.)

Durchhértungszeit / volle Belastbarkeit

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge
® Rihrwerk (ca. 300 U/min)

Gummilippenschieber

Rondenkorb

Nylon-Fellrolle (6mm) mit texturiertem Polyamid-Uberzug
Grundierbirste

Handverarbeitung

® verteilbar mit Gummilippenschieber
® verteilbar mit Nylon-Fellrolle

2K-System

Epoxidharz

flussig, pastds

ca. 1,5 g/cm?

ca. 50 N/mm?

ca. 80 N/mm?2
>1,5N/mm?2

ca. 105 m, diffusionssperrend
bis 3 bar

Ef

100 Gewichtsanteile
26 Gewichtsanteile
0.06 Gewichts%

0.3 Gewichts-%
4.17 Gewichtsanteile

ca. 3 Minuten

von 10 °C bis 35 °C
80 %

ca. 35 Minuten

min. 10 °C
Bohrmaschine mit Rthrwerk
ca. 0,60- 1,00 kg/m?
nach 12 Stunden

ca. 2 kg/m?

ca. 12 Stunden

ca. 1,6 kg/m2

von 10 °C bis 35 °C
bis 5 Tagen

ca. 7 Tage
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Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

OANWN =

. trocken bis feucht (gemaf DAFSIB "Richtlinie fur Schutz und Instandhaltung von Betonteilen”)

fest

. fragfthig
. griffig

. frei von haftungsmindernden Stoffen

MaBBnahmen zur Untergrundvorbereitung
Untergrundvorbereitungen sind unter Beachtung der DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. auszufohren.

Giite des Untergrundes

Beton Estrich Putz
Gite mind. C20/25 mind. CT-C25-F6 mind. P llla/P Illb
Haftzugfestigkeiten | = 1,5 N /mm?2 21,5 N/mm? ca. 0,8 N/mm?2

Olkontaminierte Fléichen

1.

O N WON

Nach erfolgter Untergrundvorbereitung die betreffenden Fléichen mit dem Reinigungsmitiel ASO®-R008 (Verdinnung gema techn. Merkblatt
von ASO®R008) vorbehandeln.

. Die behandelten Flachen mit warmem Wasser (ca. +50 °C bis +70 °C) séubem.

. Uberschissiges Wasser mit geeignetem Absauggerdt entfernen.

. ASODUR®.SG3Hhix im Birsten- und Rollverfahren applizieren.

. Bitte beachten: Auf der Oberfléche des Betons darf sich kein geschlossener Wasserfilm befinden! Der Untergrund darf noch nicht abgetrocknet

sein - durch das Abtrocknen besteht die Gefahr, dass durch das wieder aufsteigende Ol keine Haftung der Spezialgrundierung zum Untergrund
erreicht wird.

Anwendung

Anmischen

O0V®NOULANWN =

. Beim Mischvorgang sollte die (ideale) Materialtemperatur +15 °C betfragen.
. Das Harz im Originalgebinde homogen aufmischen.

Den Hérter ins Harz geben.
Der Harter muss restlos aus dem Behdlter laufen.

. Mit dem Ruhrgerét grindlich bis zur homogenen Konsistenz vermischen.
. Der Harter muss gleichmaBig verteilt sein.
. Die Mischzeit betragt ca. 3 Minuten.

Die Masse in einen sauberen Eimer umtopfen.

. Nochmals sorgféltig umrihren.
. Bei der Zumischung von Quarzsanden darauf achten, dass diese feuergetrocknet sind und wie sonstige Zuschlége ebenfalls eine Temperatur

von ca. +15 °C haben.

Herstellung und Verarbeitung von kapillarbrechenden Mérteln

1.

2.
3.
4.

Ins angemischte ASODUR-SG3+hix den Quarzsand (g 0,06-1,5 mm) im Mischungsverhéliis 1 : 4,17 (entsprechend 6 kg ASODUR-SG3-hix +
25 kg Quarzsand) homogen zumischen.

Den Untergrund mit ASODUR-SG3+hix grundieren.

Den Mértel ,frisch in frisch” im Spachtelverfahren und gleichmébig verdichtet auftragen.

Verbrauch an Mértel ca. 2 kg/m? je mm Schichdicke

Schutzgrundierung (aufsteigende Feuchtigkeit) unter "frisch in frisch" verlegten Zementestrichen

1.
2.

w

Auf der Bodenflache ASODUR®-SG3-thix mit einem Gummischieber gleichmaRig verteilen.

ASODUR®-5G3-hix mit der Grundierbirste sorgfaliig in die Oberfléchenzone einbiirsten und mit einer kurzflorigen Fellrolle im Kreuzgang
nachbearbeiten.

. Nach einer Wartezeit von = nach 12 Stunden bis 5 Tagen eine zweite Schicht ASODUR®-SG3-hix aufiragen.
. Den Zementestrich "frisch in frisch" und erdfeucht in der vorgesschriebenen Arbeitstechnik aufbringen.
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Schutzgrundierung (aufsteigende Feuchtigkeit) unter nachfolgenden Mérteln

1. Auf der Bodenflsche ASODUR®-SG3-hix mit einem Gummischieber gleichmaig verteilen.

2. ASODUR®.SG3-hix mit der Grundierbirste sorgféltig in die Oberfléichenzone einbirsten und mit einer kurzflorigen Fellrolle im Kreuzgang
nachbearbeiten.

3. Nach einer Wartezeit von = nach 12 Stunden bis 5 Tagen eine zweite Schicht ASODUR®-SG3-thix aufiragen.

. Die zweite Lage der Grundierung mit Quarzsand (& 0,1 - 0,6 mm oder & 0,5 - 1,0 mm) abstreuen.

5. Nach Erhértung der zweiten Schicht kann die Weiterverarbeitung mit Mérteln erfolgen (z. B. Fliesenverlegung mit einem Dinnbettmértel wie

MONOFLEXXL).

N

Verarbeitung
1. Auf horizontalen Fléchen ASODUR®-SG3-thix mit einem Gummischieber gleichmébig verteilen.
2. An geneigten Flachen mit einer kurzflorigen Fellrolle oder einem Flachenstreicher gleichmaBig auftragen.
3. Mit einer Grundierbirste in die Oberfléichenzone sorgféltig einbirsten.
4. Mit einer kurzflorigen Fellrolle gleichmaBig aufrollen.
5. An vertikalen und ,iber Kopf'-Flachen ASODUR®-SG3-hix mit einer Airless-Anlage verarbeiten.
6. Nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden bis max. 5 Tagen kann mit einem ASODUR®-Beschichtungssystem oder dem Bodenbelag-Aufbau

weitergearbeitet werden.
7. Die Flache vor Verschmutzungen schitzen! Die Flachen nur mit sauberen Uberschuhen betreten bis der komplette Systemaufbau des DENSARE-
PREMIUM-Systems oder der ASODUR®-Beschichtung abgeschlossen ist.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeréte sofort nach Gebrauch mit ASO-ROOT reinigen.

Lagerbedingungen

Lagerung

Frostfrei, kishl und trocken. Bei min. 10 - 25 °C fir 18 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.
Entsorgung

Ausgehartete Produkireste kénnen nach Abfallschlissel AVV 15 01 06 entsorgt werden.
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Hinweise

® Angegebene Verbrauchsmengen sind rechnerisch ermittelte Werte ohne Zuschlage fir Oberfléchenrauheit und -saugféhigkeit,

Niveauausgleich und Restmaterial im Gebinde. Wir empfehlen immer einen kalkulatorischen Sicherheitsaufschlag von 10 % auf die
errechnefen Verbrauchsmengen.
Hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verléngern die Verarbeitungs- und Erhértungszeit. Der
Materialverbrauch erhoht sich ebenfalls bei niedrigen Temperaturen.
Die Haftung der einzelnen Schichten aufeinander kann durch Einwirkung von Feuchtigkeit und Verunreinigung zwischen den einzelnen
Arbeitsgéingen stark gestért werden. Beschichtungsarbeiten bedingen eine Untergrundtemperatur von min. 3 °C tber der Taupunkt-
Temperatur.
Tritt zwischen den einzelnen Arbeitsgéingen eine léingere Wartezeit ein oder sollen mit Flissigkunstharzen bereits behandelte Fléchen nach
einem léngeren Zeitraum emeut beschichtet werden, so ist die alte Oberflache gut zu reinigen und grindlich anzuschleifen. Danach ist eine
vollstandige, porenfreie Neubeschichtung vorzunehmen.
Whrend der Trocknungs- und Erhértungsphase fir gute Belisfung sorgen.
Hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft kénnen zur Hautbildung fihren und beeiniréchtigen die notwendige
Korneinbindung sowie das Eindringen in den Unfergrund.
Oberfléchen-Schutzsysteme missen nach ihrer Applikation fur ca. 4-6 Stunden vor Feuchtigkeit (z. B. Regen-, Tauwasser) geschitzt werden.
Feuchtigkeit bewirkt eine WeiBfarbung und/oder eine Klebrigkeit der Oberfléiche und kann zu Stérungen bei der Aushartung fihren.
Verfarbte und/oder klebrige Oberflachen sind, z. B. durch Schleifen oder Strahlen, abzutragen und emeut zu iberarbeiten.
Stark saugende Untergriinde, die zu Poren, Blasen oder ,Pinholes” neigen, sind vorzubehandeln. Dazu wird 6 % ASO®FF (Faserfullstoff) in
das angemischte ASODUR®-SG3-hix eingemischt. Mit der so erstellien Spachtelmasse wird zunéichst eine Kratzspachtelung durchgefihrt.
AnschlieBend wird frisch in frisch mit einer 4-mm-Zahnkelle abgespachtelt und die Schicht anschlieend abgeglattet. Nachdem das Material
erhértet ist, wird wie unter Applikationsverfahren Punkt 1 beschrieben, mit ASODUR®-SG3Hhix grundiert. Materialbedarf: ca. 1,7 kg/m?.
® Bei Verwendung von ASODUR®-SG3Hhix als Dampfsperre unter herkémmlichen Bodenbeltigen, z. B. PVC, Linoleum, Teppich und Parkett,
durfen keine l6sungsmittelhaltigen Kleber verwendet werden. Dieses fuhrt nachhaltig zu Aufwélbungen in dem verlegten Bodenbelag.
Nicht zu behandelnde Fléchen sind abzudecken.
Die technischen Merkblatter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
® Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwéhnt werden, dirfen erst nach Ricksprache und schriftlicher
Bestatigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.
Detaillierte Hinweise zur Verarbeitung sind in der Technischen Zusatzinformation Nr. 19, Verarbeitung von ASODUR®-Produkten” enthalten
und zu beachten.

Einschlagige Regelwerke

Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlédgigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind
zu beachten.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: RE 55

Erlauterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise

q3

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8

D-32760 Detmold
18
205047
EN 1504-2
ASODUR-5G3-thix
Oberfléchensch Aokt - Imoréani
F P 9
Kapillare Wasseraufnahme und
Wasser-Durchlassigkeit w<0,1 kg/m? x hos
Eindringtiefe Klasse | <10 mm

Abreifversuch zur Beurteilung

der Haftfestigkeit 21,5(1,0) N/mm?
Brandverhalten Klasse E
Gefahrliche Stoffe Ubereinstimmung mit 5.3 der EN 1504-2
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Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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