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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold
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EN 12004
LIGHTFLEX

Cementgebonden mortel voor hoge eisen  
bij tegelwerk binnen en buiten

C2

Brandklasse: 	 Klasse A1/A1fl

Cohesie, als:
Hechttreksterkte na droge opslag:	 ≥ 1 N/mm²
Duurzaamheid, als:
Hechttreksterkte na opslag in water:	 ≥ 1 N/mm²
Hechttreksterkte na warme opslag:	 ≥ 1 N/mm²
Hechttreksterkte na vorst/ 
dooi-wisselopslag: 	 ≥ 1 N/mm²

• Zeer economisch in gebruik
• Voor grootformaat zeer geschikt
• 4-in-1 technologie
• Stofarm
• Zeer emissiearm
• Geschikt voor vloerverwarming
• Voor binnen en buiten
• Voor wanden en vloeren
• Normaal uithardend
• Variabel instelbaar, ook als uitvlakmortel
• Voldoet aan de „Flexmörtel“ richtlijn
• Getest conform DIN EN 12004, C2 TE S1

Toepassing:
LIGHTFLEX wordt als dun, middel en vloeibedlijm 
met laag verbruik, toegepast voor het verlijmen van 
aardewerk, grestegels, keramiek met geringe water 

absorptie < 0,5 % (porcellanato), klinkers, mozaiëk en 
niet verkleuringsgevoelig, niet doorschijnend natuursteen. 
LIGHTFLEX is op basis van haar vervormbaarheid geschikt 
voor het verlijmen van grootformaat tegels. LIGHTFLEX 
is geschikt om ingezet te worden op alle ondergronden 
conform DIN 18157, deel 1, zoals beton, cellenbeton,  
pleisterwerk, cementdekvloeren, anhydrietvloeren, 
ondergronden met vloerverwarming, prefabbeton, 
gipskarton alsmede vastzittende oude tegellagen. 
Verder geschikt voor het verlijmen lichtgewichtplaten van 
bijv. geëxtrudeerd polystyreen en voor tegelverlijming 
op minerale en dispersiegebonden SCHOMBURG- 
hechtlaagafdichtingen in bijv. natte ruimtes, openbare 
doucheruimtes, zwembadperrons en zwembaden. 
Daarnaast kan LIGHTFLEX ook als uitvlakmortel op 
wanden en vloeren tot 15 mm worden ingezet. Dankzij 
het het geringe gewicht wordt het transport naar en op de 
bouw wezenlijk verbeterd.

LIGHTFLEX is geschikt voor de verwerking binnenshuis 
conform de AgBB richtlijnen  (Ausschuss zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten),  de 
Franse VOC-richtlijnen en  het Belgische Koninklijke 
Decreet C-2014/24239. Zeer emissiearm conform 
GEV-EMICODE, wat in de regel leidt tot positieve 
beoordelingen in het kader van gebouwencertificering 
conform DGNB, LEED, BREEAM en HQE. Hoogste 
kwaliteitsdrempel 4, regel 8 conform DGNB-criterium 
„ENV 1.2 Risico’s voor het lokale milieu“.

Het product is systeemcomponent van het 
SANIFLEX-EU-systeem conform ETAG 022-deel 1.

Technische gegevens:
Basis: 	� lichtgewicht vulstof, cement, 

additieven (kunststofveredeld)
Kleur:	 cementgrijs
Lijmbeddikte:	 tot 15 mm
Verwerking-/ 
ondergrondtemp.: 	 + 5° C tot + 25° C 
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SANIFLEX-EU
Afdichtingsmassa voor wanden en vloeren in natte ruimtes

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Brandgedrag	 E
vrijkomen van gevaarlijke stoffen	 zie MsDs
Waterdoorlaatbaarheid
met ASO-Unigrund-D	 sd≈ 44m
met ASO-Unigrund-GE/K	 sd≈ 9m
met ASO-Unigrund-S	 sd≈ 6,8m
Waterdichtheid conform EN 13967	 waterdicht
Scheuroverbrugging	 categorie 1: 0,4 mm
Hechttreksterkte	 ≥ 0,5 MPa
Voegoverbrugging	 categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid
bij doorvoeren	 categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid	 categorie 2: ≥ 0,5 MPa
Temperatuursbestendigheid	 categorie 2:
	 temperatuursbestendig
Alkaliebestendigheid:	 categorie 2: alkaliebestendig
Verwerkbaarheid	 toepasselijk
Dikte	 minstens 0,5 mm

0799
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Verwerkingstijd*):	 ca. 2 uur 
Lijmopentijd *):	 ca. 30 minuten
Invoegbaar *):	 na ca. 24 uur
Beloopbaar *):	 na ca. 24 uur
Volledig belastbaar*):	 na ca. 7 dagen
Reiniging:	 direct na gebruik met water
Brandklasse:	 A1/A1fl

Test conform en bij:	 · �DIN EN 12004, MPA NRW,  
Testrapport: 220003005-0

	 · �Systeembestanddeel van 
ETA-17/0469

	 · �Richtlijnen flexmortels van 
Duitse bouwchemie e.V. en het 
vakorgaan Duitse tegelzetters

	 · �Brandgedrag conform 
EN13501-1

	 · �emissiearm conform  
AgBB-schema, Franse  
VOC-richtlijnen en  
GEV-EMICODE

Verbruik:
	 ca. 1,3 kg/m2  bij 6 mm vertanding
	 ca. 1,8 kg/m2 bij 8 mm vertanding 
	 ca. 2,2 kg/m2 bij 10 mm vertanding
	 ca. 1,9 kg/m2 bij 8 mm flowline-vertanding
	 ca. 2,7 kg/m2 bij 10 mm flowline-vertanding
	 ca. 3,2 kg/m2 bij 12/20 mm middelbed-vertanding 
Levering:	 15 kg-kunststofzak
Opslag: 	� droog, 12 maanden in 

originele, gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakkingen 
kortstondig opwerken.

*) De waarden gelden bij + 23° C en  50% rel. lv.

Ondergrond:
Zorg er s.v.p. voor dat de ondergrond aan de 
navolgende punten voldoet: stevig, schoon, olie-, vet- en 
wasvrij en tevens ontdaan van alle overige losse delen. 
Het oppervlak moet gesloten en voldoende drukvast zijn.

Maatgevend voor een juiste ondergrond 
voorbehandeling en verlijming is de DIN18157, deel 1.

Zuigende ondergronden gronderen met ASO-Unigrond. 
Calciumsulfaatdekvloeren moeten geschuurd en 
afgezogen en, zoals alle calciumsulfaatgebonden 
ondergronden, gegrondeerd worden. Indien op 
calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet) met grootformaat 
en/of in middelbed verlijmd gaat worden, adviseren wij 
op basis van haar blockende werking met 
ASODUR-V360W te gronderen. Verwarmde vloeren 
moeten voor aanvang conform de algemeen erkende 
der techniek worden opgestookt. Voor de beoordeling 
hiervan vooraf een CM-meting doorvoeren.
Max. vochtgehalte van de ondergrond:
• �Cemendekvloer (CT) op isolatie of scheidingslaag, 

binnenshuis 2,0 CM%
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming 0,5 CM%
• �Anhydriet (CA) met vloerverwarming 0,3 CM%
De CM-meting conform de actuele instructie 
van de „Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen“ uitvoeren.

Verwerking:
LIGHTFLEX met schoon water in een schone mengemmer 
mengen tot een homogene, klontenvrije massa. 
Mengverhouding:
• �als dunbedmortel: 

7,5 – 8,1 l water : 15 kg LIGHTFLEX
• �als uitvlakmortel: 

7,4 – 7,9 l water : 15 kg LIGHTFLEX
• �als middelbedmortel: 

7,4 – 7,9 l water : 15 kg LIGHTFLEX
• �als vloeibedmortel: 

10,2 – 10,8 l water : 15 kg LIGHTFLEX
Na een rijpingstijd van 4 minuten nogmaals mengen. Bij 
de toepassing als vloeibedlijm de lijm aanmaken met ca. 
8 l water en aansluitend het resterende water tot aan de 
vloeibedconsistentie toevoegen. Niet meer lijm aanmaken 
dan dat er binnen de verwerkingstijd verwerkt kan worden. 



3/4 44/20

De gemengde lijmmortel met een geschikte kam op de 
ondergrond verdelen en afhankelijk van het formaat met 
een geschikte vertanding doorkammen. Tegels binnen de 
lijmopen tijd in de lijmmortel leggen en positioneren. 
In thermisch sterk belaste en andere hoogbelaste zones 
adviseren wij bij de verlijming van keramische tegels 
(grootformaten) de toepassing van een lijmmortel met 
de verhoogde vervormbaarheidsklasse S2. Dit wordt bij 
LIGHTFLEX bereikt door het bijmengen van UNIFLEX-F op 
de volgende wijze:
Mengverhouding, sterk vervormbaar (voldoet aan klasse 
C2 S2, doorbuiging > 5mm): 

5 kg UNIFLEX-F : ca. 2,25 l water : 15 kg LIGHTFLEX

Attentie:
• �Voor de verlijming van tegels en platen 

op ondergronden met hoge eisen buiten 
(balkons en terrassen) moet het hoogelastische 
hechtlaagafdichtingsysteem AQUAFIN-TBS worden 
toegepast!

• �Met LIGHTFLEX gemaakte egalinelagen kunnen al 
naar gelang de laagdikte na ca. 8-24 uur* met tegels 
verlijmd worden

• �Indien LIGHTFLEX als vloeibedlijm wordt verwerkt, kan 
deze in de regel na 48 uur ingevoegd en belopen 
worden.

• �Bij natuur- en kunststeen verlijming dienen de 
productspecifieke eigenschappen in acht genomen te 
worden (verkleuring en schotelvorming etc.) lees tevens 
het lijmadvies van de tegelproducent. Voer in geval van 
twijfel een test verlijming door!

• �Ter vermijding van schotelvorming door wateropname bij 
agglomeraten/kunststeen adviseren wij het gebruik van 
ASODUR-EK98 of ASODUR-DESIGN!

• �Bij de verlijming van grootformaat  groter dan  
50 × 50 cm moet ter verbetering van de hechting een 
contactlaag op de rugzijde of in Floating-Buttering 
verlijmd worden.

• �Ter voorkoming van ettringit-vorming bij 

calciumsulfaatgebonden ondergronden is het gebruik 
van UNIFIX-AEK zeer aan te raden. Lijmen op dergelijke 
ondergronden kan vanaf een restvocht (CM) gehalte  
< 1,0% indien verwarmd en < 1,5% indien niet verwarmd.

• �Reeds opstijvende lijm nooit aanlengen met water of 
verse mortel, om het zodoende weer verwerkbaar 
te maken, er bestaat een risico op ontoereikende 
drukvastheid!

• �In permanente onderwaterzones (zwembaden, 
opslagbassins etc.) adviseren wij de toepassing van 
UNIFIX-S3 met de daarop van toepassing zijnde 
SCHOMBURG-afdichtingstoffen!

• �Niet op magnesiet toepassen! Door direct contact 
tussen de tegellijm en de magnesietvloer ontstaat een 
chemische reactie waardoor deze vloer wordt aangetast. 
Vochtbelasting vanuit de vloer moet door geschikte 
maatregelen worden uitgesloten. De magnesietvloer 
mechnisch schuren en met ASODUR-V360W incl. 5% 
water gronderen (ca. 250 g/m²). 
Na een wachttijd van ca. 12 tot 24 uur bij +20°C 
de tweede laag ASODUR-V360W opbrengen 
(ca. 300–350 g/m²). De nog verse tweede laag 
overvloedig instrooien met Kwartszand 0,5–1,0 mm. 
Na een verdere wachttijd van ca. 12–16 uur kan de 
verlijming plaatsvinden.

• �LIGHTFLEX is een hydraulisch afbindende tegellijm welke 
tot aan de volledige uitharding beschermd dient te 
worden tegen vorst, tocht en regen!

• Niet te behandelen vlakken afschermen!
• �De algemene regels der techniek voor tegelverlijming 

dienen in acht genomen te worden.
	 DIN 18157		  DIN 18352	 DIN 18534
	 DIN 18560		  DIN 18202	 EN 13813
	 DIN 1055
	� De BEB-merkbladen uitgegeven voor het Bundesverband 

Estrich und Belag e.V.
	� De vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei 

beheizten Fußbodenkonstruktionen“
	 De ZDB-merkbladen, uitgegeven door het Fachverband:
	 [*1]	� „Uitvoering van contactafdichtingen bij tegels, 

platen, mozaïekbekledingen- en applicaties“
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.

WKD/MV/Tet/KKa

	 [*2]	� „Bekledingen op anhydrietvloeren“
	 [*3]	 „Bewegingsvoegen in platen of tegelbekledingen“
	 [*4]	� „Mechanisch hoog belastbare keramische 

tegelbekledingen“
	 [*5]	� „Keramische tegels of platen, natuursteen voor 

gevels en betongevelsteen op cementgebonden 
vloeren - constructies met isolatie“

	 [*6]	� „Keramische tegels of platen, natuursteen voor 
gevels en betongevelsteen op verwarmde 
cementgebonden vloeren“

	 [*7]	 „Exterieure tegelbekledingen“
	 [*8]	 „Bekledingen op gietasfalt“
	 [*9]	 „Vlakheidstoleranties in de bouw“
	 [*10]	„Toleranties“
	 [*11]	„Reinigen, beschermen, onderhouden“
	 [*12]	„Zwembadbouw“

SVP geldig EG-Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).


