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Waz do iniekcyjnego uszczelniania przerw roboczych w elementach

konstrukcji betonowych

Wasciwosci:

* Moze by¢ stosowany z kazdg pompq iniekcyjng
* Odpowiednia $rednica kanatu transprtowego

* Nie ma niebezpieczehstwa przedostania sie
zaczynu cementowego do wnetrza weza przy
betonowaniu

* tatwy montaz ze wzgledu na specjalny system
mocowania

* Nie ma niebezpieczenstwa skrecania sie weza
przy wbudowywaniu go z rolki.

* Wyjscie materiatu wiryskowego z uktadu wezy w
stanie wbudowanym przy niskim ci$nieniu(ci$nienie
otwarcia = 0,5 bar). W momencie iniekcji zapewnio-
ny jest wyptyw materiatu uszczelniajgcego w kazdg
strone

* Gtadka powierzchnia zapobiega niepozgdanemu
wigzaniu pomiedzy wezem iniekcyjnym a betonem,
dlatego tez wqz pozostaje przez diugie lata zdatny
do wypetnienia preparatem iniekcyjnym

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw roboczych w obiektach

i konstrukcjach podziemnych obcigzonych w sposéb
ciggly lub czasowy wodq gruntowq, zawieszong
lub powierzchniowq oraz pod ciénieniem. Specjalna
budowa (pojedyncza $cianka, lekko stozkowate
otwory) pozwalajg na wyptyniecie preparatu iniek-
cyjnego z weza i uszczelnienie przerw roboczych.
Natomiast przy betonowaniu otwory zamykaiq sie
co uniemozliwia penetracje zaczynu cementowego
do weza iniekcyjnego.

Weze iniekcyjne stosowane sq przy uszczelnieniu
przerw roboczych budowli lub powierzchni
obcigzonych w sposéb staty lub czasowy wodq
gruntowq, zawieszonq lub opadowq oraz
ci$nieniowq. Przerwy robocze i dylatacje obiektu
muszq by¢ wykonstruowane zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Dane techniczne:

Baza: W-PVC
Kolor: niebieski
Srednica wewnetrzna:  6mm
Srednica zewnetrzna:  11mm
Otwory wyptywowe

W Wezu: 3-5mm

Uktad otworéw w wezu: co 12 do 14mm,
uktad krzyzowy
Mozliwe do zastosowania
preparaty iniekcyjne: Zywice, nie powodujgce
korozji zbrojenia akrylaty,
zele
Dlugo$¢ iniektowanego: w jednym przejsciu
odcinka max 12m
0,12 kg/mb
w chronionym przed
mrozem i czynnikami
atmosferycznymi
pomieszczeniu, w
oryginalnie zamknietych
opakowaniach przez 5 lat

rolki - 50mb

Ciezar weza:
Przechowywanie:

Opakowania:

Wskazéwki:

* Nalezy zachowaé pokrycie betonowe o grubosci
co najmniej 8 cm.

* Weze iniekcyjne muszq byé zabezpieczone za
pomocq klipséw przed poélizgiem oraz chronione
przed unoszeniem sie w gére (min.5 klipséw/m?).

* Weze iniekcyjne muszq lezeé ptasko na betonie.
Pod wezem iniekcyjnym nie moze byé zadnych
zanieczyszczen.

* Przed betonowaniem wqz iniekcyjny nalezy wi-
zualnie sprawdzié. Uszkodzone lub mocno zabru-
dzone weze wiryskowe sg nieodpowiednie i muszq
zostaé usuniete.

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wizelkie kwestie wykraczajqce poza zakres opisanego tu zastosowania
nalezy skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaijq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie
zwalnia uzytkownika z obowigzku zachowania starannoici. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnie prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersii.
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