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Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-WM12

Nr art. 207230

Membrana przeciwwodna do uszczelniania

konstrucji podziemnych

C€

0799-CPR-294

SCHOMBURG GmbH &  Co. KG

Aquafinstrae 2-8

D-32760 Detmold
20
2 07230 SCHOMBURG
GmbH & Co. KG
EN 13967 Detmold
AQUAFIN-WM12

Folia uszczelniajgea do hydroizolacii budynkéw

P-1202/685/20

2 barierg chroniqeq przed wilgociq i wodq gruntowq -

Typ AiTyp T, folia PVC z laminatem PP A
MPA Braunschweig

Reakeja na ogier Klasa E
Wodoszczelnos¢ 60 kPa / 24h
Wytrzymalosé na

rozdzieranie (gwozdziem) 2500 N
Wytrzymaltosé zlqczy na

$cinanie, szwy 2300 N / 50 mm

Odpornoié na uderzenie 2600 mm
Wylrzymatosé na

rozciqganie 2980 N / 50 mm
Odpornosé na

obcigzenie statyczne 20 kg

Wytrzymatosé przeciwko
- starzenie / degradacia

- chemikalia

Substancje niebezpieczne

Spelnia wymagania
Spelnia wymagania
Zgodny z przepisami UE

* Do stosowania jako hydroizolacja i paroizolacja

*Bardzo dobra przyczepnos¢ do wylewanej mieszanki
betonowej

* Zabezpieczenie przed podsigkaniem

* Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i procesy starzenia

* Wysoka zdolnos¢ mostkowania rys

* Nie zwiera plastyfikatoréw

* Mozliwos¢ zgrzewania i klejenia

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do wykonywania izolaciji
wodoszczelnych poziomych i pionowych elementéw
konstrukeji betonowych w budownictwie inzynieryjnym
w potqczeniu z $wiezo wylewanym betonem. .

Dane techniczne:

Baza: Membrana PVC i specjalna
widknina
Barwa: transparentna/biata

ok. 1,2 mm
ok. 1,5 kg/m?

Grubo$¢ (membranal):
Ciezar powierzchniowy

Temperatura aplikacji: od-5 °Cdo +50 °C
Wodoszczelno$é zgodnie

z DIN EN 1928, metoda

B 60 kPa/24h): szczelny
Wspétczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej

(DIN EN 1931): ok.37 m

Wytrzymato$é na
rozcigganie, zgodnie

zEN 12311-2:
Wydtuzenie przy zerwaniu,
zgodnie zEN 12311-2: 68 %
Wytrzymato$é na
rozdzieranie, zgodnie
zEN 12310-1:
Wytrzymato$é zlgezy
na $cinanie, zgodnie

zEN 12317-2:

> 980 N/ 50 mm

>500 N

> 300 N/50 mm (Uszkodzenie
poza ztqczem)

Odporno$éé na uderzenia
zgodnie z: EN 12691

metoda A: 600 mm
Odporno$¢ na obcigzenie

statyczne, zgodnie

zEN 12730, metoda B: 20 kg/24 h

Odpornoéé na:
Sztuczne starzenie, zgodnie z EN 1296/1928:
Chemikalia, zgodnie z EN 1847/1928:
Kompatybilno$¢ z bitumem,
zgodnie z EN 1548/1928:
Reakcja na ogien, zgodnie
zDIN EN 13501-1:

Forma dostawy:
Przechowywanie:

szczelna
szczelna

szczelna

Klasa E
1,5 m x 20 m (szer. x dt.)
W pionie w chtodnym i suchym

miejscu, chronié przed
nastonecznieniem

i innymi wptywami
atmosferycznymi. 18 miesiecy
w fabrycznie zamknigtym
opakowaniu.
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Podloze:

Podtoze musi byé wystarczajgco nosne, w znacznym stopniu
réwne i odporne na odksztatcenia ( dotyczy zageszczonego
gruntu), aby kompensowaé obcigzenia wystepujgce podczas
prac instalacyjnych i betoniarskich. Wigksze nieréwnosci

i wystepy nalezy wczeéniej wyréwnad przy uzyciu
odpowiednich systeméw zapraw lub odpowiedniej podsypki
np. piasku.

Przy zastosowaniach pod ptytami fundamentowymi na
zageszczonych, nodnych warstwach nie mogg wystepowad
elementy o ostrych krawedziach. Szalunki muszq zachowywaé
odpowiedniq sztywno$é i nie odksztatcaé sie podczas
betonowania. W przypadku zastosowar pionowych,

gérnqg krawedz membrany nalezy przytwierdzi¢ do ptyty
szalunkowe;.

Obrébka:

Zastosowanie jako uszczelnienie ptyt fundamentowych:
Membrang izolacyjng utozy¢ na izolowanej powierzchni
gtadkq strong ( nie pokrytg witékning) do podtoza.
AQUAFIN-WM12 utozyé na odpowiednio zageszczonej
warstwie pospétki lub warstwie betonu podktadowego.
Utozyé tak, aby szeroko$é zaktadu pomiedzy poszczegdlnymi
pasmami membrany wynosita ok. 5 cm. Zaktady nalezy

trwale i szczelnie potgczy¢ metodq zgrzewania gorgeym
powietrzem lub przez klejenie za pomocq kleju
AQUAFIN-CA. Na kazdym kolejnym etapie prac zwigzanych
z przygotowaniem ptyty do betonowania np. uktadanie
zbrojenia nalezy chroni¢ membrane przed uszkodzeniami.
Zabrania sie uzywania ognia otwartego, cigcia stali
zbrojeniowej bezposrednio w obrebie membrany, palenia
papieroséw i uzywania obuwia na gumowych podeszwach.
Stosowane elementy dystansowe powinny mieé duzg
powierzchnie przylegania. Betonowanie ptyty fundamentowe;,
nalezy wykonaé w profesjonalny sposéb zgodnie

z obowigzujgcymi normami i zasadami. Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage podczas betonowania, aby nie tworzyly
sie raki i pustki w celu zapewnienia petno powierzchniowego
potgczenia sie mieszanki betonowej z warstwg widkniny. W
trakcie zageszczania mieszanki betonowej nalezy unikaé
kontaktu butawy zageszczajgeej z membrang

AQUAFIN-WM12.

Zastosowanie jako uszczelnienie w konstrukcjach
szalunkéw:

Membrane izolacyjng rozwieszaé pasmami na ptytach
szalunkowych gtadkq strong (nie pokrytq wiékning) do ptyty.
Nastepnie membrane AQUAFIN-WM 12 przymocowaé

w gérnej czeéci konstrukciji szalunku pasami z zaktadem
przy uzyciu listwy i gwozdzi. Szerokoéé zaktadu powinna
wynosié¢ 5 cm. Polgczenie miejsc styku wykonuje sie metodg
zgrzewania gorgcym powietrzem lub przez klejenie za
pomocq AQUAFIN-CA. Na kazdym kolejnym etapie prac
zwiqzanych z przygotowaniem éciany do betonowania

np. uktadanie zbrojenia nalezy chronié membrane przed
uszkodzeniami. Betonowanie nalezy wykonaé w profesjonalny
sposéb zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.
Nalezy zwréci¢ szczegédlng uwage podczas betonowania,
aby nie tworzyly sie raki i pustki w celu zapewnienia petno
powierzchniowego polqczenia sie mieszanki betonowej

z warstwq wtékniny. W trakcie zageszczania mieszanki
betonowej nalezy unikaé kontaktu butawy zageszczajgcej

z membrang AQUAFIN-'WM12.

Do uszczelniania elementéw naroznikowych stosowaé gotowe
narozniki AQUAFIN-WM 12
W przypadku potgczenia i uszczelnienia detali lub potgczen
doczotowych elementéw, nalezy stosowad tasmy PVC.
Potgczenia szczegdétowe lub tylne potqgczenia doczotowe:
Tasmy PVC
Metoda zgrzewania gorgcym powietrzem:
Parametry urzqdzenia:
¢ Urzqdzenie do zgrzewania gorgcym powietrzem 220V z
bezstopniowq regulacjq temperatury do +600 °C
i regulatorem iloéci powietrza.
* Moc grzejna > 1400 W

¢ Dysza szerokoszczelinowa 40 mm (perforowana od dotu)

Zgrzewanie AQUAFIN-WM12 przeprowadza sie przy
uzyciu zgrzewarek recznych (np. Leister Triac) z temperaturg
od +350 °C do +450 °C (ok. poziomu 6,5). Membrane
izolacyjng uktadaé z zaktadem i klei¢ w odstepie maks. 50 cm
réwnolegle do siebie. Zgrzewarke recznq przesuwaé powoli
pod katem ok. 30°. Folie dociskaé réwnolegle do krawedzi
pasa watkiem silikonowym z umiarkowanym naciskiem
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> 5-6 kp do momentu uzyskania zgrzewu na krawedziach
spoiny. Zgrzewanie odbywa sie na szerokosci ok. 4 cm.
Prawidtowo prowadzony proces zgrzewania objawiq sie tym,
ze pojawienie sie tzw. $ciegu (wyplyw, wytop) wzdtuz spoiny
nalezy traktowaé za oznake prawidtowego potgczenia.
Potgczenie jest natychmiast szczelne, po 24 godzinach w
petni obcigzalne. Przed zgrzewaniem gorgcym powietrzem
nalezy wykona¢ prébe. W przypadku zgrzewania membrany
roztozonej na izolacji termicznej nalezy zastosowad
odpowiedni podktad. Ktéry chronii izolacje termiczna przed
wytapianiem i jest przeciggana podczas zgrzewania razem
z folig. Strefy zgrzewania nalezy oczysci¢ z substancii
zmniejszajqcych przyczepno$é. Nie mozna przy tym uzywadé
rozpuszczalnikéw ani $rodkéw do czyszczenia zgrzewdw.

tgczenie zaktadéw za pomocqg AQUAFIN-CA:

Klej AQUAFIN-CA nalezy obficie natozyé podtoze w

miejscu zaktadu i potqczyé z nastepng warstwq folii. Proces
betonowania mozna przeprowadzié najwczesniej po uptywie
8 godzin od klejenia.

Wskazéwki:

* Rolki membrany nalezy przechowywaé w pozyciji pionowej
w suchych pomieszczeniach oraz chronié przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych

* Nie skladowaé na membranie izolacyjnej ostrych
przedmiotéw ani palet.

* Nalezy przestrzegaé wytycznych aktualnych norm i instrukcji
technicznych!

* Miejsce potgczenia AQUAFIN-WM12 z hydroizolacjq ptynng
takq jak np. COMBIDIC-2K-PREMIUM lub AQUAFIN-RB400,
nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez wklejenie tasmy
ASO-DICHTBAND-120 z zaktadkg min 50 mm po kazdej
stronie. Nalezy zadbaé o to aby czy powierzchnie, ktére majq
zostad potgczone, sq wolne od zanieczyszczen i substancii
zmniejszajqgcych przyczepno$é.

Nalezy przestrzegaé wytycznych aktualnych norm!
Nalezy przestrzegaé¢ obowiqzujacej wersji Karty
Charakterystyki!

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczajgce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy*
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaijq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci zaprawe natozy¢ na powierzchnig prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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