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Instrukcja techniczna

BETOCRETE®-CP-360-WP

Nr art. 2 06446

Krystaliczna domieszka do betonu o wlasciwosciach hydrofobowych
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EN 934-2
BETOCRETE-CP360-WP
Domieszka uplastyczniajgca do betonu
EN 934-2:T9

Zawartoséé chlorkéw: maks. 0,1% masy

Zawartosé alkaliéw: maks. 21,0% masy
Oddziatywanie korozyjne: zawiera wylqcznie sktadniki
zgodne z EN 934-1:2008
zatqeznik A.1
Wytrzymatoséé na iciskanie: | spetnia

Absorpcja kapilarna: spetnia

Zawarto$¢ powietrza

w mieszance wzorcowej: spetnia

Substancje niebezpieczne: NPD

NPD-,No Performance Determined / wiasciwoscie uzytkowe nieustalone”

Wiasciwosci:

BETOCRETE-CP-360-WP to domieszka w postaci proszku
do wytwarzania wodoszczelnego betonu przy zasto-
sowaniu innowacyjnej technologii 2 w 1. Na poczagtku
oddziatuje chemicznie i ogranicza wchtanianie wody

w strukture. W kolejnym etapie dzigki specjalnym katali-
zatorom, ktére aktywuiq sie w kontakcie z wodaq,
powstajq nanokrysztaty tworzqce wytrzymaty beton,
trwale nieprzepuszczalny dla wody.

* W postaci proszku

* Innowacyjna technologia 2 w 1

* Samonaprawianie rys powierzchniowych i wskrosnych
do 0,4 mm

* Redukcja migracji chlorkéw

* Poprawa odpornoéci na zamrazanie i rozmrazanie

* Minimalizacja kosztéw konserwacii i napraw

» Oszczedno$é czasu

Zastosowanie:

BETOCRETE-CP-360-WP mozna stosowaé na wszystkich
betonach, w przypadku ktérych nalezy trwale zapobie-
gaé przenikaniu wody. Dotyczy to na przyktad:

wiez chtodniczych elektrowni, zbiornikéw i konteneréw,
basenéw kagpielowych, garazy/parkingéw wielopo-
ziomowych, fundamentéw, elementéw warstwowych,
konstrukeii typu ,biata wanna”, konstrukeji kanatéw/
szybdw, tuneli, rur betonowych oraz wszystkich miejsc,
w ktérych wymagana jest wodoszczelno$é.

Dane techniczne:
Barwa:
Konsystencja:
Gesto$é nasypowa:
Zawarto$é alkaliéw

szara
proszek

ok. 0,80 g/cm3

(ekwiwalent Na20): <21 % wag.
Zawarto$é¢ chlorkéw: <0,1%
Temperatura aplikacji: 2+ 5°C

Przechowywanie: w chtodnym, suchym miejscu,
chroni¢ przed $wiattem sto-
necznym. 12 miesigcy

w fabrycznie zamknigtym
opakowaniu, naruszone opa-
kowanie natychmiast zuzy¢

3 kg torba papierowa
rozpuszczalna w wodzie
worek 17 kg

Opakowania:

Klasa zagrozenia

dla wody (WGK): 1 (klasyfikacja wtasna)

Wymagania dotyczqgce betonu:

- Stosuje sie do wszystkich klas ekspozyciji z wyjgtkiem
XA3, zgodnie z DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

- W klasie ekspozyciji XS najwyzszq efektywnoséé
wykazuje BETOCRETE-CL2 10-WP.
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BENOCRENECRSE OV

Minimalna zawarto$é cementu w betonie BETOCRETE

Wymagania dla betonu

Minimalna zawarto$é¢ | CEM I 270
cementu kg/m?
CEM I 290
CEM Il /A 380
CEM IIl /B 400
Minimalna zawartoéé¢ | Cement portlandzki 270

spoiwa/mieszanki
kg/m:’ / Cement portlandzki 290
zmieszany z < 35 %
granulowanego zuzlu
wielkopiecowego,
popiotami lotnymi

Cement portlandzki 380
zmieszany z < 50 %
granulowanego zuzlu
wielkopiecowego

Maksymalne dodatki
do spoiwa kg/m?

Granulowany zuzel 100
wielkopiecowy

Popiét lotny 80

Dozowanie:

Wymagana iloéé wynosi 0,75 - 1,25 % w stosunku
do CEM i zalezy m.in. od konkretnej receptury oraz
reaktywnosci cementu. Nalezy jq okreslié¢ poprzez
wykonanie préb.

Najwyzszq wydajno$é mozna osiqgngé przy nastepujg-
cych poziomach dozowania:

Warto$é w/c Wielkos$é¢ dozowania
<04 0,75 % dla CEM
>0,4-0,5 0,80 % dla CEM
>0,5-0,55 0,90 % dla CEM

Nie przekraczaé maksymalnego poziomu dozowania
w stosunku do CEM tj. 1,25 %.

Przy zawartosci cementu = 400 kg/m? dozowanie
wynosi 3,50 kg /m?.

Dozowanie na wezle betoniarskim:
BETOCRETE-CP-360-WP nalezy dozowaé do kruszywa
i wymieszaé minimum 30 sekund przed dodaniem wody
i cementu. Nastepnie mieszaé co najmniej 45 sekund do
momentu osiggnigcia gotowosci do uzycia.

Dozowanie do betonowozu:

BETOCRETE-CP-360-WP w catosci wsypaé do bebna
mieszajgcego, a nastepnie mieszaé 1 minute na kazdy
m3 zawartosci bebna (ale nie krécej niz 5 minut).

Wskazowki:

* Na powierzchni betonéw modyfikowanych przy uzyciu
BETOCRETE-CP-360-WP w zaleznosci od sktadu mogq
wystepowaé krysztaty.

¢ Przed zastosowaniem BETOCRETE-CP-360-WP, réw-
niez z innymi rodzajami domieszek, nalezy przepro-
wadzié préby wstepne zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W przypadku stosowania 3 kg toreb papie-
rowych rozpuszczalnych w wodzie, zapotrzebowanie
na wode moze wzrosngé.

* Popiét lotny z wegla brunatnego nadaije sie tylko
w ograniczonym zakresie.

* Nie stosowaé z cementami CEM Ill / C.

* Ograniczenia szerokosci rys okreslone przez pro-
jektanta /inzyniera / konstruktora muszq by¢ prze-
strzegane w kazdych okolicznosciach. Inne wytyczne
muszq byé poddane odpowiedniej weryfikacjil

* Betony z BETOCRETE-CP-360-WP muszq byé produko-
wane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

* W rzadkich przypadkach BETOCRETE-CP-360-WP
moze wpltywaé na wlasciwosci wigzania betonu. Do
modyfikaciji betonu dostepny jest kompatybilny z syste-
mem produkt RUXOLITH-T5 (VZ).

Nasze wskazéwki nie obejmujq wszystkich
szczego6tow. Przed zastosowaniem
wskazane jest wykonanie préb wstepnych
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami
oraz zapoznanie sie z aktualng Kartq
Charakterystyki Chemicznej.

Prawa Kupujacego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wiszelkie kwestie wykraczajqce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagajq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnig prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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