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INDUCRET-GEL-INJECT 100 Nr art. 5 56000

Tabela parametréow polimeryzaciji

Przyspieszacz Wskazowki do przetwarzania w lecie
SKLADNIK Gtéwny sktadnik INDUCRET-GEL- ..
/ INJECT 100 zmieszany Tabela parametréw jest dopasowana do pory
_ =peppeacenn letniej. Materiat posiada temperature ok. 23 stopni
SKEADNIK Giéwny skladnik INDUCRET-GEL Celsjusza, a woda to woda wodociggowa o
s INJECT 100 zmieszany temperaturze ok. 12 stopni Celsjusza. Dany
Gneh sktadnik mozna optymalnie zmieszaé w ciqgu
) 20- 30 sekund przy obrotach 450 obr./min..
kazde 2,0kg B PIEE TN
Podane ilosci odnoszaq sie do jednostki
“kazde 1,2 kg " )30 sekund opakowaniowej gtéwnego sktadnika
' INDUCRET-GEL-INJECT 100 (czarny kanister) o
kazde D7 ky .4 55 sekund zawartosci 28 kg / 25 litréow, ktéry nalezy

zmieszacé z opézniaczem lub przyspieszaczem
jako sktadnik A. W celu uzyskania sktadnika
B nalezy nastepnie zmieszaé inicjator reakeji z
25 litrami wody.

kazde 0,5 kg “‘ 1 %2 minuty

.na kazde” kg znaczy ze ilo§é przyspieszacz i O ile nie zglosicie Panstwo zadnych szczegéinych
inicjatora reakgii jest wagowo w réwnym Zyczen przy zaméwieniu, otrzymacie do kazdej
stopniu zmniejszana lub zwiekszana, aby jednostki opakowaniowej gtéwnego sktadnika

INDUCRET-GEL-INJEKT 100 ( kanister), 1 kg
przyspieszacza i 1 kg inicjatora reakcji.
Opézniacz mozna w razie potrzeby zawsze

dopasowad polimeryzacje w czasie

Opozniacz L,
zazgdaé
Gtéwny sktadnik INDUCRET-GEL-
INJECT 100 zmieszany L
z opSZniaczem INDUCRTEGEL- {*  INDUCRTE-GEL-
INJECT 100 . JNJECT100
jo SKEADNIK Giéwny sktadnik INDUCRET-GEL- Przy5p[g5{acz Inicjator reakcji
_ INJECT 100 zmieszany lub opézniacz |
z wodg ~

kazde2,0kg ‘ 30 sekund

\ GLOWNY 1 /" \ skrapnik

SKLADNIK 'Woda
: : e INDUCRET-GEL- o
kazde1,2kg RN INJECT 100

 kazde 0,7 kg "" 7 minut

kazde 0,5 kg 7Y 35 minut | INDUCRET-GEL-INJECT 100

Gotowy do przercbki

.na kazde” kg znaczy ze ilo§é opdzniacza i
inicjatora reakcji jest wagowo w réwnym
stopniu zmniejszana lub zwiekszana, aby
dopasowaé polimeryzacje w czasie
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