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Cementowa zaprawa o podwyziszonych parametrach do klejenia

plytek wewngtrz i na zewnatrz (C2)
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EN 12004:2007+A1:2012
SOLOFLEX
Cementowa zaprawa o podwyzszonych parametrach do
klejenia ptytek wewngtrz i na zewngtrz (C2)

Reakcja na ogien: Klasa E
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: 2] N/mm2
Przyczepnos¢ poczqtkowa : 21 N/mm?2 |%- f
Przyczepnosé po starzeniu termicznym : 2] N/mm2
Przyczepno$é po cyklach zamrazania ﬁﬂu,ﬁ‘lﬂ""
-rozmrazania : >] N/mm2 —
Uwalnianie / zawartoé¢ substancii
niebezpiecznych: Patrz karta

charakterystyki

* do stosowania wewngtrz i na zewnaqtrz

* na podtogi ogrzewane

* o ician i podiég

* bardzo niska emisja substancii lotnych

* grubosé naktadanej zaprawy do 10 mm

* zgodny z normg EN 12004, sklasyfikowany jako C2 TE

Zastosowania:

SOLOFLEX nadaije sie do klejenia metodq cienkowarstwowq
oktadzin z kamionki, fajansu i ceramiki (takze niskonasigkliwe;j,
nasigkliwos$é ponizej 0,5%), klinkieru, mozaiki oraz niepodat-
nych na przebarwienia i nieprzeswitujgcych oktadzin z kamieni
naturalnych. SOLOFLEX nadaije sie do stosowania na podto-
zach budowlanych typu beton, beton komérkowy, tynk, jastry-
chy cementowe i anhydrytowe (takze w systemach ogrzewania
podfogowego), mur, ptyty GK itp. Ponadto

SOLOFLEX mozna stosowaé do klejenia oktadzin ceramicz-
nych w systemach uszczelnien firmy SCHOMBURG, takze w
basenach. Klej spetnia wymogi mrozoodpornoéci okreélone w
EN 12004, moze byé stosowany do wykonywania oktadzin
ceramicznych na zewnatrz.

SOLOFLEX jest réwniez przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach wewnetrznych wedtug schematu oceny AgBB
(Komitetu do spraw oceny zdrowia Materiatéw Budowlanych),
Francuskiej regulacji VOC oraz belgijskiego dekretu krélewskie-
go C-2014/24239.

Produkt charakteryzuje sie bardzo niskg emisjq EMICODE GEV
i jest oceniany pozytywnie poprzez wielokryterialne systemy
certyfikujgce takie jak DGNB, LEED, BREEAM, HQE.
(Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zréwnowazonego oraz
Systemy Certyfikacji Ekologicznei)

Posiada réwniez najwyzszq jako$¢ nadawang wedtug klasyfi-

kacji kryteriow DGNB "ENV 1.2

Dane techniczne:

Baza: Piasek/cement z modyfikatorami
Kolor: Szary

Grubo$¢ naktadanej

zaprawy: od 2 do 10mm

Temperatura aplikacji
(powietrza i podfozal:
Czas obrabialnosci *):
Czas otwarty *):
Spoinowanie *):
Mozna chodzi¢ po *):
W petni obcigzalny®): po ok. 7 dniach

Czyszczenie narzedzi: wodg, natychmiast po uzyciu
Badania: PN-EN 12004 , MPA NRW Certyfikat 220001532-
0201, GEV licenciji Badania emisji zgodnie z EMICODE GEV,
schemat AgBB, Francuskiej regulaciji VOC.

+5 °Cdo +25 °C
ok. 2 godzin

ok. 30 minut

po ok. 24 godzinac
ok. 24 godzinach

Zuzycie: ok. | ,3kg/m2/mm

ok.2,3 kg/m2 przy naktadaniu pacq o zebach 6mm
ok. 3,1 kg/m2 przy naktadaniu pacq o zebach 8mm
ok. 3,7 kg/m2 przy naktadaniu pacq o zebach 10mm

worki 625 kg

12 miesigcy w suchych
warunkach, w oryginalnie
zamknietych workach.

*) w temperaturze +23 ,C i 50% wilgotnosci wzglednej
powietrza.

Opakowania:
Przechowywanie:
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SOLOFLEX

Podtloze

Podfoze musi by¢ suche, nosne, stabilne i odpowiednio réwne,
niezarysowane i pozbawione substancji mogqcych pogorszy¢
przyczepno$é (np. oleje, ttuszcze, mleczko cementowe, luzne
czgstki, obce wirgcenia, resztki starych powtok itp.) oraz
odpowiednio wytrzymate. Ewentualne nieréwnosci podtoza
wypeti¢ wiasciwymi dla rodzaju ubytku i podtoza zaprawa-
mi. Chtonne podtoza nalezy zagruntowaé preparatem
ASO-UNIGRUND-K, jastrychy anhydrytowe przeszlifowad i
odkurzy¢ oraz zagruntowaé preparatem ASO-UNIGRUND-K
(ASO-UNIGRUNDK rozciericzaé wodq w proporcjach | czg$é
ASO-UNIGRUND-K: 3 czeici wody, szczegéty patrz karta
techniczna produktu).

Przy stosowaniu w systemach ogrzewania

podfogowego przestrzegaé wytycznych producenta systemu
grzewczego.

Wilgotno$¢ podtozy (mierzona aparatem CM) nie moze
przekraczaéd

2% - dla jastrychéw cementowych

0,3% - dla jastrychéw anhydrytowych przy ogrzewaniu
podfogowym

0,5% - dla jastrychéw anhydrytowych w pozostatych
przypadkach

Sposéb stosowania:

Suchqg zaprawe SOLOFLEX zarobié czystq wodq . Mieszad
do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek
i zbrylen.

Proporcje mieszania:

Na worek 25 kg - 6,75 - 8 litréw wody

Po starannym zarobieniu odczekaé okoto 3 minut

i mase jeszcze raz przemieszad. Przygotowywaé tylko takg
ilo$¢ kleju, ktérq mozna zuzyé w ciqgu czasu otwartego. Przy-
gotowany klej naktada¢ pacq o odpowiednim uzebieniu. Nie
nalezy pokrywaé klejem wigkszej powierzchni niz taka, na
ktérej mozna przykleié ptytki w ciggu tzw. czasu otwartego.
Przy montazu duzych ptytek wielkoformatowych lub przy

planowanym wyzszym obcigzeniu lub gwattownych zmianach

temperatury zalecamy modyfikacje SOLOFLEX dyspersig
UNIFLEX-F.

Proporcje mieszania:
- 8,33kg UNIFLEX-F : ok. 2] wody : 25kg SOLOFLEX : 0,3l

wody do regulaciji konsystencii.

Wskazéwki:

* Do uktadania ptytek na szczegélnie obcigzonych
powierzchniach zewnetrznych (tarasy, balkony)
polecamy stosowanie kleju UNIFIX-S3 w potgczeniu

z elastyczna zaprawq uszczelniajgcg AQUAFIN-2K/M-PLUS
* Przy wykonywaniu oktadzin z kamieni naturalnych

lub sztucznych zwracaé uwage na ich specyficzne
wiasciwosci (mozliwoéé przebarwien itp.) oraz
przestrzegaé wytycznych producenta. W razie
watpliwosci przeprowadzit préby.

* Do klejenia wrazliwych na wilgo¢ aglomeratéw
kamiennych i/lub kamieni sztucznych zalecamy
epoksydowq zaprawq klejowg ASODUR-EK98

* Podtoza anhydrytowe zawsze gruntowad preparatem
ASO-UNIGRUND-K, rozciehczonym wodg w proporgiji

| cze$¢ ASO-UNIGRUND-K na 3 czeéci wody.

* Do kleju, ktéry zaczat juz wigzaé nie dolewad wody i
nie mieszad go z $wiezo zarobionym materiatem.

* Na podfozach narazonych na ciggte obcigzenie
wodq (baseny, zbiorniki) itp.) zalecamy stosowanie

kleju UNIFIX-S3 w potgczeniu z systemowymi materiatami
uszczelniajgcymi

* Bezposredni kontakt zaprawy na bazie cementu

z jastrychem magnezjowym prowadzi do jego
uszkodzenia/zniszczenia na skutek reakcji chemiczne;.
Nie wolno dopusci¢ takze do obcigzenia podtoza
wilgociq na skutek podciggania kapilarnego.
Magnezjowe podtoze nalezy mechanicznie uszorstnié

i zagruntowaé zywicg ASODUR-V360W z ewentualnym
dodatkiem max 8% wody (zuzycie ASODUR-V360W okoto
2509/m2). Po uptywie czasu od 12 do max 24 godzin (w
temp. +20 °C) nanie$é drugq warstwq zywicy
ASODURV360W (zuzycie 300-350g/m?).

Swiezq powtoke z ASODURV360W posypaé piaskiem
kwarcowym (uziarnienie 0,5-1,0mm). Po dalszych 12+16
godzinach mozna wykonaé prace oktadzinowe.

* Czas wigzania i twardnienia kleju SOLOFLEX w
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niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

moze ulec wydtuzeniu. Zaprawe klejowq chronié przed mro-
zem i wptywem wody do momentu catkowitego stwardnienia.
* Nie obrabiane powierzchnie chroni¢ przed zanieczyszcze-
niem SOLOFLEX-em.

* Prace okladzinowe wykonywaé zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

GISCODE: ZP1

] ) * Informacje dotyczqce poziomu emisji substancii lotnych do
Prosze zapoznac sie z ckfuo|nq karfq charokterysrykl powietrza w pomieszczeniu, ktére stanowiq ryzyko dla zdrowia
pl’OdkaU. na skutek narazenia przez drogi oddechowe, w skali od klasy

A+(wyjatkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).

Udzielamy gwarancii odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagari wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktdrych nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbe doradezq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie wzorcowq. Z chwilq wydania przez nas nowej instrukcji technicznej
niniejsza traci swq waznosc. WKD/KD/KK/RS  21/18
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