SCHOMBURG Polska sp. z 0. o.
ul. Skleczkowska 18a
PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42

fax 024 253 64 27

e-mail: biuro@schomburg.pl

o
\:/

www.schomburg.pl

lii SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

SOLOFLEX-FAST

Nr art. 2 05439

Elastyczny, szybkotwardniejacy klej cienko- i sredniowarstwowy
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold Niemey
1
205439

EN 12004
SOLOFLEX-FAST
Elastyczna zaprawa cienko- i sredniowarstwowa szybkotwardniejqca
C2F

Reakeja na ogiert : Kasa A1/ATq
Wysoka przyczepnosé poczgtkowa : 21 N/mm2
Wysoka przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie: 21 N/mm?2
Wysoka przyczepnosé po starzeniu termicznym : 21 N/mm2
Wysoka przyczepnoé po cyklach zamrazania- rozmrazania : 21 N/mm2
Przyczepnosé poczqtkowa po 6h: 20,5 N/mm2

« zgodny z EN 12004, C2 FTE

* szybkotwardniejgcy

* dtugi czas obrabialnosci

* niesptywajqcy

* zapewnia szybkie wigzanie krystaliczne wody
* do stosowania wewngtrz i na zewngtrz

* modyfikowany tworzywami sztucznymi

* o plastycznej konsystenciji

* odporny na dziatanie wody i mrozu/cykle
zamarzania i odmarzania

* grubosci warstwy do 15 mm

Zastosowania:

Szybkotwardniejqgca, niesptywajgca zaprawa
SOLOFLEX-FAST stosowana jest przede wszystkim
podczas prac o bardzo krétkim terminie realizacji
do uktadania metodg cienko- i $redniowarstwowqg

oktadzin z kamionki, fajansu i ceramiki o niskiej
nasigkliwosci wodg < 0,5 % (kamionka szlachetnal),
ptytek betonowych, kostki betonowej, klinkieru,
mozaiki i nieprzezroczystych ptytek z kamienia
naturalnego, niepodatnych na odbarwienia.
SOLOFLEX-FAST z technologiq FAST pomimo szyb-
kiego wigzania, zapewnia dtugi czas obrabialnosci
i schniecia otwartego kleju. Réwniez przy niskich
temperaturach aplikacji i podtoza woda szybko
wigzana jest w formie krystalicznej, dzigki czemu
zaprawa znacznie szybciej osigga wytrzymatoéé
niz inne szybkowigzqgce kleje dostepne na rynku.
SOLOFLEX-FAST nadaije sie do niezawodnego przy-
klejania oktadzin na réwnych, noénych podtozach
oraz do uktadania ptytek na mineralnych i dyspersyj-
nych uszczelnieniach zespolonych SCHOMBURG,
w przypadku obszaréw o umiarkowanym obcigze-
niu. Na poziomych powierzchniach zewnetrznych,
jak np. balkony, tarasy, zaleca sie uszlachetnienie
zaprawy SOLOFLEX-FAST dodatkiem 8,33 kg
UNIFLEX-F/25 kg zaprawy.

Dane techniczne:

Baza: cement, domieszki, dodatki
Barwa: szara

Gestoéé nasypowa:  ok. 1,24 kg/dm?

Czas obrabialnosci*): ok. 45 do 60 minut

Czas schniecia

otwartego kleju™): ok. 20 minut
Ruch pieszy™): po ok. 3 godz.
Spoinowanie™): po ok. 3 godz.
Petne obcigzenie*):  po 7 dniach

Luzycie:
- ok. 2,5 kg/m? przy naktadaniu
pacq o zebach é mm
- ok. 3,3 kg/m? przy naktadaniu
pacq o zebach 8 mm
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SOLOFLEXFAST

- ok. 4,2 kg/m? przy naktadaniu
pacq o zebach10 mm

- ok. 6,0 kg/m? przy naktadaniu
pacq pétokragtq do naktadania
zaprawy $redniowarstwowej o
zebach 12/20 mm

- ok. 6,0 kg/m? przy naktadaniu
pacq Flowline o zebach 10 mm

worek 25 kg i 6kg
Bezposrednio po uzyciu
oczyscié¢ narzedzia
starannie wodaq.

w suchym pomieszczeniu, 9
miesiecy w fabrycznie
zamknietym opakowaniu,
naruszone opakowanie
natychmiast zuzyé
Temperatura aplikacji/

podtoza: +5°Cdo +25 °C
*) Wartosci obowiqzujq w temp. +23 °C oraz przy wzglednej

Opakowania:
Czyszczenie:

Przechowywanie:

wilgotnosci powietrza 50 %.

Podtoze:

SOLOFLEX-FAST nadaije sie do niezawodnego ukta-
daniana stabilnych wymiarowo podfozach zgodnie
zDIN 18157, Czgéé 1, np. betonie, betonie komér-
kowym, tynku, jastrychu cementowym i anhydryto-
wym,

murach i in. Podtoze musi by¢ suche, nosne,
wystarczajgco réwne, bez pekniec oraz substancii
obdzielajgcych, np. oleju, farby, warstwy spiekowe;
oraz luznych elementéw.

Ponadto podtoze musi byé w znacznym stopniu
jednolite, o stanie i wytrzymatoéci powierzchni od-
powiadajgcym jego typowi.

Chtonne podtoza nalezy zagruntowad preparatem
ASO-Unigrund. Jastrychy anhydrytowe nalezy

przeszlifowaé, odkurzyé i tak jok wszystkie podtoza
anhydrytowe starannie zagruntowaé preparatem
ASO-Unigrund-S lub ASO-Unigrund-GE. Podtoza
magnezjowe przed wytozeniem oktadzinami
wielkoformatowymi powinny byé zagruntowane
ASODUR-V360W. Przed wykonaniem oktadziny
jastrychy ogrzewane nalezy ogrzaé zgodnie z
uznanymi zasadami techniki. Aby ocenié dojrzato$é
podtoza do wytozenia, nalezy przeprowadzi¢ po-
miar wilgotnoéci za pomocq urzqgdzenia CM.
Zawarto$¢ wilgoci mierzona aparatem CM nie
moze przekraczaé nastepujgcych wartosci:

* CT £2,0 CM% dla jastrychéw na izolacji lub
warstwie rozdzielajgce;j

* jastrychéw anhydrytowych (CA) bez ogrzewania
podfogowego < 0,5 %

* jastrychéw anhydrytowych (CA) z ogrzewaniem
podfogowym < 0,3 %.

Przygotowanie materiatu:

SOLOFLEX-FAST wymiesza¢ w czystym naczyniu z
czystq wodg.

Proporcje mieszania:

1,8 -2,0 | wody / 6kg SOLOFLEX-FAST

7,5-8,5 | wody / 25kg SOLOFLEX-FAST

Na poziomych powierzchniach zewnetrznych, jak
np. balkony, tarasy, zaleca sie uszlachetienie za-
prawy SOLOFLEX-FAST dodatkiem UNIFLEX-F.
Aby zapewnié lepszq obrabialno$é, po wymie-
szaniu SOLOFLEX-FAST i UNIFLEX-F nalezy doda¢
wode. Dodatek UNIFLEX-F skraca czas schniecia
otwartego kleju. Zgodnie z normqg EN 12004 od-
ksztatcalno$¢ jest znacznie wyzsza i osiggana jest

klasa S2.
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SOLOFLEX-FAST

Proporcje mieszania:

2 kg UNIFLEX-F : 6kg SOLOFLEX-FAST : ok. 0,5l
wody

8,33 kg UNIFLEX-F : 25 kg SOLOFLEX-FAST : ok.
2,0 | wody

Po uptywie ok. 3 minut (czasu dojrzewania) po-
nownie wymieszad. Nie nalezy przygotowywad
wiecej zaprawy SOLOFLEX-FAST niz mozna zuzyé
w czasie obrabialnoéci. Zaprawe SOLOFLEX-FAST
naktadaé na podtoze pacq i przeczesaé pacq o
uzebieniu odpowiednim do formatu piyt.
Oktadzine nalezy utozyé w czasie schnigcia otwar-
tego kleju. Naczynie przeznaczone do mieszania
nalezy stale oczyszczaé, poniewaz podczas wigza-
nia zaprawa SOLOFLEX-FAST dziata jak przyspie-
szacz.

Nie miesza¢ z innymi zaprawami cementowymi!

Wazne wskazéwki:

* Nie nadaje sie do stosowania w przypadku
obszaréw znajdujqcych sie pod wodq!

* Przy uktadaniu naturalnego i sztucznego kamie-
nia nalezy zwrécié uwage na wlasciwosci poszcze-
gdlnych materiatéw (ryzyko odbarwien, wklesania
itp.) oraz podanych przez producenta zalecen doty-
czqcych uktadania. Zaleca sie przeprowadzenie
klejenia prébnego!

* Aby w bezpieczny sposéb unikngé efektu za-
padniecia sie spowodowanego absorpcjq wody,
w przypadku uktadania serpentynitu, tupkéw oraz
aglomeratéw/ kamieni sztucznych zawierajgcych
w/w kamienie naturalne, zaleca sie stosowanie
ASODUR-EK98 lub ASODUR-Design

* W przypadku uktadania aglomeratéw/ kamieni
sztucznych zaleca sig uszlachetnienie

SOLOFLEX-FAST dodatkiem 2kg UNIFLEX-F/25 kg.
* W przypadku uktadania ptytek i ptyt na jastry-
chach z lanego asfaltu o klasie twardosci IC10 za-
leca sie uszlachetnienie SOLOFLEX-FAST dodatkiem
2 kg UNIFLEX-F/25 kg.

* Nalezy rozplanowa¢ spoiny boczne, spoiny
oktadziny, spoiny dylatacyjne oraz spoiny ruchome
lub wykona¢ w odpowiednim miejscu i zabezpie-
czyé odpowiednim materiatem np. taémq krawe-
dziowq RD-SK50! Spoiny pozorne zamkngé sitowo
lub zabezpieczy¢ przed zmiang poziomu.

* Do juz stezonej zaprawy cienkowarstwowej nie
nalezy dodawaé wody ani $wiezej zaprawy, co
powoduje ponownie osiggniecie konsystencji od-
powiedniej do obrébki. Istnieje ryzyko, ze zaprawa
nie osiggnie pefnej wytrzymatoscil

* W przypadku uktadania ptytek i ptyt na po-
wierzchniach podlegajgcych duzym obcigzeniom
zalecamy stosowanie wysokoelastycznych syste-
méw uszczelnien zespolonych
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300

* W obszarach stale znajdujgcych sie pod wodg
(baseny, zbiormniki, itp.) zaleca sie stosowanie sys-
temowych zapraw cienkowarstwowych UNIFIX-S3,
na materiatach uszczelniajgcych SCHOMBURG
odpowiednich dla danego obszaru zastosowania.
Zwrécié uwage na specyficzne wiasciwosci po-
szczegdlnych materiatéw oktadzinowych!

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy
chroni¢ przed kontaktem z produktem
SOLOFLEX-FAST!

o SOLOFLEX-FAST jest zaprawq wigzqcq hydrau-
licznie, ktérq do momentu petnego zwiqgzania,
nalezy chronié przed dziataniem wody i mrozu, co
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych moze
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trwaé kilka dni.

* Bezposredni kontakt zaprawy na bazie cementu
do wytozer ceramicznych z jastrychem magne-
zjowym prowadzi do jego uszkodzenia na skutek
reakcji chemicznej, zwanej ,pecznieniem magnezjo-
wym”. Nalezy zapobiegaé obcigzeniu podtoza wil-
gociqg na skutek podciggania kapilarnego, stosujgc
odpowiednie $rodki.

Podtoze magnezjowe nalezy mechanicznie uszorst-
ni¢ i zagruntowaé zywicq epoksydowq
ASODUR-V360W z dodatkiem maks. 5% wody (ok.
250 g/m?2). Po uptywie ok. 12 do 24 godzin w tem-
peraturze +20°C nanie$¢ drugg warstwe zywicy
ASODUR-V360W (ok. 300- 350g/m2). Wcigz
$wiezq drugq warstwe posypac w nadmiarze
piaskiem kwarcowym o ziarnistosci 0,5-1,0 mm. Po
kolejnych ok. 12-16 godz. wykonaé prace oktadzi-
nowe.

* Nalezy przestrzegaé wytycznych aktualnych
norm!

Np.

DIN 18157

DIN 18352

DIN 18560

PN-EN 13813

DIN 18202

DIN 1055

Nalezy przestrzega¢ obowiqzujqcej Karty
charakterystyki WE!

EMISS|ONS DAMS L'AJR INTERJEUR®

SSAAE A B C_

* Informacje dotyczqce poziomu emisji substancii lotnych do
powietrza w pomieszczeniu, ktére stanowiq ryzyko dla zdrowia
na skutek narazenia przez drogi oddechowe, w skali od klasy

A+(wyjatkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wizelkie kwestie wykraczajqce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaijq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnig prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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