D

- S

=
o




Technologia betonu SCHOMBURG.
Zyskaj na naszych produktach.

Swiat przemystu betonowego jest bardzo zréznicowany i w wiekszosci nie da sie go opisac jednym
zdaniem. Zréwnowazenie funkcji, formy i koloru w taki sposéb, aby stworzyé inspiracje, estetyke
i nastréj - to cel, kiéremu poswiecita sie firma SCHOMBURG.

Na wynik wptywa wiele czynnikow. Zgodnie z tq ideq, pofrzebna jest szeroka gama produktow
i rozwiqzan z najrézniejszych dziedzin. Zebralismy nasze doswiadczenia w ,Obszar kompetencji
w zakresie technologii befonu”.

Rézne befony wymagajqg réwnie zréznicowanych rozwigzan. Decydujqeq role odgrywaiq tu wysokiej
jakosci, perfekcyjnie dobrane domieszki do betonu dla catego spekirum przemystu befonowego.
Wiegcej informacji mozna znalez¢ na stronie www.schomburg.pl




Technologia betonu
Informacija o produktach

Spis tresci

'] Domieszki do betonu wibroprasowanego

PURCRETE-BV10, PURCRETE-150
PURCRETE-75, PURCRETE-75 PLUS
PURCRETE-40, PURCRETE-50
REMICRETE-VB1-PLUS, REMICRETE-BW3
PURCOLOR-5000, PURCOLOR-S1
REMIPHOB-B3,
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(i} Pigmenty do betonu

11 REMICOLOR
12

REMICRETE-SP62, BETOCRETE-F27
BETOCRETE-F,2 REMICRETE-SP22
REMICRETE-SP10, SAVEMIX-4000
REMI-AIR-200, RUXOLITH-TS
REMI-FROST, REMI-FROST-45
PURCRETE-DF, REMIPLAST-M36

v}l Srodki do ochrony powierzchni

N — —
O 0 N O W

22 SILEX-GLOSS, SILEX-MATT
23 REMISIL-CI, REMISILSI,
24 REMISIL, REMISILHE

25 REMISILTOP

vl] Srodkido czyszczenia i renowacji powierzchni

betonowych

27 ASO-RO0S5, BICOLOR
28 RENOGAL



Domieszki do betonu
wibroprasowanego

Domieszki do befonéw wibroprasowanych to gléwnie preparaty uplastyczniajgee, napowie-
frzajqce, uszczelniajgce, ograniczajgce wykwity wapienne.

W zaleznosci od rodzaju produkiu - pozytywnie wptywaijq na zasyp, zageszczanie wyrobu,
ograniczajq klejenie do stempla, intensyfikujq kolor, uszczelniajq, ograniczajq wykwity.
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DOMIESZKI DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCRETE-BV10

Domieszka do zapraw oraz betonéw wibroprasowanych

P e

Wiasciwosci:

Dzieki dziataniu uplastyczniajgcemu, PURCRETE-BVIO pozwala na lepsze zdyspergowanie
ziaren cementu oraz na zmniejszenie sit farcio pomiedzy ziarnami cementu i kruszywa. Produko-
wany beton cechuje sie lepszym zageszczeniem.

Zastosowanie:

PURCRETE-BV10 jest domieszkg uplastyczniajacq przeznaczong do produkcji betonu w zakresie
konsystencji wilgotnej. Produkty betonowe z tq domieszkq charakteryzujq sie dobrym zamknie-
ciem powierzchni bocznych, wspaniatym tworzeniem smug i brakiem przywierania mieszanki do
stempla.

Dozowanie:

- zalecane dozowanie 0,2-0,4% masy $rodka wigzacego,

- dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia,
- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie préb,

- zaleca sie wymieszanie produktu przed uzyciem.

PURCRETE-150

Silnie zwilzajgca domieszka do betonéw wibroprasowanych

Wiasciwosci:

Domieszka charakteryzuje sie wysokq aktywnosciq powierzchniowq, dzieki czemu wptywa na
lepszq homogenizacje mieszanki betonowej, w znaczqcey sposéb poprawiajge zasyp. Domiesz-
ka wykazuje najlepsze whasciwosci w mieszankach o konsystenciji wilgotnej. Umozliwia uzyska-
nie lepszego zageszczenia wyrobéw wibroprasowanych.

Posiada zwiekszonqg zdolno$¢ do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadzgc do
uzyskania wyzszego stopnia hydrataciji. Wptywa pozytywnie na wytrzymatosé wezesng oraz
koAcowaq.

Zastosowanie:

PURCRETE-150 jest domieszkq przeznaczong do produkcji betonéw wibroprasowanych (warstwa
konstrukeyjna). Domieszka znajduje szczegdlnie zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementéw
prefabrykowanych, jok:

- kostka brukowa,

- krawezniki i obrzeza,

- ptyty brukowe,

- bloczki betonowe,

- kregi.

Dozowanie:

0,1 -0,5% do wagi $rodka wigzqcego.

Optymalne - 0,2-0,25%

Zalecane jest przeprowadzenie testu przed uzyciem. Dozowanie zalezy o pozqgdanego rezultatu
i musi by¢ dostosowane do innych dodatkéw w mieszance.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCRETE-75

Zwilzajgea domieszka do betonéw wibroprasowanych

Wiasciwosci:

Domieszka charakteryzuje sie wysokq aktywnosciq powierzchniowq, dzieki czemu wptywa na
lepszq homogenizacje mieszanki befonowej, w znaczqcy sposdb poprawiajgc zasyp. Domiesz-
ka wykazuje najlepsze wiasciwosci w mieszankach o konsystencji wilgotnej. Umozliwia uzyska-
nie lepszego zageszczenia wyrobéw wibroprasowanych.

Posiada zwiekszong zdolnos¢ do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadzgc do
uzyskania wyzszego sfopnia hydratacji. Wptywa pozytywnie na wytrzymato$é wezesng oraz
koAcowq.

Zastosowanie:

PURCRETE-75 jest domieszkq przeznaczong do produkcji befonéw wibroprasowanych (war-
stwa konstrukcyijna), Domieszka znajduje szczegélnie zastosowanie przy wytwarzaniu
takich elementéw prefabrykowanych, jak:

- kostka brukowa,

- krawezniki i obrzeza,
- plyty brukowe,

- bloczki betonowe,

- kregi.

Dozowanie:

0,2 -0,5% wagi $rodka wigzgcego. Zalecane jest przeprowadzenie testu przed uzyciem.
Dozowanie zalezy o pozgdanego rezultatu i musi by¢ dostosowane do innych dodatkow
w mieszance. Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

PURCRETE-75 PLUS

Domieszka na bazie srodkéw powierzchniowo czynnych do betonédw wibroprasowanych

Wiasciwosci:

PURCRETE-75 PLUS charakteryzuije sie wysokg aktywnosciq powierzchniowq, dzieki czemu
wptywa na lepszg homogenizacje mieszanki betonowej, w znaczqgcy sposéb poprawiajgc
zasyp. Domieszka wykazuje najlepsze wiasciwosci w mieszankach o konsystencii wilgotne;.
Umozliwia uzyskanie lepszego zageszczenia wyrobéw wibroprasowanych. Posiada zwigkszo-
ng zdolnos¢ do utrzymywania wody w mieszance befonowej, prowadzgc do uzyskania
wyzszego stopnia hydratacji. Wptywa pozytywnie na wytrzymato$é wezesng oraz kofcowa.
Produkty befonowe z tq domieszkq charakteryzujq sie dobrym zamknieciem powierzchni
bocznych z wyraznym zaciggnieciem, stabilng geometrig i ostrymi krawedziami.

Zastosowanie (warstwa konstrukcyjna i nawierzchniowa):

PURCRETE-75 PLUS jest domieszkq przeznaczong do produkeji betonéw wibroprasowanych (warstwa
konstrukeyjna i licowa). Domieszka znajduje szczegdlnie zastosowanie przy wytwarzaniu takich
elementow prefabrykowanych, jak:

- kostka brukowa,

- krawezniki i obrzeza,

- ptyty brukowe,

- bloczki betonowe.

Dozowanie:
0,2 -0,5% do wagi $rodka wigzqgcego.
Przed uzyciem wymieszac.
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DOMIESZKI DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

PURCRETE-40

Domieszka do betonéw wibroprasowanych na kruszywach zwyktych i lekkich

PR

Wiasciwosci:

Dzieki dziataniu uplastyczniajgcemu, PURCRETE-40 pozwala na lepsze zdyspergowanie ziaren
cementu oraz na zmniejszenie sit farcia pomiedzy ziarnami cementu i kruszywa. Poprawia zasyp.
Produkowany beton cechuije sie lepszym zageszczeniem.

Zastosowanie:

PURCRETE-40 jest domieszkq uplastyczniajqeq przeznaczonq do produkcii betonu w zakresie
konsystencii wilgotnej. Produkty betonowe z tq domieszkq charakteryzujq sie dobrym zamknigciem
powierzchni bocznych. Domieszka znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementéw
prefabrykowanych, jok:

- kostka brukowa,

- krawezniki i obrzeza,

- ptyty brukowe,

- pustaki na kruszywach lekkich.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2-0,4% do masy $rodka wigzqcego. Przed zastosowaniem domieszki
zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie przed uzyciem.

PURCRETE-50

Domieszka do betonéw wibroprasowanych i wibrowanych

Wiasciwosci:

PURCRETE-50 charakteryzuje sie wysokq aktywnosciqg powierzchniowq, dzieki czemu wptywa na
lepszq homogenizacje mieszanki befonowej, w znaczqey sposéb poprawiajge zasyp. Domieszka
wykazuje najlepsze wiasciwosci w mieszankach o konsystenciji wilgotnej. Umozliwia uzyskanie
lepszego zageszczenia wyrobéw wibroprasowanych i wibrowanych. Posiada zwiekszong
zdolnos¢ do utrzymywania wody w mieszance befonowej, prowadzgc do uzyskania wyzszego
stopnia hydratacji. Wptywa pozytywnie na wytrizymatosé wezesng oraz koncowq. Produkty
betonowe z tq domieszkqg charakteryzujq sie dobrym zamknigciem powierzchni bocznych.

Zastosowanie:

PURCRETE-50 jest domieszkg przeznaczong do produkeji betondw wibroprasowanych (warstwa
konstrukcyina). Betondw wibrowanych. Domieszka znajduje szczegdlnie zastosowanie przy wytwa-
rzaniu takich elementéw prefabrykowanych, jak:

- kostka brukowa,

- krawezniki i obrzezq,

- ptyty brukowe,

- bloczki betonowe,

- kregi,

- plyty drogowe,

- plyty jomb.

Dozowanie:

0,3 -0,5% wagi $rodka wigzgcego.

Zalecane jest przeprowadzenie testu przed uzyciem.

Dozowanie zalezy o pozgdanego rezultatu i musi by¢ dostosowane do innych dodatkéw
w mieszance. Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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REMICRETE-VB1-PLUS (BV)

Specjalna domieszka napowietrzajgco-uplastyczniajgca do betonéw wibroprasowanych na bazie PCE

Wiasciwosci:

Jest domieszkq napowietrzajgco-uplastyczniajgeq na bazie modyfikowanych estréw polikarbok-
sylowych, przeznaczong do produkcji betonu zabudowywanego w warstwie fakturowej (jak
réwniez konstrukeyjnej) elementéw wibroprasowanych.

Zastosowanie:

REMICRETE-VB1-PLUS (BV) w produkcji warstwy fakiurowej zapobiega przyklejaniu sie mieszanki do
stempla. Dzieki lepszej dyspersiji ziaren cementu, mozliwy jest szybszy przyrost wytrzymatosci
wczesnej i koncowej oraz wyzsza odpomosé na dziatanie srodkéw odladzajgeych.
REMICRETE-VB1-PLUS (BV) przeznaczony jest do produkcji elementéw wibroprasowanych takich jak:
- kostka brukowa,

- krawezniki,

- ptyty brukowe,

- palisady,

- elementy matej architektury ogrodowej itp.

Dozowanie:

0,2 - 1,2% do masy $rodka wigzqcego.

Dozowanie uzaleznione jest od m.in. reaktywnosci cementu i krzywej uziamienia.

Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob. Zaleca sie wymieszanie produkiu
przed uzyciem.

REMICRETE-BW3 (LP/BV)

Domieszka napowietrzajgco-uplastyczniajgca do betonédw o konsystenciji wilgotnej do wyrobéw wysokich: kraweznikéw, obrzezy, koryt

$ciekowych itp.

Witasciwosci:

REMICRETE-BW3 (LP/BV) powoduie lepszq dyspersje ziaren cementu prowadzqc do lepszej
homogenizacji mieszanki i zmniejszenia tarcia miedzy sktadnikami befonu. Zastosowanie
domieszki pozwala na uzyskanie betonu o wyzszej gestosci w poréwnaniu do fradycyinych
domieszek uplastyczniajgcych. Stosowanie REMICRETE-BW3 (LP/BV) pozwala na podniesienie
punktu piaskowego, dozowanie optymalnej iloéci wody zarobowej oraz zmniejszenie ilosci
cementu w 1 m* mieszanki betonowe;.

Zastosowanie (w warstwie konstrukcyjnej):

Jest domieszkq napowietrzajqco-uplastyczniajgcq na bazie modyfikowanych estréw polikarboksylowych
oraz $rodkéw powierzchniowo czynnych przeznaczong do produkeiji befonu wibroprasowanego.
Dodatek domieszki umozliwia dozowanie optymalnej ilosci wody zarobowej bez efektu tzw. beczek.
Domieszka poprawia dyspersje ziaren cementu, dzigki czemu mozliwy jest szybszy przyrost wytrzyma-
foéci wezesnej oraz wyzsza wytrzymatosé koicowa. REMICRETE-BW3 (LP/BV) przeznaczony jest do
produkciji elementéw wibroprasowanych takich jak kostka brukowa, krawezniki, ptyty brukowe itp.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 1,2% w stosunku do masy cementu.

Dozowanie optymalne 0,4 - 0,5%.

Dozowanie uzaleznione jest od m.in. reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia. Przed zastoso-
waniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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PURCOLOR-5000

Plastyfikator do betonéw wibroprasowanych ograniczajgey powstawanie wykwitéw wapniowych, ograniczajqgcy klejenie do stempla

Wiasciwosci:

PURCOLOR-5000 jest domieszkq, kidra w zakresie konsystencii wilgotnej ogranicza powstawanie
wykwitéw wapniowych i zwigksza infensywno$¢ barwy elementéw. Poprawia zasyp i ogranicza
klejenie do stempla.

Zastosowanie:

Domieszka znajduje zastosowanie przy produkcji warstwy nawierzchniowej barwionych elementow
prefabrykowanych, wyrobéw dla drogownictwa oraz elementéw matej architektury ogrodéw, np.:

- betonowa kostka brukowa,

- palisady,

- donice betonowe,

- krawezniki,

- ptyty chodnikowe,

- elementy matej architekiury betonowe;.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 0,5% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

PURCOLOR-S1 (DM)

Domieszka uszczelniajgca ograniczajgca wykwity, przeznaczona do produkcji wyrobéw wibroprasowanych

Wiasciwosci:

Jest cieklq domieszkq uszczelniajgcq przeznaczong do produkcji wyrobéw befonowych

o wysokiej frwatosci oraz walorach estetycznych. Dzieki aktywnym sktadnikom domieszka
pozytywnie wptywa na ograniczenie zaréwno pierwotnych jak i widrnych wykwitow wapniowych.

Zastosowanie:

PURCOLOR-ST (DM] jest zalecany do produkcji betonéw o konsystencji wilgotnej w warstwie
konstrukcyjnej oraz fakturowej: betonowej kostki brukowej, kraweznikéw, ptyt, palisad,
donic, okfadzin betonowych, elementow dekoracyjnych.

Zalety:

- wysoce skuteczne redukowanie podciggania kapilarnego i nasigkliwosci,

- odporny na zmienne warunki atmosferyczne efekt uszczelnienia betonu,

- wysoce skuteczne ograniczanie wykwitéw wapniowych w betonach barwionych,
- poprawa sfopnia zageszczenia wyrobow betonowych.

Dozowanie:

0,6-1,6% wag. w stosunku do ilosci $rodka wigzgcego (cement/wypetniacz).
Odpowiednie proporcje nalezy ustali¢ w testach wstepnych z uzyciem danego rodzaju
cementu i odpowiedniej masy befonowe;.

Dodawang ilos¢ PURCOLOR-ST (DM) nalezy ustali¢ przy uwzglednieniu kryteriéw
obrébki i wymaganych wiasciwosci docelowego wyrobu.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU WIBROPRASOWANEGO

REMIPHOB-B3 (DM)

Domieszka hydrofobizujgca mineralne materiaty budowlane w masie

Wiasciwosci:
REMIPHOB-B3 [DM) to wysokowydaijna domieszka hydrofobizujgca mineralne materiaty
budowlane w masie, umozliwiajgca optymalizacie struktury befonu.

Zastosowanie:

REMIPHOB-B3 (DM to domieszka do betonu przeznaczona do produkcji wyrobéw betonowych

o znacznie obnizonej nasigkliwosci wodq. Beton zyskuje wysokq gestos¢ dzieki wiasciwosciom
plastyfikujgcym. Beton znacznie tatwiej ulega zageszczeniu, zyskuje jednolitq konsystencig, co z kolei
umozliwia uzyskanie réwnomiemych powierzchni. Ogranicza wystepowanie wykwitéw wapiennych,
redukuje zjawisko podciggania kapilarnego oraz zwigksza odporno$¢ na dziatanie $rodkéw odladza-
iqcych.

Dozowanie:

1,0 - 2,0% wag. w stosunku do iloéci $rodka wigzqgcego (cement/ wypetniacz). Odpowiednie
proporcje nalezy sprawdzi¢ w testach wstepnych z uzyciem danego rodzaju cementu i odpo-
wiedniej masy betonowej. Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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Pigment ptynny REMICOLOR wykorzystywany jest w przemysle materiatow budowlanych.
Szczegolnie zalecane jest sfosowanie go przy produkcji barwionych kostek brukowych,
kraweznikow, ptyt chodnikowych. Barwnik moze by¢ réwniez uzywany przy produkii
kolorowego betonu towarowego.

REMICOLOR

Pigment ptynny

- Wiasciwosci:
Produkowany jest przy zastosowaniu pigmentéw z tlenkéw zelaza i specjalnej technologii, przez
co jego odporno$¢ na $wiatto i wptyw warunkéw atmosferycznych nie ulega pogorszeniu.
REMICOLOR daije sie pompowad i dzieki szczegdlnie wysokiemu zdyspergowaniu i jednorodno-
$ci, zapewnia réwnomiernosé i infensywno$é barwienia betonu. Barwnik produkowany jest przy
zastosowaniu pigmentéw z tlenkéw zelaza typu REMIFEROX i specjalnej fechnologii.

Zastosowanie:
Barwnik ptynny REMICOLOR wykorzystywany jest w przemysle materiatéw budowlanych.
Szczegdlnie zalecane jest stosowanie go przy produkcji barwionych kostek brukowych, krawezni-

kéw, ptyt chodnikowych. Barwnik moze by¢ réwniez uzywany przy produkeji kolorowego befonu
towarowego.

Dozowanie:

Barwnik dozujemy w ilosci 4 - 6 % w stosunku do $rodka wigzgcego.

Dostepny w odcieniach barw:

- czerwonych, brgzowych, zéttych, pomaranczowych, antracytowych, czarnych, biatych.
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Niezawodne rozwigzania.
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__‘qrbwgo, prefabrykd'éi'i',"
betonu archtektomcznego

Domieszki do befonu to gtéwnie preparaty uplastyczniajqce, uptynniajqce, opézniajqce lub
przyspieszajgce wigzanie, napowiefrzajqce i uszczelniajqce.

Obecnie na rynku spotka¢ mozemy szerokq oferte domieszek do betonéw. Ich zuzycie stale
roénie. Jedng z domieszek jest plastyfikator, ktéry znaczqco obniza napiecie powierzchni
wody zarobowej - uplastycznia mieszanke befonowq . Superplastyfikator fo rodzaj domieszki
do befonu, kiéry powoduje powstawanie wokét ziaren cementu podwadinej warstwy jonowe;,
dzieki czemu zmniejszajq sie sity tarcia i nastepuje infensywna dyspersja zaczynu cemenfowego
- uplynnia mieszanke betonowq.

Domieszki do betonu petnig wiele innych funkcji, miedzy innymi: zmniejszajqg wodozqdnos¢
sktadnikéw mieszanki betonowe], podwyzszajg wytrzymatose koncowq oraz zwiekszajq
mrozoodporno$é betonu. Duzq zaletq domieszek betonowych jest réwniez poprawa wyglgdu
betonu, co niesie za sobq duze znaczenie dla architektury catego obiektu.

bez REMICRETE z REMICRETE
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BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

REMICRETE-SP62 (FM)

Wysokoefektywna domieszka uptynniajgca do betonéw z wymagang wysokq wytrzymatoscig wezesng

Wiasciwosci:

Jest wysoce skoncentrowang domieszkq uptynniajgca. Stosujgc domieszke, mozna uzyskac
homogeniczng mieszanke, w kidrej zminimalizowane sgq sity tarcia miedzy sktadnikami mieszanki.
REMICRETE-SP62 (FM) dzieki duzym mozliwosciom redukeji wody zarobowej moze by¢ stosowa-
ny w niewielkim dozowaniu dla osiagniecia wymaganej konsystenciji. Zastosowanie nowoczesnej
bazy surowcowej umozliwito osiagniecie duzego przyrostu wytrzymatosci wezesnej befonu.

W poréwnaniu do befonéw wykonanych z fradycyjnymi domieszkami uptynniajqcymi, zastosowanie
REMICRETE-SP62 (FM) umozliwia skrécenie czasu rozszalowania do 4 godzin.

Zastosowanie:

REMICRETE-SP62 (FM) zostat opracowany specjalnie dla producentéw betonowych elementéw
prefabrykowanych. Domieszke stosuje sie tam, gdzie beton przy niskim stosunku wodno-cemento-
wym i wysokiej zawartosci dodatkéw mineralnych powinien zachowa¢ ciekiq konsystencie

i wysokq urabialno$¢. REMICRETE-SP62 (FM) przeznaczony jest do produkcji betondw

o konsystencji od F5 do F6, jak réwniez do betonéw samozageszczalnych (SCC/SVB) z wyma-

gang wysokg wytrzymatosciq wezesng oraz betonéw architektonicznych.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 1,8% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

BETOCRETE-F27 (FM)

Domieszka uptynniajgca do betonéw

Wiasciwosci:

Domieszka produkowana jest z uzyciem naftalenédw oraz lignosulfonianéw. Przy niskim dozowa-
niu dziata jok standardowa domieszka uplastyczniajqca, przy dozowaniv w gérnym zakresie -
jak domieszka uptynniajgca. BETOCRETE-F27 [FM|] moze zredukowaé¢ stosunek wodno-cementowy
przy tej samej konsystencji lub uptynni¢ mieszanke befonowq przy tym samym sfosunku w/c.

Zastosowanie:

Domieszke BETOCRETE-F27 (FM) mozna stosowaé we wszystkich betonach produkowanych zgodnie
z PN-EN 206-1. Wykorzystywana jest takze przy produkcji befonu towarowego oraz przy wytwarza-
niu elementéw prefabrykowanych [szczegélnie cienkoéciennych]. Domieszka nie powoduje obnizenia
wyfrzymatosci wezesnych befonu oraz podwyzsza wytrzymatosci konicowe w poréwnaniu do befonu
wzorcowego. Domieszka moze by¢ stosowana w betonach zbrojonych i sprezonych.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,3 - 2,0% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie optymalne 1,0 - 1,5%.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaklywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produktu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACIJI,

BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

BETOCRETE-F2 (FM)

Domieszka uptynniajgca

Wiasciwosci:

Domieszka produkowana jest z uzyciem naftalendw. Przy niskim dozowaniu dziata jok standardowa
domieszka uplastyczniajgea, przy dozowaniu w gérmym zakresie - jak domieszka uptynniajgea.
BETOCRETE-F2 (FM] moze zredukowa¢ stosunek wodno-cementowy przy tej samej konsystencii
lub uptynni¢ mieszanke befonowq przy tym samym stosunku w/c.

Zastosowanie:

Domieszke BETOCRETE-F2 (FM] mozna stosowaé we wszystkich befonach produkowanych
zgodnie z PN-EN 206-1. Wykorzystywana jest takze przy produkeji betonu towarowego oraz
przy wytwarzaniu elementéw prefabrykowanych [szczegolnie cienkosciennych).

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,3 - 2,0% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziamienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

REMICRETE-SP22 (FM)

Domieszka uptynniajgca na bazie PCE do betonéw towarowych

Wiasciwosci:

Jest wysokoefektywng domieszkg najnowszej generacii na bazie karboksylatu polyeterowego.

W poréwnaniu do tradycyjnych domieszek uplastyczniajgeych, dzieki zastosowaniv nowocze-
snych surowcéw, mozliwa jest produkeja bardzo homogenicznych mieszanek betonowych,

w ktérych wewnetrzne sity tarcia miedzy skfadnikami sq zminimalizowane. Domieszka umozliwia
stosowanie krotszych czaséw mieszania niz przy skoncentrowanych produkfach. Wysoka
efektywnos¢ domieszki daje mozliwoéé¢ uzyskania ztozonej konsystencii przy niskim dozowaniu.
Stosowanie REMICRETE-SP22 (FM] powoduje podwyzszenie wytrzymatosci wezesnej i korncowe
betonu.

Zastosowanie:

REMICRETE-SP22 (FM)| jest wykorzystywany przy produkcji befonu towarowego oraz w prefabrykacii.
Stosowanie domieszki pozwala na uzyskanie bardzo niskich wskaznikow w/c, a tym samym
zwigkszenie wytrzymatosci oraz odpomosci na agresje chemiczng i fizyczng.

REMICRETE-SP22 (FM) jest domieszkg, kidra sprawdza sie szczegélnie dobrze przy produkeji
betonéw samozageszczalnych (SCC/SVB|. Domieszka moze by¢ stosowana w betonie zbrojonym

i sprezonym. Domieszka nie opéznia wezesnego narastania wytrzymatosci.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,4 - 2,0% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki wskazane jest wykonanie zarobéw prébnych.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI,

BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

REMICRETE-SP10 (FM)

Domieszka uptynniajgca do betonéw wysokowartosciowych (BWW) i samozageszczalnych (SCC)

Wiasciwosci:

REMICRETE-SP10 (FM)] jest wysokofektywng domieszkg najnowszej generaciji na bazie karboksy-
latu polyeterowego. W poréwnaniu do tradycyjnych domieszek uplastyczniajgeych, dzieki
zastosowaniu nowoczesnych surowcdw, mozliwa jest produkcja bardzo homogenicznych
mieszanek befonowych, w kiérych wewnetrzne sity tarcia miedzy sktadnikami sq zminimalizowa-
ne. Bardzo wysoka efektywno$¢ domieszki daje mozliwosé uzyskania zatozonej konsystencii przy
niskim dozowaniu. Stosowanie REMICRETE-SP10 (FM] powoduje podwyzszenie wytrzymatosci
wczesnej i koficowej betonu.

Zastosowanie:

REMICRETE-SP10 (FM] jest wykorzystywany przy produkcji betonu towarowego oraz w prefabry-
kacji. Stosowanie domieszki pozwala na uzyskanie bardzo niskich wskaznikéw w/c, a tym samym
zwiekszenie wytrzymatosci oraz odpornosci na agresje chemiczngq i fizyczng. REMICRETE-SP10
(FM]Jest domieszkq, ktéra sprawdza sie szczegdlnie dobrze przy produkcji befondw samoza-
geszczalnych (SCC/SVB), w kidrych wymagana jest duza zawartosé frakeji pylastych.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 1,6% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

SAVEMIX-4000 (BV)

Domieszka do betonu znacznie redukujgca iloéé wody/uplastyczniajgca

Wiasciwosci:
W przypadku stosowania w betonie towarowym powoduje lepszqg dyspersje ziaren cementu,
= prowadzqc do lepszej homogenizacji mieszanki i zmniejszenia tarcia miedzy sktadnikami betonu.
i Mozliwe jest dzigki temu tatwiejsze pompowanie, wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
e § ‘ betonowej. Stosowanie SAVEMIX-4000 (BV) pozwala na redukeie stosunku w/c przy zachowa-

niu jednakowej konsystencii lub zwigkszenie catosci mieszanki przy zachowaniu stosunku w/c.

v’

Zastosowanie:

SAVEMIX-4000 (BV) jest wszechstronng domieszkg przeznaczonq do produkcji betonu towaro-
wego. Domieszka umozliwia uzyskanie konsystencji w przedziale F3 przy jednoczesnym osiggnie-
— ciu wysokiej wytrzymatosci wezesnej i korncowej betonu.

SAVEMIX-4000 (BV) przeznaczony jest do:

- befonow elewacyinych,

- befonu pompowalnego,

- wszystkich betonow o konsystenciji normalne;.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 1,1% w stosunku do masy cementu.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.

Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prob zgodnie z obowigzujgeymi.
Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACIJI,

BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

REMI-AIR-200 (LP)

Domieszka napowietrzajgca

Wiasciwosci:

REMI-AIR-200 (LP) prowadzi do powstania w mieszance mikroskopijnych pecherzykéw powie-
frza o okreslonym wspodtczynniku rozktadu w stwardniatym betonie. Kuliste pecherzyki absorbujg
cisnienie wynikajgce ze zwiekszania sie objetosci zamarzajgcej wody, zapobiegajgc powsta-
waniu mikrospekan.

Wprowadzenie do $wiezej mieszanki dodatkowych pecherzykow powietrz powoduje popra-
wienie urabialnosci i homogenizacje mieszanki. REMI-AIR-200 (LP) nie wptywa na proces
hydratacji cementu.

Zastosowanie:

REMI-AIR-200 (LP) jest domieszkq przeznaczong do stosowania w betonach pracujgeych w klasie
ekspozycji do XF4, w kiérych wystepuje agresja mrozowa w $rodowisku wodnym silnie nasyconym
srodkami odladzajgeymi. Warunki takie majg miejsce np. na mostach, w befonach drogowych,

w tunelach, nabrzezach porfowych, oczyszczalniach éciekdw.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,05-0,5% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki wskazane jest wykonanie zarobéw prébnych.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.

RUXOLITH-T5 (VZ)

Fosforanowy opézniacz czasu wigzania

Wiasciwosci:

RUXOLITH-T5 (VZ) opéznia proces wigzania cementu, dzigki czemu mieszanka befonowa
pozostaje diuze urabialna. Poprzez wydtuzenie w czasie hydratacji, redukuije sie powstawanie
duzej ilosci ciepta w pierwszym okresie, dzieki czemu zapobiega sie powsfawaniu naprezen
termicznych, a tym samym rys, w monolitycznych elementach betonowych.

Zastosowanie:

RUXOLUTH-TS (VZ) przeznaczony jest szczegdlnie do stosowania podczas betonowania przy
wysokich femperaturach ofoczenia i przy wykonywaniv duzych monolitycznych elementéw
betonowych. RUXOLITH-T5 (VZ) stosowany jest wszedzie tam, gdzie, wymagane jest wydfuzenie
czasu zachowania przez mieszanke wiasciwosci roboczych.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2-3,0% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie préb.

Zaleca sie wymieszanie produktu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI,

BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

REMI-FROST (BV)

Domieszka przeciwmrozowa do betonéw i zapraw

Wiasciwosci:

REMI-FROST (BV)obniza temperature zamarzania wody zarobowej w betonie oraz przyspiesza
czas wigzania cementu. W efekcie prowadzi to do zwiekszania wytrzymatosci wezesnej betonu
oraz pozwala na skrécenie okresu pielegnacji w warunkach obnizonych temperatur. Domieszka
wykazuje réwniez dziatanie uplastyczniajqee, dzieki czemu przy statym stosunku wodno-cemento-
wym mieszanka cechuje sie wyzszq cieklosciq niz beton bez domieszki.

Zastosowanie:
Domiesza REMI-FROST (BV) umozliwia wykonywanie betonowania w warunkach obnizonych
temperatur ofoczenia.

Dozowanie:
Zalecane dozowanie 0,2 - 2,0% masy $rodka wigzgcego.

REMI-FROST-45 (BE)

Domieszka przyspieszajgca czas wigzania

Wiasciwosci:

REMI-FROST-45 (BE) jest domieszkq przyspieszajgcq czas wigzania cementu, szczegdlnie
polecang do stosowania w obnizonych temperaturach powietrza. Wprowadzenie REMI-
-FROST-45 (BE) do mieszanki betonowej powoduje obnizenie temperatury zamarzania wody, co
pozwala na wykonanie mieszanki befonowej w temperaturze powietrza do -10°C bez zahamo-
wania hydratacji cementu. Stosowanie REMI-FROST-45 (BE| prowadzi do wzrostu wytrzymatosci
wczesnej betonu. Domieszka dziata réwniez jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej. Uzywanie
REMI-FROST-45 (BE) ogranicza wysychanie $wiezego betonu, dzigki czemu zostaje obnizony
poziom skurczu. Efektywne oddziatywanie domieszki REMI-FROST-45 (BE] na mieszanke
betonowq uzyskuje sie zardwno przy zastosowaniu cementu portlandzkiego bez dodatkéw, jak
i cementu humiczego.

Zastosowanie:

Jako domieszka przyspieszajgca czas wigzania cementu przy produkcji w okresie obnizonych
temperatur:

- befonowanie w warunkach zimowych,

- prefabrykacia.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2-2,5% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od rodzaju cementu, temperatury otoczenia, czasu zabudowy
i sposobu pielegnacji. Przy betonowaniu w okresie zimowym zaleca sie stosowanie czystych
cementéw portlandzkich z uwagi na szybszq dynamike przyrostu wytrzymatosci,

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem.
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DOMIESZKI DO BETONU TOWAROWEGO, PREFABRYKACJI,

BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

PURCRETE-DF

Reduktor zmniejszajgcy porowatoéé betonu- odpowietrzacz

Wiasciwosci:
PURCRETE-DF redukuje objetos¢ poréw w mieszance betonowej, przyczyniajqe sig tym samym
do uzyskania gtadkiej powierzchni stwardniatego betonu.

Zastosowanie:
PURCRETE-DF jest zalecany szczegolnie do betondw wysokowartosciowych, mieszanek ciektych
i betondw, w ktérych po stwardnieniv wymagana jest gtadka powierzchnia.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2-0,8% masy $rodka wigzgcego.

Dozowanie uzaleznione jest m.in. od reaktywnosci cementu i krzywej uziarnienia.
Przed zastosowaniem domieszki wskazane jest wykonanie zarobéw probnych.

REMIPLAST-M36

Domieszka do zapraw uplastyczniajgco-napowietrzajgea

Wiasciwosci:

Zaprawa na bazie tej domieszki charakteryzuje sie:

- Bardzo dobrymi wiasciwosciami roboczymi, dzigki odpowiedniemu napowietrzeniu zaprawy,
-Bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza w potaczeniu z brakiem efektu sptywania,

- Bardzo dobrg urabialnosciq, - Przy znacznie wyzszym dozowaniv pozwala wydtuzyé czas
pracy.

Zastosowanie:
REMIPLAST-M36 przeznaczony jest do produkcji zapraw towarowych, wykonywanych na
budowie i w zaktadach produkeji betonu.

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2-0,4% masy cementu.

Aby uzyska¢ efekt wydtuzajgey czas pracy zalecane dozowanie 0,8-1,0 masy cementu.
Dozowanie uzaleznione jest m.in. od sktadu zaprawy, krzywej uziamienia i reaktywnosci cementu.
Dozowanie domieszki moze zmieniaé sie w zaleznosci od temperatury otoczenia.

Przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie préb.

Zaleca sie wymieszanie produkiu przed uzyciem
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W zaleznosci od przeznaczenia, powierzchnie sq narazone na dziatanie réznego rodzaju
czynnikéw, jak zanieczyszczenia organiczne, substancje chemiczne, warunki atmosferyczne
dlatego niezwykle waznym etapem obrébki powierzchni jest jej odpowiednie zabezpieczenie
przed szkodliwymi czynnikami wystepujgcymi w danym $rodowisku. Do zabezpieczania
powierzchni betonowych zaleca sie impregnaty, kiére jednoczes$nie poprawiajq wyglad,
nadajqc infensywnag barwe, wzmocniq strukiure i zabezpieczq przed szkodliwym dziata-
niem mrozu i soli odladzajqeych.

Rozwdj srodkéw impregnujgcych wedtug generaciji od | do 1.

iii SCHOMBURG
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SRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

SILEX-GLOSS

Srodek do gruntowania, wzmacniania, impregnowania betonu z blyszczqcym efektem ,mokrej powierzchni”

Wiasciwosci:
Jest $rodkiem gruntujgeym, impregnujqcym do betonu. Po wyschnieciu nadaje powierzchniom
frwaty, $wiezy wyglad tworzac btyszczqcq powltoke, kiéra nie zétknie i jest odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wazne czynniki zapewniajace trwatosé i skutecznosé
dziatania:

- efekt btyszczqcej "‘mokrej powierzchni”,

- odpomy na UV oraz $rodki odladzajqce,

- powoduje wyrazne pogtebienie koloru,

- hydrofobizuje i wzmacnia podtoze,

- utatwia czyszczenie zabezpieczonego podfoza.

Zastosowanie:

SILEX-GLOSS jest przeznaczony do zabezpieczania betonowej kostki brukowej szarej i kolorowe;,
wszystkich rodzajéw betonu architektonicznego, befonu licowego i innych widocznych
powierzchni z betonu. Nie nalezy go stosowaé na powierzchniach wrazliwych na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych.

Zuzycie:
120 - 300 ml/m? [na warstwe). Polecane jest wykonanie prob w celu okreslenia wielkosci
zuzycia i dziatania.

SILEX-MATT

Srodek do gruntowania, wzmacniania, impregnowania betonu z matowym efektem ,mokrej powierzchni”

Wiasciwosci:
Jest srodkiem gruntujgcym, impregnujgcym do betonu. Po wyschnieciu nadaje powierzchniom
trwaty, $wiezy wyglad tworzge matowq powtoke, ktéra nie zétknie i jest odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Wazne czynniki zapewniajqgce trwatos¢ i skutecznos¢ dziatania:

-z matowym efektem “mokrej powierzchni”,

-odporny na UV oraz $rodki odladzajqgcee,

- powoduje wyrazne pogtebienie kolory,

- hydrofobizuje i wzmacnia podfoze,

- utatwia czyszczenie zabezpieczonego podtoza.

Zastosowanie:

SILEX-MATT jest przeznaczony do zabezpieczania betonowej kostki brukowej szarej i kolorowe,
wszystkich rodzajéw betonu architektonicznego, betonu licowego i innych widocznych
powierzchni z betonu. Nie nalezy go sfosowad na powierzchniach wrazliwych na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych.

Zuzycie:
120 - 300 ml/m? [na warstwe). Polecane jest wykonanie préb w celu okreslenia wielkosci zuzycia
i dziatania.

22 iii SCHOMBURG



SRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

REMISIL-CI

Srodek impregnujqcy, intensyfikujacy wybarwienie szczegdlnie zalecany przy produkcji betonéw ptukanych

- Wtasciwosci:

Jest impregnatem do betonu na bazie dyspersji polimeréw w wodzie. Po zastosowaniu $rodka
REMISIL-CI wyraznie poprawia sie odpornosé produkiéw betonowych na wptywy srodowiska.
Powierzchnie pokryte tym impregnatem wykazuijq sie duzg odpornosciq na przenikanie cieczy.
REMISIL-CI nie jest widoczny na powierzchni poddanej obrébce i nie powoduje efekiu jej
nabtyszczenia.

Zastosowanie:

REMISIL-CI opracowano specialnie do stosowania na produkty betonowe, takie jak: kostka
brukowa, krawezniki, ptyty chodnikowe i elementy z betonu architektonicznego. Jest szczegdélnie
przydatny do zastosowania na podtozach utwardzonych i chtonnych. Za pomocq produktu
REMISIL-CI mozna trwale chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych zaréwno nowe,
jak i stare produkty betonowe.

Zuzycie:
150 - 250 ml/m?, w zaleznosci od strukiury powierzchni i nasigkliwosci podtoza.

REMISIL-SI

Impregnat wzmacniajgcy do betonu i jastrychu o whasciwosciach hydrofobowych

Wiasciwosci:

Dziatanie zapobiegajgce wnikaniu zanieczyszczen
Zalety:

- gotowy do uzycia,

- nie zawiera rozpuszczalnikéw

- hydrofobowy,

- wzmacnia powierzchnie.

Zastosowanie:
- do wzmacniania zuzytych powierzchni betonowych i jastrychowych,
- jako ochrona przed parowaniem na $wiezych powierzchniach betonowych.

Zuzycie:
W zaleznosci od chtonnosci podioza i sposobu aplikacii, ok. 0,15-0,55 kg/m?.
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SRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

REMISIL

Bezrozpuszczalnikowy $rodek impregnujqcy do betonu

Witasciwosci:

REMISIL jest impregnatem do befonu na bazie dyspersji polimeréw w wodzie. Po zastosowaniu
$rodka, odpornosé elementéw betonowych na warunki atmosferyczne ulega poprawie. Powierzchnia
zabezpieczona jest przed zanieczyszczeniami ciektymi, kiére nie wsigkajg w strukfure befonu.
REMISIL po wyschnieciu tworzy na pokrytej powierzchni przezroczystq powtoke, nadaije jej $wiezy
wyglad. Preparat jest odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV, nie
z¢tknie. Po zastosowaniu preparatu REMISIL, powierzchnie zabezpieczone impregnatem wykazujg
zwigkszong odporno$¢ na chlorki.

Zastosowanie:

REMISIL stosuje sie do éwiezych i zwigzanych powierzchni betonowych i elementéw prefabryko-
wanych, m.in.: kostki brukowej, kraweznikéw, ptyt chodnikowych oraz betonu architekfonicznego.
Nadaje sie réwniez do impregnacji muréw ceglanych. W szczegolnoéci barwione wyroby
betonowe uzyskujq $wiezy wyglad, fj. barwa powierzchni zewnetrznych jest bardziej intensywna
i lekko btyszczgca. Nie nalezy stosowaé preparatu na powierzchniach specjalnie szlifowanych

i polerowanych ze wzgledu na niebezpieczenstwo powstawania smug. REMISIL moze by¢
stosowany réwniez jako $rodek ograniczajgcy powstawanie wykwitéw na $wiezym

betonie. Preparat nalezy noktadad¢ cienko i réwnomiernie na catym obszarze po okofo 12-14
godzinach od stwardnienia powierzchni.

Zuzycie:
80 - 140 ml/m?, w zaleznosci od struktury powierzchni i nasigkliwosci podioza.

REMISIL-HE

Impregnat do betonu narazonego na dziatanie olejéw

e

Wiasciwosci:

Jest impregnatem do betonu na bazie polimeréw. Po zastosowaniu produktu REMISILHE wyraznie
poprawia sig odporno$¢ produkiéw betonowych na wptywy $rodowiska. Powierzchnie pokryte
tym $rodkiem wykazujq sie duzg odpornosciq na przenikanie cieczy, szczegdlnie olejow, kidre
mogq by¢ tatwo usuniete za pomocq odpowiednich materiatow (piasek, trociny).

REMISIL-HE nie jest widoczny na powierzchni poddanej obrébce i nie powoduije efekiu jej
nabtyszczenia.

Zastosowanie:

REMISIL-HE opracowano specjalnie do stosowania na produkty befonowe, takie jak kostka
brukowa, krawezniki, ptyty chodnikowe i elementy z befonu architektonicznego, kiére mogq by¢
narazone na dziatanie olejéw. Jest szczegdlnie przydatny do zastosowania na podfozach
utwardzonych i chfonnych. Za pomocq produktu REMISILHE mozna trwale chroni¢ przed
wptywem warunkéw atmosferycznych zaréwno nowe, jak i stare produkty befonowe.

Zuzycie:
100 - 300 ml/m? w zaleznosci od strukiury powierzchni i nasigkliwosci podfoza.
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SRODKI DO OCHRONY POWIERZCHNI

REMISIL-TOP

Srodek impregnujqcy, intensyfikujacy wybarwienie szczegélnie zalecany przy produkcji betonéw ptukanych

Wiasciwosci:

Srodek na bazie akrylanéw. Poprawia chemiczno-fizyczng wytrzymatosé powierzchni, w
szczegdlnoéci odpornosé na dziatanie mrozu/soli odladzajgeych oraz wasciwosci czyszczqce
befonu oraz podtozy mineralnych.

Zastosowanie:

REMISIL-TOP to preparat przeznaczony do stosowania na stronach wilgotnych przy produkgii
wyrobéw betonowych. Ogranicza do minimum porost glonéw i mchu, poprawia wybarwienie
oraz zwieksza trwatos¢ koloru. Szczegdlnie zalecane do produkeji wyrobéw ptukanych

z warstwa fakturowq, fasad oraz barwionych wyrobéw betonowych.

Zuzycie:
80 - 150 g/m? w zaleznosci od struktury powierzchni i nasigkliwoséci podtoza. Zuzycie preparatu
nalezy ustali¢ poprzez wykonanie proby wstepne;.
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Powierzchnie befonowe ulegajq zabrudzeniv podczas prac budowlanych, w trakcie
codziennego uzytkowania. Ich estetyka ulega pogorszeniu. W celu przywrécenio
nawierzchni jej pierwotnych waloréw istniejq specjalistyczne produkty czyszczqgce,
a takze renowacyijne.

Efekt prac renowocyinych nawierzchni befonowych.
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SRODKI DO CZYSZCZENIA | RENOWACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH

ASO-RO05

Skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczen mineralnych.
Srodek do czyszczenia, kostki brukoweij, klinkieru itp.

Wiasciwosci:

ASO-RO0S jest:

- wysoce skoncentrowanym, ptynnym $rodkiem czyszczacym,

- nie zawiera rozpuszczalnikdw,

- nie zostawia pozostatosci,

- rozpuszcza mleczko cementowe, resztki zapraw, befonu i wapna oraz wykwity wapienne.

Zastosowanie:
ASO-ROO5 jest uzywany do mycia powierzchni z resztek zapraw, mleczka cementowego,
wykwitéw wapiennych zaréwno z powierzchni betonowych jok réwniez ceramicznych.

Zuzycie:
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia i proporcji mieszania, ok. 250 ml/m?.

BICOLOR

Srodek do renowacii juz utozonej, barwionej kostki brukowe, elementéw wibroprasowanych

-~ Wiasciwosci:
BICOLOR jest modyfikowanym polimerami $rodkiem wigzgcym, stuzgcym do renowadji
i od$wiezania koloréw juz utozonej kostki brukowej. BICOLOR powoduje wyréwnanie réznic

barwy, a wyptowienia i uszkodzenia powierzchniowe stajq sie niewidoczne dzieki pogtebieniu
koloréw.

Zastosowanie:
BICOLOR jest $rodkiem stosowanym jedynie do wytworzenia kolorowe| powtoki naprawcze;.
Do przygotowania odpowiedniego koloru stuzy pigment ptynny REMICOLOR.

Dozowanie:

-50- 60 g/m? BICOLOR w gotowej mieszance,
-25-30 g/m? REMICOLOR w gotowe] mieszance,
-300- 400 g/m? gotowe| mieszaniny.
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SRODKI DO CZYSZCZENIA | RENOWACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH

RENOGAL

Srodek do czyszczenia z alg i mchu. Srodek biobsjczy.

Wiasciwosci:
RENOGAL jest roztworem dziatajgeym przeciwko porastaniu powierzchni przez algi, mchy

i grzyby. Niszczy istniejqce narosle i hamuje ich dalszy wzrost. Srodek mozna stosowac na
wszystkich powierzchniach mineralnych.

Zastosowanie:
RENOGAL jest produktem ptynnym (roztwér wodny) gotowy do uzycia, o dziataniu grzybobdj-

czym, stosowany w celu konserwacii i ochrony wyrobéw kamieniarskich, konstrukcji murowanych
lub materiatéw budowlanych

Zuzycie:
300-500 g/m? [roztwér) w zaleznosci od potrzeb.
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SCHOMBURG w mediach

Strona

Uporzadkowana w sposéb przyjo-

zny dla uzytkownika, nasza strona
infernetowa www.schomburg.pl
umozliwia tatwe poruszanie sie po

ofercie produkiéw SCHOMBURG.

Oprécz wysoce wydaijnej funkgii

wyszukiwania i wygodnego kalkula-

tora zuzycia, czeka na Ciebie
wiele innych przydatnych funkciji
i ciekawostek.

Facebook

Polub naszg strone na Facebooku

i dowiedz sie wigcej o biezqcych
wydarzeniach, aktualnej ofercie
produkfowej, akcjach promocyjnych

oraz innych nowinkach doty-
czqeych firmy SCHOMBURG.

LinkedIn

Polub naszq strone na LinkedIn oraz
skontakiuj sie z nami.

W interesujgey sposdb informujemy
o aktualnych tematach i nowosciach
produktowych firmy SCHOMBURG.

aquafin.pl

Wszystko, co zwigzane z budow-
nictwem, hydroizolacjq i naprawaq.
Tutaj mozna znalez¢ ciekawe
promocije i informacje na temat
stosowania naszych produkiéw -
warto tu zajrzec¢!

betocrete.pl

W dziedzinie technologii betonu
oferujemy interesujqce informacje
techniczne, przeglqd zastosowan
i wiele innych.

YouTube

Subskrybuj nasz kanat YouTube
SCHOMBURG - Polska i zapoznaj
sie z naszq bogatq ofertq wideo.
Oferta podzielona jest na rézne
produkty i obszary zastosowan
przedstawiamy pomocne i po-
uczajqce filmy wideo w réznych
iezykach.

INNOWACYINY SYSTEM
HYDROAZOLACH DLA
KONSTRUKCH
BETONOWYCH

iii SCHOMBURG

Miezawodne rozwigzania.

Aby uzyska¢ wiecej informaciji o produkiach, zapytaj

w zaktadce ,Sie¢ Sprzedazy Schomburg -

Technologia betonu”.

Naszych Doradcéw Techniczno-Handlowych Sieci
sprzedazy Schomburg - Technologia betonu

w zaleznosci od regionu lub w Dziale Sprzedazy -
kontakt znajdziesz na stronie www.schomburg.pl

ili SCHOMBURG
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Grupa SCHOMBURG opracowuije,
wytwarza i dostarcza systemy materiatéw
budowlanych w zakresie:

* Hydroizolacje/Renowacie/
Naprawa befonu
* Klejenie oktadzin ceramicznych
oraz kamienia naturalnego/Jastrychy
* Powloki ochronne/Systemy powlokowe
* Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 laf obecnosci na rynku,
SCHOMBURG zyskat renome w dziedzinie
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach
krajowych i miedzynarodowych. Systemowe
wyroby budowlane oferowane przez
SCHOMBURG cieszq sie duzq popularnosciq

i uznaniem na catym $wiecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniajq poziom
ustug $wiadczonych przez grupe
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment
najwyzszej jakosci wyrobow

W celu utrzymania czotowej pozycji na
rozwijajgcym sie rynku budow|onym, firma
stale inwestuje w badania i rozwdj nowych

i obecnie dostepnych wyrobéw budowlanych.
Gwarantuje to najwyzszq jako$¢ wyrobodw,
co przektada sie na zadowolenie naszych
klientow.

SCHOMBURG Polska Sp. z 0. o.
ul. Skleczkowska 18a

@3-300 Kutno

tel. +48-24-254-7342

fax +48-24-253-6427

email biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl
www.schomburg.de

BDO 000030309
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