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Ergebnis der Priifung

test result
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Gegenstand
Object

KSK-Abdichtungsbahn

Hersteller

Manufacturer

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Typ
Type

Fabrikat /Serien-Nr.

Serial number

Datum der Prifung

date of proof

01.07.2010 - 03.07.2010

Verwendete Quelle

used source

Ra-226

Mittlere Aktivitatskonzentration

average concentration of activity

87,94 kBg/m?

Bezeichnung Wert Einheit
description Value unit
Nulleffekt Detektor 1 8 Impulse
background detector 1

Nulleffekt Detektor 2 62 Impulse
background detector 2

Messwert Detektor 1* 17 Impulse
measured value detector 1

Messwert Detektor 2* 9115 Impulse
measured value detector 2

Radondurchlassigkeit Ky** 0,002

diffusion

*: Die geprifte Probe trennt das Radon-Luftgemisch zwischen Detektor 1 und Detektor 2.

Priifberichte ohne Unterschrift haben keine Gilltigkeit. Dieser Prifbericht darf nur unverandert weitergegeben werden. Ausziige bediirfen

der Genehmigung des Radonlabors

Test reports without signature are not valid. This test report may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the

permission of the radon laboratory.

Seite 2 von 3 zum Priifbericht vom 13.08.2015; Prufberichts-Nummer: RA-D-2015-08-13-1
Page 2 of 3 of test report dated 13.08.2015; Test report No.. RA-D-2015-08-13-1




Sicherheit und Umwelt

g(l T Leiter: Dr. Frank

Karlsruher Institut fur Technologie
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopeldshafen
**: Im Radonlabor wird ein Material als radondicht definiert, wenn das Verhltnis Ky zwischen oberer und unterer Detek
torkammer kleiner 0,01 (1%) ist.

Das Material ist gemaf unseren Vorgaben als radondicht zu

Zusatzbemerkungen )
bezeichnen.

Additional description
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