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Izolacia pod obkladovymi prvkami vo vihkych prevadzkach

Murivo
Omietka /|
Styk podlaha / stena: tesniaca paska ASO-Dichtband-2000
—— 1A [ Rohova 8kara: na dno 8kary sa ukoncovaci Dvere
najskor osadi separa¢na folia , podlahovy profil,
nasledne sa $kara vyplni elastickou osadeny do
tesniacou hmotou ESCOSIL-2000 lepidla
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Triedy zatazenia * |0, A01/A02, Al 0,A01/A02,A1/A2,B0,B |0,A01, A02, Al/ A2, B0, B, C

1 |Hydroizolacia: SANIFLEX AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB
2 |Lepidlo na dlazbu: |SOLOFLEX LIGHTFLEX ASODUR-EK98
3 |Skarovacia malta: |ASO-Flexfuge HFO5-Brilliantfuge ASODUR-EK98

*)

Poznamka: vysvetlenie k oznaceniu tried zatazenia podla smernice Nemeckého centralneho spolku pre
stavebnictvo (ZDB): ,Pokyny pre vytvaranie izolacii spojenych s obkladom z dlazdic a dosiek, v interiéri a

exteriéri“

0: plochy stien a podlah vystavené minimalnemu zatazeniu striekajucou vodou — napr. steny
a podlahy v kupefniach bytov ¢i rodinnych domov, bez podlahového vpustu, s vanou resp.

sprchovou vanickou;

AO01 / A02: plochy stien (A01l) aplochy podlah (A02) vystavené miernemu / ob&asnému zataZeniu

striekajucou vodou — napr. sprchové kuty, kupelne v bytoch, rodinnych domoch;

Al/A2: plochy stien (Al) aplochy podlah (A2) vystavené silnému / Castému zatazeniu Uzitkovou
vodou a Cistiacimi prostriedkami — napr. verejné sprchy, priestory okolo bazénov a pod.;

BO: stavebné prvky v exteriéri, nevystavené pdsobeniu tlakovej vody, napr. balkény a terasy (nad

obytnymi / vyhrievanymi miestnostami len pri vhodnej skladbe stropnej konstrukcie)

B: vysoké zatazZenie tlakovou vodou nepretrzite posobiacou z pozitivnej strany v interiéri a

exteriéri, napr. bazény

C: plochy stien a podlah vystavené silnému / astému zataZeniu vodou + chemickému zataZeniu

(napr. prevadzkové kuchyne, laboratéria, potravinarsky priemysel a pod.)

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu nasich materialov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poziadaviek, ktoré
prekracuju ramec tu popisaného pouZzitia, je vam k dispozicii nasa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavédznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.
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Priklady moznej realizacie izolacie pod obkladovymi prvkami vo vlhkych prevadzkach v zmysle
smernice Nemeckého centralneho spolku pre stavebnictvo (ZDB): ,Pokyny pre vytvaranie izolacii
spojenych s obkladom z dlazdic a dosiek, v interiéri a exteriéri“. (Poznamka: Mimo uvedeného je
potrebné zohladnit odporudc¢ania / predpisy ku konkrétnym stavebnym materialom v podklade.)

- plochy vystavené silnému / astému a priamemu zatazeniu (A)

- plochy vystavené miernemu / ob&asnému zatazeniu (A0O)

|:| plochy vystavené nepriamemu zatazeniu (A indirekt)

Priklad 1: Kupelfia v domacnosti, s vafnou vyuzivanou
na sprchovanie

N
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Priklad 2: Kupelfia v domacnosti, s vafiou nevyuzivanou
na sprchovanie a so samostatnym sprchovym kutom

Priklad 3: Kupelfia v doméacnosti, s vafiou nevyuzivanou
na sprchovanie a so samostatnym sprchovym kutom,
ktory je vybaveny uginnou ochranou proti striekajuce;j
vode (konstrukcia podlahy musi byt odoIna proti vihkosti)

Priklad 4: Kupelfia v domacnosti, s vafiou nevyuzivanou
na sprchovanie a s podlahovym vpustom v sprchovom
kute

Priklad 5: Kupelfia v domacnosti, s vanou nevyuzivanou
na sprchovanie a s podlahovym vpustom

Priklad 6: Sprchy v Sportovych zariadeniach resp. vo
verejnych plavarfach

A indirekt




