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Detail / priklad rieSenia 3.0.4

Pokladanie dlazby na drevené palubovky v kombinacii s vinitymi

ocelovymi doskami LEWIS®

prevadzkové zatazenie
do 3,5 kN/m?

prevadzkové zatazenie
do 5,0 kN/m?

1a |ASODUR-LE "

hrubka > 19 mm

hrabka > 24 mm

1b  |ASO-EZ2-Plus "

hribka > 24 mm

hribka > 30 mm

1c  |ASO-EZ-LIGHT-Plus "

hrubka > 34 mm

hrabka > 44 mm

2 hydroizolacia:

AQUAFIN-2K/M

*)

3 lepidlo na dlazbu:

LIGHTFLEX

*)

4 Skarovacia malta:

ASO-Flexfuge

*)

*) priklad pre triedu zatazenia A1 a A2 v zmysle
smernice Nemeckého centralneho spolku pre
stavebnictvo (ZDB): ,Pokyny pre vytvaranie
izolacii spojenych s obkladom z dlazdic a dosiek,
v interiéri a exteriéri*

Y hrubka roznasacej vrstvy merana od vrchnej
hrany vinitych dosiek

tesniaca paska ASO-Dichtband-2000
v styku podlahy/steny

elastické Skarovanie ESCOSILom-2000

krogajova izolacia LEWIS®-
Sylomerstreifen, hr. 12 mm

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu nasich materidlov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poziadaviek, ktoré
prekracuju ramec tu popisaného pouzitia, je vdm k dispozicii naSa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavaznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit' vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.
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