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Doplnujuca technicka informacia €. 42

Pokladanie terasovych platni 60 cm x 60 cm
az 120 x 120 cm na drenazny poter

Predpoklady:

Podklad musi byt pevny, unosny a vyspadovany (sklon min. 1,5 %). Pre zabezpec¢enie odvodu vody sa na
zaizolovanom podklade vytvori drendzny systém. Pokladanie platni sa zrealizuje vysoko flexibilnou lepiacou
maltou. Platne, u ktorych aspori jedna zo stran méa dizku nad 60 cm, musia mat hribku min. 2 cm resp. je
potrebné zohladnit udaje dodavatela o ich pevnosti (odolnosti proti zlomeniu).

1. Na pripravenom a napenetrovanom podklade 5. Platne sa nalepia na vytvrdnutd drenaznu
sa vytvori spad napr. pomocou malty vrstvu pomocou pruzného lepidla UNIFIX-S3-
SOLOCRET-50. fast resp. UNIFIX-S3. Pokladku odporucame

2. Nasledne sa zrealizuje hydroizolacia realizovat metodou ,buttering®, o znamena, ze
AQUAFIN-2K/M-Plus alebo -RS300 v min. 2 pruzné lepidlo sa nanasa len na rubovu plochu
pracovnych krokoch tak, aby jej celkova terasovej platne, nie na drenazny poter.

vyslednd hrubka vykazovala min. 2 mm.

3. Osadenie drenaznych rohozi ako napr.
GUTJAHR AquaDrain EK alebo SCHLUTTER
Troba podla pokynov vyrobcu.

4. Vytvorenie drenazneho poteru z epoxidového
spojiva a monofrakcie.

- ZmieSavaci pomer: 1 kg ASODUR-SG3-
Superfast + 25 kg kremicitého piesku
zrnitosti 1,0 — 4,0 mm.

- Hrubka poteru: min. 35 mm.

- Spotreba poterovej malty: cca. 20 kg / m? / cm
hrubky vrstvy.

6. U formatov vacsSich ako 80 cm x 80 cm sa
Skary medzi terasovymi plathami ponechaju
prazdne / volné alebo sa vyplnia vhodnym
pruznym tmelom. Klasické pouzitie Skarovacich
malt v tomto pripade neodporucame.

Pravo kupujuceho v ohlade na kvalitu nasich materialov sa riadi podla nasich predajnych a dodacich podmienok. Ohladom poziadaviek, ktoré
prekracuju ramec tu popisaného pouzitia, je vam k dispozicii nasa technicko-poradenska sluzba. Tie podliehaju pravne zavédznému pisomnému
potvrdeniu. V pripade akychkolvek pochybnosti je potrebné zhotovit vzorové plochy. S novym vydanim technického listu straca stary svoju platnost.
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